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ABSTRACT

Although the urban rail vehicle is exposed to the fire disaster, most country, except only a few 

advanced country, is insufficient to take a measure against the fire accident. Safety regulation 

modification, fire safety standard of the materials. and each material's fire resistance of the rail 

vehicle have been upgraded until the Daegu fire disaster in Korea. 

 For that reason, In this study, current techniques of fire safety evaluation are analyzed and 

fire safety degrees of rail vehicles are compared with the change of interiors which is met to 

the fire safety standard of urban rail vehicle.

-----------------------------------------------------------------------------

1. 서론

  철도는 에너지효율이 높으며 정시성, 안전성이 보장되는 교통수단으로 현대사회의 대중교통 문제를 해

결할 수 있는 적절한 대안으로 평가받고 있다. 그러나 철도 교통이 가지는 경제성 및 편의성은 철저한 

안전관리를 통하여만 지속적으로 보장받을 수 있다.

  특히 지하철의 경우 언제든지 대형 화재사고의 위협에 노출되어 있는데, 일부 선진 국가를 제외하고는 

철도화재 사고에 대한 대비는 매우 미흡한 것이 지금까지의 현실이었다. 최근에 발생하는 화재사고를 고

찰하여 보면 대량의 발화원을 동원하는 테러형 방화 위험이 더욱 높아지고 있어 전기적인 발화나 작업

장 실수 등에 의한 과거의 화재사고와는 전혀 다른 대응책이 요구되고 있는 실정이다.

   대구지하철 사고 이후 정부는 각종 안전기준을 정비하고 철도차량에 대해서도 내장재 재료의 화재안

전 기준을 개정하는 등 각 재료의 화재 저항성을 강화하고 있다. 따라서, 본 연구에서는 현재 수행되고 

있는 도시철도차량에 대한 국내외 화재안전도 평가관련 기술을 조사 분석하 고, 또한 도시철도 차량 화

재안전기준에 따른 화재 특성 값을 분석하여 내장재 교체에 따른 차량의 화재 안전도를 비교분석 하

다.
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2. 전동차 내장재 화재 특성 평가

  본 연구에서는 기존 전동차 및 내장재 교체 전동차의 내장재 시편 화재특성 평가를 위하여 2004년 12

월 개정 고시된 도시철도차량안전기준에관한규칙 개정령의 시험방법과 향후 도입이 예상되는 콘칼로리

미터 시험법 등을 활용하 다.(<표 1> 참조)

<표 1> 도시철도차량안전기준 시험장치

구 분 시험장치 규격 및 시험법 구 분 시험장치 규격 및 시험법

화염전

파시험

기험기

 ISO 5658-2 / 

IMO 653

- 화염전파 

속도 및 

연소거리

산소

지수

시험

기

ISO 4589-2

-산소/질소 

혼합가스에서 

시편 연소

연기

도시험

기

ASTM E662 

/ ISO 5659 

- NBS 챔버에

시편을 

연소시켜 

연기 도 측정

발열

량시

험기(

콘칼

로리

미터)

ISO 5660

- 100×100(mm) 

시편을 열복사 

조건에서 태워 

발열량과 연기량, 

가스유독성 등을 

평가

3. 철도차량 내장재 화재특성 시험결과 및 고찰

 3.1 교체전․후 내장재료 비교
  기존의 내장재는 KS 3015 자기소화성을 비롯한 시험기준 만족하도록 하고 있었으나 대체로 기본적인 

연소성 규격만으로 검증되었던 반면, 교체 내장재는 해외 철도선진국에서 사용하고 있는 BS 6853 Ia 기

준 및 NFPA 130 기준의 화염전파, 연기 도, 연소가스 독성 등의 기준을 검증하도록 요구하고 있다.    

다만 교체된 교체 내장재의 화재특성을 기존 내장재와 비교하기 위하여 당 연구원에서  보유하고 있는 

시험 장비를 통하여 비교평가를 수행하 다. 이하의 시험값들은 내장재 사양의 적합성과는 관계가 없으

며 샘플링 절차의 유효성 등은 고려되지 않았으므로 참고 값으로만 활용되어져야 할 것이다. 연구에 사

용한 교체 전․후의 내장재 사용재료 및 요구기준을 <표 2>에 요약 하 다.
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<표 2> 기존 및 교체차량 내장재료

구 분
기존 내장재 교체 내장재

사용재료 요구기준 사용재료 요구기준

내장판
불포화폴리에스테

르   FRP

KS 3015, 

자기소화성
세라믹코팅 알루미늄 

도시철도차량안

전기준에관한규칙

바닥재 염화비닐수지 KS M 3305 합성고무 ″

의

자

커버
폴리에스테르

모켓트
JIS Z 2150

스테인리스 ″

쿠션 우레탄 폼 FMVSS 302

단열재 폴리에틸렌 폼 KS M 3808 유리섬유 ″

  

 3.2  연기 도 평가 결과

   기존 내장재의 경우 연기발생량에 대한 허용기준이 없었기 때문에 매우 많은 연기를 발생하고 있음
을 확인할 수 있었다. 특히 불포화폴리에스테르 내장판의 경우 4분 연기 도 값이 725 정도로 매우 많은 

연기를 발생시키는 것을 확인 할 수 있었다. 이에 반하여 신규로 적용된 알루미늄 세라믹 내장판의 경우

는 4분 값이 0.8 정도로 매우 향상된 성능을 나타냄을 확인할 수 있었다. 

<그림 2> 내장판의 연기 도 시험결과 비교
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<그림 3> 바닥재의 연기 도 시험결과 비교
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 3.3 산소지수 평가 결과

   산소지수가 21이상이면 일반 대기 중에서 3분 이상 연소가 지속되지 않으므로 자기소화성 이상의 난

연성을 가지는 재료로 평가할 수 있다. <표 3>의 결과를 통하여 기존 내장재를 경우도 의자 쿠션을 제

외한 재료의 산소지수는 24.4 ∼ 27.2 정도로 어느 정도의 난연성을 가지고 있음을 확인 할 수 있었다. 

<표 3> 기존 및 교체 내장재 산소지수 비교 

구 분 기존 내장재 교체 내장재

내장판 25.8 90 이상

바닥재 24.4 34.5

의

자

커버 26.8
90 이상

쿠션 20.6

단열재 27.2 42.6 
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 3.4 화염전파 평가 결과
   불연급으로 교체된 내장판, 의자, 단열재의 경우 점화가 되지 않아 화염전파 측정이 불가능 했다. 합

성고무 바닥재의 경우에는 50초 이상의 착화지연 효과가 나타나 난연성 개선이 확실하게 나타났으며, 소

화점 임계복사열이나 연소지속열에 있어서도 100% 이상 개선효과가 검증되었다. 

<그림 4> 기존, 신규 바닥재 화염전파
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 3.5 발열량 및 발연량 평가 결과

   교체차량에 적용된 내장재의 발열량 측정결과 총발열량 및 발연량이 대부분 감소한 것으로 나타났으

며 특히, 알루미늄 내장판, 스테인리스 의자와 유리섬유 단열재의 경우 발열 및 발연량이 거의 측정되지 

않음을 알 수 있었다. 이 경우에는 표면에 처리된 코팅면으로 부터 발생되는 소량의 열량 및 연기만이 

측정되었을 뿐이다. 전체적으로 교체 내장재의 발열량 및 발연량 개선효과가 확실하게 나타났다.  합성

고무 바닥재의 경우 총발열량, 총발연량은 기존 바닥재가 더 적은 것으로 나타났으며 착화시간과 초기 

발생 연기량은 교체 바닥재가 우수한 것으로 평가되었다. 바닥재의 경우 방화시 가연물과의 접촉부가 되

므로 난연성을 높여 초기 착화 및 화염 확대를 방지하는 측면의 관리 방법은 적절한 것으로 사료된다.

기존 차량의 발열량 분포
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<그림 5> 기존과 개선 차량의 발열량 분포비교
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기존 차량의 발연량 분포
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<그림 6> 기존과 개선 차량의 발연량 분포비교

 4.  결론  

    기존 내장재와 교체 내장재의 시험결과 평가 항목별로 교체 내장재의 안전성 향상을 정량적으로 확

인할 수 있었다. 특히 교체 내장재 중 알루미늄 내장판, 스테인리스 의자, 유리섬유 단열재는 불연성 재

료에 해당하여 난연성 재료를 사용하 던 기존 내장재에 비하여 매우 안전한 재질을 선정한 것으로 평

가된다. 

    각 내장재 품목별 화재특성 비교 검토결과 연기 도의 경우 주요 내장재에 해당하는 내장판 및 단

열재의 경우 특히 상당한 개선효과가 있었다. 산소지수는 단열재와 의자 및 내장판의 개선효과가 컸다. 

화염전파 특성의 경우 불연급으로 개선된 내장판, 시트, 단열재가 난연성 개선에 의한 착화시간 지연효과 

및 소화점 임계복사열(CFE), 화염전파 속도의 개선을 반 하는 연소 지속열(Qsb)에서의 성능 향상이 크

게 나타났으며, 바닥재의 경우는 착화지연 성능이 향상된 것으로 평가 되었다. 

  

    특히 콘칼로리미터 시험을 통하여 계산된 차량전체의 발열량은 기존차량에 비하여 89%, 연기발생량

은 96% 이상 저감되어 내장재 개선에 의한 화재안전성 향상이 뚜렷하게 평가됨을 확인할 수 있었다. 이

러한 정도의 화재특성 개선 수준은 국내 도시철도차량안전기준에서 요구하는 사항을 모두 충족할 뿐 아

니라 현행 운 되고 있는 해외의 어떠한 재료안전기준에도 부족함이 없는 수준이라고 판단된다.
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