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 록 : 상용으로 사용되고 있는 Sargent bath에 수십 나노 

크기의 다이아몬드 분말을 혼입하여 기도 법에 의해 매

우 우수한 표면 특성을 갖는 크롬 복합 도 층을 얻었다.  

상기 복합 도 층은 순수 크롬 도 층의 미세 경도(Hv. 

801)보다 높은 값(Hv. 920)을 나타내었고, 내마모성은 약 

3-4배 뛰어난 성능을 보 다. 한, NaCl 수용액에서 수행

한 내식성 테스트에서는 크롬 복합 도 층이 순수 크롬 도

층 비 1/6 수 의 passive current를 가졌다. SEM을 통

한 표면 형상 찰 결과 크롬 도 층에 혼입된 나노 다이아

몬드 분말은 단결정 혹은 다결정의 형태로 존재하 다.  

1. 서    론

  표면코 재의 내식성, 경도  내마모성을 향상하기 하

여 기도 에 의한 복합 도 층, 특히 나노 크기의 분말이 

혼입된 복합 도 층 제조에 한 수많은 연구가 진행되어 

왔다. 일례로써, 순수 니  도 층은 Hv.148 정도의 낮은 경

도를 가지나, 나노 분말이 혼입된 복합 도 층은 Hv. 

400-450에 이르는 높은 경도를 보일뿐만 아니라, 내마모성 

측면에 있어서도 약 4-5배 가량 향상된 특성을 나타내었다. 

기존 연구 결과에 따르면, 4-6nm의 ultradispersed 

diamond(UDD)  100nm의 static synthesis nanodiamond

를 Sargent bath 내에 혼입하여 얻은 크롬 복합 도 층은 

경도 측면에서는 순수 크롬 도 층과 비교할 때 큰 차이를 

보이지 않는 것으로 보고되었다.    

  본 연구에서는 기도 법으로 나노 다이아몬드가 공석된 

크롬 복합 도 층을 얻을 때, 코발트 양이온이 복합 도 층

의 표면 물성에 미치는 향을 찰하 다. 

2. 본    론

2.1 실험 방법 

  도  시편으로는 mirror polished AISI 1024 steel과 황동  

재를 사용하 다. 크롬 복합 도 층은 10-60g/L UDD가 

혼입된 Sargent bath에서 비되었으며, 기 도 을 한 

인가 류 범 는 15-100 A/dm
2이며, 용액 온도는 40-60oC

로 제어되었다. UDD(8% wt, KT S&P Inc.)는 탁한 

milk-white colloid 상으로 용액 내에 혼입되었다. 도  진

제로써   

2.2 크롬 복합층의 형상 

  그림 1은 인가 류 도를 달리하여 얻은 크롬 복합 도

층의 단면 구조와 표면 구조, 그리고 순수 크롬 도 층의 

표면 구조를 SEM으로 얻은 사진이다. 크롬 복합 도 층의 

두께가 증가할수록 crack 도가 증가하 으며, 인간 류 

도가 낮을수록 도 층 내 혼입되는 나노 다이아몬의 함량

은 증가하나, 나노 다이아몬드 분말의 혼입 양상은 균일 분

산 형태가 아니라 병합된 형태(aggregated form)로 매우 불

규칙하게 이루어졌다. 특히, 병합된 나노 다이아몬드 분말 

상은 crack 주변에 집 으로 분포하 다. 그림 1(c)에서 

측정된 나노 다이아몬드 분말 크기는 략 25-30nm 크기이

며, 이는 colloid suspension에 존재하는 결정상 크기의 다이

아몬드 분말 크기에 해당한다. 

그림 1. 크롬 착층의 SEM 사진

 (a) 크롬 복합 도 층 단면(50A/dm2); (b)크롬 복합 도 층 

단면(25A/dm
2); (c)크롬 복합 도 층 표면(25A/dm2); (d)크

롬 도 층 표면(25A/dm2)

2.3 크롬 복합층의 경도

 표 1은 크롬 도 층  크롬 복합 도 층을 40-50
oC에서, 

정 류 도 25-30 A/dm2로 50분간 인가하여 제조하 을 

때, 착층의 두께와 microhardness를 측정한 결과이다. 순

수 크롬 도 층(Cr)의 경도는 Hv. 801 수 인 반면, 크롬 복

합 도 층(CrDa, CrDb)은 Hv. 890-916의 범 로 크롬 도

층보다 높은 값을 나타내었다.  

표 1. 기 도  조건에 따른 크롬  크롬 복합 도 층의  

     경도 비교

  

2.4 크롬 복합층의 내마모성 

  표 2는 인가 류 도와 도 욕 온도에 따른 크롬 도

층의 마모 속도를 500g load, 1 mm sized ruby ball로 

revolution 1,500, speed 200 rpm의 마모 환경 하에서 측정

한 결과이다. 나노 다이아몬드 분말의 혼입에 의해, 크롬 도

층의 내마모 특성이 두드러지게 향상함을 볼 수 있다. 인

가 류 도를 20A/dm2, 도  용액 온도를 40oC로 하 을 

때, 도 액 내 나노 다이아몬드 분말 혼입량을 30g/L로 하

여 얻은 크롬 복합 도 층의 마모 속도(6 x 10
-6m3/N m)는 

순수 크롬 도 층(24 x 10
-6m3/N m)의 1/3 - 1/4에 불과하

다. 인가 류 도를 증가시킴에 따라 크롬 도 층과 크

롬 복합 도 층의 마모 속도는 모두 감소하 다. 나노 다이

아몬드의 혼입에 따른 크롬 복합 도 층의 내마모 특성의 



향상은 도 층 표면에 나노 다이아몬드 분말의 존재로 표면 

구조의 변화에 기인한 것으로 상된다. 

표 2. 기 도  조건에 따른 크롬  크롬 복합 도 층의  

     마모 속도 비교

2.5 크롬 복합층의 기화학  특성 

  크롬 도 층의 내식성을 평가하기 해 3.5% NaCl 용액 

내에서 분극 곡선을 얻은 결과를 표 3에 정리하 다. Active 

region에서 순수 크롬 도 층과 크롬 복합 도 층의 부식 

류(Icorr)는 거의 유사하나, passive current 크기(Ip)는 크롬 

복합 도 층에서 상당히 작은 값을 보 다. 

표 3. 기 도  조건에 따른 크롬  크롬 복합 도 층의  

     내식성 비교

 한편, 크롬 복합 도 시 나노 다이아몬드의 혼입을 조장하

기 해 코발트 양이온과 같은 첨가제를 혼합하는데, 코발

트 양이온의 혼입에 의해 크롬 복합 도 층의 표면 특성이 

향상된다. 이를 규명하기 해, 코발트 양이온의 농도에 따

른 분극 곡선의 변화를 그림 2에 나타내었다. 크롬 복합 도

은 -1.2 V vs. SCE 보다 낮은 에서 개시되나, 정  

분극 실험과 EDS 분석 결과 0.1 - -0.9 V vs. SCE 의 

 역에서도 크롬 착이 발생함을 볼 수 있었다. 코발트 

양이온의 농도가 임계 수치 이하에서는 순수 크롬 도 의 

분극 곡선과 유사하나, 임계 수치 이상에서는 곡선의 peak

이 이동함을 볼 수 있는데, 이는 코발트 이온과 나노 다이아

몬드 분말 간에 상호 작용이 존재함을 의미한다. 

        

          

그림 2. 크롬 복합 도 욕 내 코발트 양이온의 농도에 따른

       동  분극 곡선

  3. 결    론

  나노 크기의 다이아몬드 분말이 혼입된 황산계 크롬 복합 

도 층은 순수 크롬 도 층에 비해 Hv. 100 증가한 경도, 3

배 이상의 내마모성, 3/4 수 의 마찰 계수  1/5 수 의 

passive current를 나타내었다. 이러한 향상된 표면 특성은 

나노 다이아몬드 분말이 크롬 도 층의 교면과 crack 근방

에 결정상으로 혹은 병합된 형태로 존재하기 때문인 것으로 

단된다.  
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