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 록: 자동차 보수도료 경화는 주로 열풍방식을 사용하고 있지만 외선 가열방식을 사용하면 품질이 향상
되고 에 지 약 등의 이 이 있다. 따라서 자동차 보수도료의 경화용으로 사용할 외선 방사체를 개발하

다. 자동차 보수도료의 외선 흡수 스펙트럼과 외선 방사체 방사 스펙트럼이 일치해야 도료의 경화효율
이 우수해짐을 알 수 있었고 열풍방식과 비교하여 경화된 도막의 품질  경화시간에 한 실험데이터를 분
석하 다. 

1. 서론 

자동차 보수도료의 경화용 장치는 주로 열풍설비로 되어 있으며 열풍으로 인해 보수 도장막에 먼지부착, 핀

홀발생, 도막의 불균일, 경화시간 지연 등의 문제 이 있어 열 진을 한 새로운 열매체( 외선)의 이용이 

필요하며, 친환경 건조기술 개발과 에 지 약이 요구된다. 본 연구에서는 알루미늄 에 졸-겔법으로 제조된 

고효율의 외선 방사 세라믹을 코 하여 외선 방사체를 제작하고, 피건조물의 외선 흡수스펙트럼과 외선 

방사체의 방사스펙트럼 분석에 따른 자동차 보수도료의 경화용 방사체로서 효율성을 알아보고자 한다. 

2.  본론 

본 연구에서 상으로 하는 자동차 보수도료는 유성도료로서 수지 외에 유기용제을 포함하고 있으며 Fig. 1

과 같이 3～20 ㎛ 장에서 외선을 흡수가 발생하기 때문에 보수 도장 막의 품질향상과 경화시간 단축을 

이루기 해서는 3～20㎛ 장범 에서 외선 방사효율이 높은 외선 방사표면을 제조할 필요가 있다. 졸-

겔법으로 제조된 세라믹 코 막은 Fig. 2와 같이 3～20 ㎛에서 흑체 비 0.910의 높은 외선 방사율을 나타

내고 있다. Fig. 3에서의 외선 방사에 지는 300℃에서 5050 W/㎡의 방사량을 나타내고 있으며 3～10 ㎛

에서 방사에 지가 약 80 % 이상을 차지하고 있어 상 도료의 외선흡수 스펙트럼과 잘 일치하고 있다. 

알루미늄 표면에 세라믹을 코 하여 제조된 외선 가열 방사체는 온도 조 이 용이하고 방사효율이 높아 

자동차 보수도료의 경화용 외선 방사체로서 효율성이 증명되었다.  
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        Fig. 1. I.R spectrum of car paints            Fig. 2. I.R emissivity of Emitter .            Fig. 3. I.R emissive power of Emitter 

3. 결론 

 자동차 보수 도료는 주로 3～20 ㎛ 장에서 외선을 흡수가 발생하 고 개발된 세라믹 코 막은 3～20 

㎛에서 흑체에 가까운 0.910의 높은 외선 방사특성을 나타내어 자동차 보수도료의 외선 흡수 스펙트럼과 

잘 일치하고 있다. 외선 가열에 의한 자동차 보수도료 경화 실험결과, 열풍방식에 비해 도장막의 경도가 

우수하 으며 경화시간이 단축되어 에 지 감  품질향상에 매우 큰 효과를 얻을 수 있다.
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