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Friability 시험을 이용한 HTPE  

HTPB 추진제의 충격 민감도 
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Impact Sensitivity of HTPE & HTPB Propellants

using Friability Test
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ABSTRACT

  As analyzing friability of HTPE and HTPB propellants, the following results could be derived. The 

friability of the tested propellants depended on its binder contents, mechanical property, and burning 

rate. It was decreased as burning rate was lowered and toughness was increased. 

       록

  HTPE 와 HTPB 추진제에 한 friability 시험을 수행하고 그 결과를 분석하 다. 추진제의 

friability는 바인더함량, 기계  특성  연소속도에 의해 향을 받았으며 연소속도가 증가할수록 

toughness가 낮아질수록 friability는 증가하는 경향을 보 다. 
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1. 서    론

  탄자 충격에 의한 추진제의 반응 과정은 추진

기 에 고속의 탄자가 충돌하면 응력이 발생하

고 이로 인하여 추진기  내부에 있는 추진제는 

잘게 부서짐과 동시에 마찰이 생기며 이로 인하

여 열에 지가 발생하여 부서진 추진제의 연소

가 개시된다. 추진기  내부에서 추진제의 부서

진 정도가 크면 연소면 의 증가로 내부압력이 

증가될 것이며, 이와 더불어 추진제가 추진기

내에서 폐되어 있을 경우 내부압력의 상승 속

도는 더욱 증가하여 결국에는 폭연에서 폭굉으

로 반응이 확산되는 DDT(deflagration to 

detonation transition) 상을 보이게 된다.

  HTPE 추진제는 Hercules and Alliant 

Techsystems IRAD 자 으로 최 로 개발되었고 

미 해군과의 계약으로 Evolved Sea Sparrow에 

용된 모타가 개발되었다. 

  HTPE 추진제는 5인치 혹은 10인치 직경의 모

타 모두 MIL-STD-2105B에서 제시하는 둔감 시

험을 모두 통과하 다고 보고되고 있다. 향후 추



- 370 -

No.
Rb

(mm/s)
Sm
(bar)

Em
(%)

Propellant
System

1 12.3 10.6 48 HTPE/AP

2 9.8 9.3 63 HTPE/AP/AN

3 12.1 9.0 46 HTPB/AP/Al

4 7.1 9.4 46 HTPB/AP/Al

5 13.3 18.0 20 HTPB/AP/Al

6 12.7 8.8 40 HTPB/AP

7 22.0 8.7 32 HTPB/AP

8 24.7 8.6 38 HTPB/AP

9 22.0 9.5 44 HTPB/AP

Table 1. Charateristcs of Test Propellants

진기 의 둔감 요구조건이 강화되면 차 그 수

요가 증가할 것으로 상된다. 

  HTPB 추진제는 많은 유도무기 체계에서 채택

되었고 우주발사체 분야에서도 거의 독  지

를 보이며 성장해 왔다. 그러나 다양한 시상

황을 격은 선진국의 경우 의 피탄  화재 시 

HTPB 추진제는 사용상의 상당한 신뢰도에도 불

구하고 둔감화 측면에서 좋지 않은 평가를 받고 

있다.   

  본 연구에서는 둔감 HTPE 고체 추진제 조성 

개발 에 획득한 둔감 시험자료  추진제의 종

류에 따른 friability 시험결과로부터 추진제의 기

본 특성과 상 계를 고찰하여 충격에 둔감한 

추진제 조성 개발 방향을 살펴보고자 한다.

2. 본    론

2.1 추진제

  시험에 사용한 추진제의 연소속도는 7.1~ 24.7 

mm/s 까지 다양하게 선택하 다. Friability에 

향을 미칠 것으로 상되는 추진제의 연소속

도와 인장특성 값들을 Table 1에 나타내었다. 시

료 번호 1, 2번은 HTPE 추진제이고 나머지는 

HTPB 추진제이다. 

2.2 Friability

  추진제에 한 friability 시험은 UN Test 

Series 7의 “Test 7(c) ⅱ” 와 “7(d) (ii)”로 규정

되어 있다. 이 시험의 목 은 EIDS 후보가 충돌

상태에서 변형 특성  변형 후의 민감도를 평

가하는 시험이다. 추진기 이 보 ․수송  

는 운용 에 고속의 편, 탄자 충격을 받는 경

우 추진기  내에 충 된 추진제 역시 고 변형

률로 변형되고 이로 인하여 기계  변형이 발생

한 추진제는 변형․ 괴된 후 수반되는 열, 숔 

등의 충격에 의해 반응성이 커져 폭발  폭굉

으로 이어지게 된다. Friability 시험은 이러한 동

 기계  충격에 하여 화약  추진제의 반

응 정도를 알아보기 한 시험이며, 충격을 받아 

기계  변형이 생긴 추진제( 는 화약)에 한 

연소시험 결과로부터 얻은 시간당 압력 변화율 

(dP/dt)을 통하여 그 추진제의 반응형태가 외부

의 동  충격에 하여 폭굉(detonation)으로 

이될지 혹은 폭연(deflagration)이나 연소(burn- 

ing)로 반응할지 여부를 평가한다.

  본 시험은 직경이 18 mm, 무게 9 g 인 원통

형 시편을 두께 20 mm의 강철 에 탄속 140, 

150, 160 m/s에서 각 3회 충돌시킨 후 변형된 

추진제를 포집하고, 이를 평균직경이 0.75 mm인 

흑색화약 0.5 g과 hot wire(M 100)로 구성된 

화 백을 사용하여 체 이 108 cc이고 시간당 압

력변화를 측정할 수 있는 closed bomb에서 연소

시킨다. 이때 계측된 압력변화 결과로부터 

dP/dt를 계산하고 최 값을 구한다. UN Test 

Series 7에서 friability 시험의 통과기 (Pass/ 

Fail criteria)은 충돌속도 150 m/s에서 연소시험 

결과인 dP/dt의 최 값들의 평균값이 15 

MPa/ms 이하이면 시험물질은 EIDS에 통과한 

물질로 규정하고 있다.

  추진제의 비추력 측면에서 비교해 보면 최  

이론 비추력을 보이는 산화제 함량은 HTPE의 

경우 80%, HTPB는 89% 이다. 부분의 추력 발

생용 추진제 조성은 이론 비추력이 최 인 역 

근방에서 최  조성을 개발하기 때문에 HTPE 

추진제와 HTPE 추진제는 근본 으로 바인더 함

량의 차이가 발생하고 이로 인해 어도 
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(a) (b) (c)

Figure 1. Broken shape of 2 & 4 propellant  

according to impact velocities(upper: No.2, 

lower: No.4): (a)140, (b)150, (c)160 m/s
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Figure 3. Friability as a function of 

mechanical toughness
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Figure 2. The (dP/dt)max according to 

impact velocities of propellants

friability 시험 시 연소속도가 같을 경우 HTPE 

추진제가 HTPB 추진제 보다 태생 으로 우수할 

가능성이 높다. Figure 1은 충돌 속도에 따라 추

진제가 손상을 입은 형 인 형태이다.

  2번 추진제는 HTPE/AP 추진제로서 고체 함

량이 81%, 4번 추진제는 HTPB/AP/Al 추진제

이고 고체 함량이 88% 이다. 충돌 속도가 증가

할수록 추진제의 부서짐 정도는 증가함을 육안

으로도 찰이 가능하 다. Figure 2는 충돌속도

에 따라 시험한 추진제를 CBT 시험한 결과인 

(dP/dt)max를 나타낸 그림이다. 충돌속도가 증가

함에 따라 추진제가 많이 부서짐으로 연소표면

이 증가하여 (dP/dt)max 는 증가함을 알 수 있

다. 4번 추진제의 경우 2번 추진제에 비해 연소

속도가 낮음에도 불구하고 (dP/dt)max가 크고 시

험 편차가 컸다. 이 원인은 바인더의 함량이 

어 추진제의 성질이 2번에 비해 취성(brittle)이 

더 증가하 기 때문에 부서질 때 추진제 편이 

좀 더 불규칙했기 때문인 것으로 단된다. 결론

으로 추진제 2가 4보다 friability가 낮았는데 

이는 바인더의 함량 높고 기계  특성이 우수하

기 때문으로 단된다.

Figure 3은 추진제의 인장응력-변형 곡선으로부

터 추진제가 인장 변형할 때 흡수한 에 지인 

toughness를 계산하여 이 값과 friability의 상   

계를 표시한 그림이다. 추진제의 종류와 상   

없이 toughness가 증가할수록 friability는 감소함

을 알 수 있고 비교 상의 추진제의 toughness 

가 같을 경우(추진제 4, 9) 연소속도가 낮을수록 

friability 는 낮아지는 경향을 보인다.

  Figure 4는 추진제 연소속도 함수로 friability

를 표시하 다. 이 경우는 추진제의 연소속도가 

증가할수록 friability는 증가하 고 기계  특성

의 경우와 같이 비교 상이 같은 연소속도를 

가지는 추진제일 경우(추진제 7, 9)는 기계  특

성이 좋을수록 낮은 friability를 나타내었다. 

3. 결    론

  HTPE  HTPB 추진제 9종에 하여 

friability 시험을 실시하 다. 고체 추진제의 기본 

특성인 기계  성질과 연소속도와의 상 계를 

2

4
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Figure 4. Friability as a function of  

burning rate

고찰하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 

  첫째, HTPE  HTPB 추진제의 friability 값을 

비교해 볼 때 HTPE 추진제가 충격 민감도가 낮

았으며 그 원인은 연소속도효과를 배제할 경우 

상 으로 많은 바인더 함량에 있다고 단된

다.

  둘째, 연소속도가 증가할수록 friability는 증가

하 으나 같은 연소속도라 할지라도 기계  특

성이 우수하면 충격 민감도는 감소하 다. 

  셋째, HTPB 추진제의 경우 비록 바인더 함량

이 낮아 HTPE 추진제에 비해 다소 brittle 할 것

으로 상되지만 기계  특성이 우수하고 낮은 

연소속도를 가지는 추진제의 경우는 상 으로 

충격 민감도가 낮았다.
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