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Ⅰ. 서  론

광섬유 브래그 격자(FBG)는 다양한 산업용 계

측에 적용이 가능하며 많은 이점을 가지고 있다. 

일반적으로 광섬유 브래그 격자(Fiber Bragg 

grating, FBG)는 가혹한 환경에서 소형, 높은 정

확성, EMI 내성, 극한환경 내성, 온도와 스트레인

과 같은 물리적 변수의 직접 계측 등의 다양한 

장점을 가지고 있다. 

광통신 및 센싱을 통한 차세대 광기술은 고에

너지 방사선 문제가 발생되는 우주, 원자력 시설, 

고에너지 물리실험, 차세대 열핵 융합로를 포함하

여 다양한 환경에서 도입되고 있다. 

FBG의 원리는 전송되는 빛의 양이 아니라 반

사율의 주기적인 형상에 의존하기 때문에 접속하

는 내방사선 광섬유를 선택한다면 방사선 유입손

실에 대한 문제는 거의 없다. 

하지만 일반 광섬유 온도센서의 경우, 고준위 

방사선에 노출될 경우 광섬유 전송손실 및 광특

성 변화(Bragg 파장 변화)의 문제로 인해 원전 극

한 환경용 온도센서로 사용함에 있어 치명적 한

계를 지닌다. 따라서 고방사선 환경 내에서도 광 

손실 및 광 특성 변화가 없는 내방사선 특성을 

갖는 특수 광섬유의 제조와 이를 기반으로 하는 

원전 극한 환경용 온도센서 개발이 요구되고 있

다[1-3].
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요  약

본 논문에서는 광섬유 브래그 격자의 고온 어닐링 온도조건에 따른 감마방사선 영향을 분석하였
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31 kGy 감마선을 조사하였다. 실험결과를 통하여, 각각 다른 온도로 안정화시킨 광섬유 브래그 격자

들은 높은 온도에 노출될수록 방사선 민감도가 증가하는 것으로 나타났다.

ABSTRACT

In this study, we studied the gamma-radiation effect of fiber Bragg gratings on the high 

temperature annealing condition. The fiber Bragg gratings were exposed to gamma-radiation up 

to a dose of 30.8 kGy at the dose rate of 115 Gy/min. According to the experimental data and 

analysis results, the gratings that were stabilized at different temperatures have clearly shown 

that exposure to higher temperatures increases their radiation sensitivity.
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최근에는 격자 재형성 기술과 펨토초 적외선 

레이저 가공을 통해서 고온에서도 안정적인 FBG 

센서들이 개발되었으며 고온, 이온화 방사선 환경

과 같은 극한 조건에서 사용할 수 있는 가능성을 

보여주었다. 내열/내방사선 FBG 센서들은 가혹한 

환경에서 동작가능한 차세대 에너지 시스템 계측 

및 제어를 위해서 요구되는 에너지 생산 분야에 

적합한 특성을 보인다. 

본 논문에서서는 어닐링 공정조건을 변경하여 

FBG를 제작하였으며, 어닐링 온도조건에 따른 방

사선 영향을 분석하였다.  

Ⅱ. FBG 센서 공정제작

본 연구에 사용된 FBG 센서 샘플은 KrF UV레
이저를 이용하여 제작되었다. 어닐링 공정조건은 
표 1과 같다. 어닐링 온도는 100°C, 150°C, 200°C

로 구분하여 공정조건별로 각각 6개의 샘플을 제
작하였으며, 나머지 공정조건(수소로딩, 레이저 조
건)은 동일한 조건으로 설정하였다.

표 1. 섬유 래그 격자의 공정조건 

표 2는 광섬유 브래그 격자의 주요특성을 나타
낸다. 제작된 FBG의 평균 반사율은 약 53% 정도
이다. 온도감도계수는 30°C에서 100°C 까지 온도
를 10°C 씩 단계적으로 올려서 매 구간 측정하여 
평균값으로 산출하였으며, 온도감도계수는 전체적
으로 10.4±0.1°C범위로 나타났다. 

표 2. 섬유 래그 격자의 주요 특성 

III. 실험 구성

FBG 센서의 감마선 조사에 따른 측정시스템은 
그림 1에 나타낸 것과 같이 감마선 조사시설을 
고려해서 누적선량에 따라 각 테스트 샘플에 대
한 반사파장 측정, FBG의 광손실, 브래그 파장변
화를 모니터링 할 수 있도록 구성하였다. 

그림 1. 실험구성도 

측정 장비는 FBG 센서들의 주요 특성을 측정
할 수 있는 sm-125 장비를 사용하였으며 각 FBG 

센서별로 측정된 데이터를 매 1분 간격으로 저장
하였다.

FBG 센서는 감마선 선원과의 거리가 동일한 
위치에 설치하였으며, 센서의 파장변화에 영향을 
줄 수 있는 온도변화를 측정하기 위해서 샘플과 
함께 온도센서(thermocouple)를 설치하였다.

FBG


[nm]

반사율 
[%]

온도감도계수
[pm/°C]

5-100-1 1526.77 44.0 10.3

5-100-2 1527.83 66.3 10.4

5-100-3 1529.00 60.3 10.4

5-100-4 1531.70 69.3 10.4

5-101-5 1532.78 63.0 10.4

5-101-6 1534.00 41.3 10.4

5-150-1 1526.80 55.3 10.3

5-150-2 1527.85 63.0 10.3

5-150-3 1529.02 63.7 10.4

5-150-4 1531.71 29.3 10.4

5-150-5 1532.87 60.3 10.4

5-150-6 1533.95 47.5 10.4

5-200-1 1526.71 63.0 10.4

5-200-2 1527.79 60.3 10.4

5-200-3 1528.94 58.3 10.4

5-200-4 1531.69 39.3 10.5

5-200-5 1532.79 55.3 10.5

5-200-6 1533.95 20.7 10.5

FBG

수소
로딩
기간
[day]

어닐링 조건

시간
[hour]

어닐링 온도
[°C]

5-100-1 5 24 100

5-100-2 5 24 100

5-100-3 5 24 100

5-100-4 5 24 100

5-101-5 5 24 100

5-101-6 5 24 100

5-150-1 5 24 150

5-150-2 5 24 150

5-150-3 5 24 150

5-150-4 5 24 150

5-150-5 5 24 150

5-150-6 5 24 150

5-200-1 5 24 200

5-200-2 5 24 200

5-200-3 5 24 200

5-200-4 5 24 200

5-200-5 5 24 200

5-200-6 5 24 200
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방사선 선원은 첨단방사선연구소(정읍)의 고준
위 감마선 조사시설의 Co60 감마선원을 이용하였
다. 방사선 조사조건은 총누적선량 31 kGy, 선량
률 115 Gy/min으로 하였다. 총누적선량/선량률
은 광섬유의 방사선 시험절차에 따라서 조정하였
다[4]. 

Ⅳ. 실험 결과

그림 2는 어닐링 조건에 따른 FBG 센서의 감
마선 유입 BWS(Bragg wavelength shift) 특성을 
보여준다. 그래프의 값은 각각의 어닐링 공정조건
에 따른 평균값으로 나타냈다. 방사선 조사 중에 
온도 변화에 대한 브래그 파장의 변화값은 FBG 

센서와 함께 설치된 온도센서의 값을 이용하여 
보정하였다. 

감마선에 노출되면서 200°C에서 어닐링을 수행
한 FBG가 누적선량 31kGy에서 35pm로 가장 높
은 방사선 민감도를 나타냈으며, 가장 낮은 방사
선 민감도를 보인 것은 100°C에서 어닐링을 수행
한 것으로 동일한 누적선량에서 17pm로 나타났
다. 어닐링 온도 100°C와 비교하여 200°C에서 어
닐링은 수행한 것은 BWS 변화가 최대 2배 이상 
높은 것으로 나타났다. 

그림 2. 어닐링 조건에 따른 방사선 향 분석 

Ⅴ. 결  론

본 연구에서는 어닐링 조건을 변경하여 FBG 

센서를 제작하였으며, 어닐링 온도에 따른 감마선 
영향을 분석하였다. 제작된 FBG의 어닐링 온도가 
상승할수록 감마선 민감도가 높게 나타나는 경향
을 보였으며, 최대 2배 이상의 큰 파장변화를 보
였다. 

실험결과를 통하여 FBG의 최적 어닐링 조건을 
수립한다면 내방사선 특성을 충분히 향상시킬 수 
있을 것으로 판단된다. 또한 추가적인 최적 공정 

파라미터 도출로 원전 혹은 우주와 같은 극한환
경에서 사용할 수 있는 내방사선 FBG 개발이 가
능할 것으로 전망된다.
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