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물리적 인자의 변화에 따른 다양한 구성물질의 
하운스필드 단위 평가 및 응용
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본 연구는 압(kVp), 류량(mAs)과 같은 물리  인자의 변화에 따른 다양한 구성 물질의 하운스필드 단 (HU, 

Hounsfield Unit) 평가를 통해 산화단층촬 (Computed Tomography) 장치에 한 성능을 평가하고 이들의 응용가능성을 

연구하고자 하 다. MDCT (Siemens SOMATOM Sensation 4, Germany)를 이용하여 도가 다른 다양한 물질의 물리  

인자의 변화에 따른 HU 값을 측정하 다. 실험결과 압이 증가함에 따라 물질의 HU 값은 체 으로 감소하고, 특히 

와 조 제의 구성물질인 요오드(iodine)의 경우 압이 80 kVp에서 140 kVp로 증가했을 때 HU 값은 각각 32%, 42% 

감소하 다. 반면, 50 mAs에서 400 mAs로 류량이 증가함에 따라 HU 값에는 큰 변화가 없었다. 그리고 물질의 도

가 0.00 g/cm3에서 1.82 g/cm3로 증가함에 따라 HU 값은 선형 으로 증가하 다. 조 제의 구성물질인 요오드의 경우에

는 농도가 증가함에 따라 HU 값은 선형 으로 증가하 고 압이 증가함에 따라 HU 값이 감소하 다. 압 증가에 

따른 감소정도는 요오드의 농도에 따라 차이가 있으며 3%의 농도에서 가장 큰 차이를 보 다. 이러한 결과를 이용하여 

single source CT 장치에서 혼합물의 물질분리 효과를 얻을 수 있었다. 본 연구를 통해 다양한 물질에 한 물리  인자

와 HU의 상 계를 확인하 고, single source CT 장치를 이용하여 물질분리 효과를 구 함으로써 CT 장치의 효율성을 

증가시키고, 응용분야를 확장할 수 있을 것으로 기 한다.
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서    론

  1970년  이후  세계 으로 CT 장치의 보 수가 증가

하고 있고, MDCT (Multi-Detector Computed Tomography)의 

도입으로 CT 스캔 속도는 빨라졌으며, 상의 질은 향상되

었다. 한 국내 건강보험심사평가원에 따르면 2008년 12

월까지 1,788 의 CT 장치가 운  이며1) 보험수혜가 

용됨에 따라 CT 장치의 이용횟수가 증가하고 있는 실정이

다. 따라서 환자 선량을 최 화시킴과 동시에 양질의 상

을 얻기 해서는 장치의 성능을 최 화시키면서 상의 

질을 일정하게 유지시키기 한 CT 장치의 성능 리가 매

우 요하다. 

  CT는 일반 인 X선을 이용하여 인체 각 조직의 흡수차

를 CT number라는 단 로 환산하여 인체의 단면들을 촬

하는 기법이다.

CT numger  

  (1)

  이 때, μ와 μw는 각각 물질과 물의 감쇠계수(attenua-

tion coefficient)이고, K는 확 정수(contrast factor 는 scal-

ing factor)이다. 그리고 감쇠계수는 흡수(photoelectric 

absorption), 콤 턴 산란(Compton scattering), 일리 산란

(Rayleigh scattering)과 계있으므로 식 (2)와 같이 나타낼 

수 있다.

  







    (2)

  여기서, 는 물질의 단 부피당 자수로 정의되는 

자질량이고, E는 keV 단 의 자에 지이다. 와 는 

각각 흡수와 일리 산란에 한 유효원자번호이고 a, 

b, m, n, k, l은 보정상수이다.2)

  CT는 X선 (X-ray tube)과 반 쪽의 검출기(detector)가 

인체 주 를 회 하면서 인체의 여러 방향에서 투사된 방
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Fig. 1. (a) Anthro-pomorphic phantom, (b) various material phantom used in this study, (c) animal spine phantom used in this 

study.

사선의 강도를 측정한다. 이 측정치를 컴퓨터로 계산하여 

인체 각 부 의 방사선 감약계수(attenuation coefficient)를 

산출하고 인체의 단면상으로 재구성하여 모니터에 표시해 

주는 상 촬 방법이다. 재 사용 인 부분의 장치에

서 식 (1)의 K값은 1,000이며, K값이 1,000인 장치에서의 

CT number 값을 HU (Hounsfield Unit)라고도 부른다. 즉, 

CT 장치에서 각 화소(pixel)의 방사선 감약계수를 HU라 하

며 공기와 물에 해 각각 −1,000, 0의 값을 얻게 된다. 식 

(1)의 감약계수는 자 도, 원자번호, 그리고 X선 에 지

에 의존한다.3) 한 CT 상에서 압의 변화에 따라 

도에 한 CT number가 변한다고 보고된바 있다.4,5)

  최근 도입되고 있는 DSCT (Dual Source CT)는 하나의 갠

트리(gantry) 내에 두 개의 X선 을 설치하여 각각 다른 에

지로 피사체를 동시에 촬 하는 장치로 X선 에 지에 

따른 물질의 감약정도 차이를 이용하여 상물질의 구성성

분을 분리할 수 있다. X선 이 하나인 일반 인 CT 장치를 

사용한 고식 인 조 술(CT angiography)은 신경계

질환을 평가하는데 매우 유용한 비침습 인 검사이지만 

두개 나 두개골에 한 부 는 평가하기 어렵다. 따라서 

DSCT를 이용하여 조  후 상으로, 조 술시 조 제

로 많이 사용되는 요오드와 를 분리함으로써 가 제거

된 상을 얻을 수 있다.6)

  따라서 본 논문에서는 CT 장치의 다양한 물질에 한 

HU 값을 측정하고 이를 통해 CT 장치의 응용에 해 연구

하고자 하 다. 즉, 각 물질의 물리  인자 변화에 따른 

HU 차이를 이용하여 일반 CT 장치에서 DSCT 장치와 같은 

물질분리 효과를 낼 수 있는 방법을 고안하여 CT 장비의 

효율성  응용성을 증가시키고자 하 다. 

재료  방법

1. 장비  재료

  본 실험에서는 X선 장치로 MDCT (SIEMENS SOMA-

TOM Sensation 4, Germany)를 사용하 다. 한 팬텀으로

는 anthro-pomorphic phantom (CIRS, USA)과 자체 제작한 

다양한 물질이 들어있는 팬텀(물, 조 제, 공기, 아크릴, 아

세탈), 소동물 등 를 이용하 다.

2. 실험방법  측정조건

  본 실험은 MDCT를 사용하여 anthro-pomorphic phantom, 

다양한 물질이 들어있는 팬텀(물, 조 제, 공기, 아크릴, 아

세탈)  소동물의 등  등을 상으로(Fig. 1) 200 mAs, 슬

라이스 두께(Slice thickness) 2.5 mm로 일정하게 유지시킨 

조건에서 압을 달리하여(80, 120, 140 kVp) 각 물질의 

HU 값과 표 편차(SD, standard deviation)의 변화를 측정하

다. 그리고 120 kVp, 슬라이스 두께 2.5 mm로 일정하게 

유지시킨 조건에서 류량 변화(50, 100, 150, 200, 300, 

400 mAs)에 따른 각 물질의 HU 값과 표 편차 변화를 측

정하 으며, 120 kVp, 200 mAs, 슬라이스 두께 2.5 mm로 

일정하게 유지시킨 조건에서 0.00 g/cm3에서 1.82 g/cm3까

지 다양한 도를 갖는 물질에 해서 HU 값을 측정하

다.7,8) 한 조 제의 구성물질인 요오드를 물과 혼합하고 

농도를 달리하여 200 mAs, 슬라이스 두께 2.5 mm의 조건

에서 80 kVp와 140 kVp로 스캔하여 HU 값 변화를 측정하
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Table 1. Essential criteria for CT number calibration and 

mass attenuation coefficient for materials.

Material
Standard range 

(CT number)

Mass attenuation 

coefficient 

at 150 keV (cm
2
/g)

Water  −7∼+7 1.504×10
-1

Air −1,005∼−970 1.356×10
-1

Acryl  +110∼+130 1.456×10
-1

Polyethylene −107∼−87 1.534×10
-1

Bone  +850∼+970 1.490×10
-1

Table 2. HU±SD of materials as a function of kVp.

kVp

Material

80 kVp 

(HU±SD)

120 kVp 

(HU±SD)

140 kVp 

(HU±SD)

Water   −6.10±4.02   −3.71±2.52   −3.26±2.56

Air −991.90±8.73 −993.00±5.84 −993.03±5.82

Acryl    94.49±10.45   113.41±7.11   118.44±6.79

Acetal   319.36±5.64   336.75±5.42   338.99±5.29

Bone 1,101.50±44.12   853.63±33.00   750.63±30.61

Lung −717.19±47.03 −710.06±46.00 −708.12±45.21

Liver    77.87±12.60    65.07±7.00    62.00±5.73

3% iodine   626.00±25.06   412.00±14.62   362.00±12.12

다.

  HU 측정을 해서, MDCT를 이용해 CT 스캔의 심부

와 팬텀의 심부를 일치시킨 후 스캔하여 획득한 상에

서 PACS (Picture Archiving and Communication System)소

트웨어 PiViewStar(r) (INFINITT, Korea)를 이용해 ROI (Re-

gion of Interest)를 설정하 다. ROI 설정 방법은 한국의료

상품질 리원의 CT number 검사 항목9)에 따라 HU를 측

정하고자 하는 물질의 심부 에 최 한 크게 ROI 설정

하 고, ROI 내 HU 평균값과 표 편차를 측정하 으며 측

정된 HU 값은 ACR phantom CT number calibration 평가기
10)을 이용하여 표 범 에 포함되는지 평가하 다. 평가

기 은 Table 1과 같다.

  설정된 ROI 내 HU 값 표 편차의 정확한 비교를 해 

변동계수(Coefficient of Variation)를 계산하 다. 변동계수

란 결과 집단의 단 가 다르거나 단 는 같지만 평균의 차

이가 클 때 결과집단의 산포를 비교하는데 유용하게 쓰이

는 척도이다. 변동계수가 클수록 산포정도가 크며 상

인 차이가 크다는 것을 의미한다. 변동계수는 식 (3)에 의

해 구할 수 있다.

    


(3)

  이 때, 는 표 편차이고, 는 산술평균이다.

  물질분리 효과를 구 해 내기 하여 소동물 등 와 조

제가 주입된 을 모사한 3% 농도의 조 제가 공존하

는 상태를 만든다. 그리고 DSCT를 통한  제거 상(bone 

removed image) 획득 원리와 유사하게, 조 제가 존재하는 

상태에서 압을 달리하여(80 kVp, 140 kVp) 상을 획

득한다. 각각 조건에서 획득된 평면 상의 와 조 제의 

상  HU 차이를 이용하여 3차원 재구성 로그램인 

Rapidia 3D (INFINITT Corporation, Korea)를 통해 를 제거

한 3D 상을 획득하 다.

결    과

1. 다양한 물질에서 압의 변화에 따른 HU 변화

  X선 에 지에 따른 HU 값의 정량  평가와 SD 변화를 

평가하기 해 다른 조건은 일정하게 유지시킨 상태(200 

mAs, 슬라이스 두께 2.5 mm)에서 압을 80, 120, 140 

kVp로 변화시켜 가며 CT 상을 획득하고 이들에 한 

HU와 SD값을 측정하 다(Table 2).

  80 kVp와 140 kVp의 상  HU 값을 비교했을 때 공기, 

아크릴, 아세탈, 폐, 간의 경우 그 변화 정도가 작았으나 

물, , 3% 요오드의 경우 HU 값이 각각 47%, 32%, 42% 

감소하 다. 그리고 압이 증가할수록 변동계수는 차

으로 감소하는데(Fig. 2b), 이는 압이 증가할수록 

ROI 내 HU 값의 분포가 크지 않고 균일한 것을 의미한다. 

이 결과를 통해 물질의 HU 값이 압의 향을 받으며 

압이 증가할수록 측정된 HU 값이 균일하다는 것을 확

인하 다.

2. 다양한 물질에서 류량의 변화에 따른 HU 변화

  류량에 따른 HU 값의 정량  평가와 SD 변화를 평

가하기 해 다른 조건은 일정하게 유지시킨 상태(120 

kVp, 슬라이스 두께 2.5 mm)에서 50, 100, 150, 200, 300, 

400 mAs로 변화시켜 가며 CT 상을 획득하고 이들에 

한 HU와 SD 값을 측정하 다(Table 3).

  류량이 변화함에 따라 각 물질의 HU 값에는 큰 변

화가 없다(Fig. 3a, Table 3). 류량은 X-ray 에 지에 

향을 미치지 않기 때문에 류량의 변화는 물질의 HU 

값에 향을 미치지 않았다. 류량이 증가함에 따라 각 

물질의 변동계수는 차 으로 감소하는데(Fig. 3b), 이는 

류량이 증가할수록 ROI 내 HU 분포가 크지 않고 균일
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Fig. 2. (a) HU of various materials as a function of kVp with error bars of standard deviation, (b) coefficient of variation of various 

materials as a function of kVp.

Fig. 3. (a) HU of various materials as a function of mAs with error bars of standard deviation, (b) coefficient of variation of various 

materials as a function of mAs.

Table 3. HU±SD of materials as a function of mAs.

mAs

Material

50 mAs

(HU±SD)

100 mAs

(HU±SD)

150 mAs

(HU±SD)

200 mAs

(HU±SD)

300 mAs

(HU±SD)

400 mAs

(HU±SD)

Water   −3.89±4.32   −3.51±3.51   −3.76±3.05   −3.91±2.51   −3.95±2.51   −3.54±2.43

Air −995.11±8.73 −994.93±5.33 −995.13±4.58 −995.35±4.17 −995.33±3.46 −995.31±3.19

Acryl   113.94±7.33   115.19±7.28   116.36±6.67   113.41±6.56   114.19±6.32   115.00±5.98

Acetal   335.86±6.97   335.56±5.80   336.56±5.93   337.04±5.43   336.39±5.43   335.53±5.46

Bone   850.25±33.01   851.50±32.43   853.50±32.32   853.38±31.60   854.63±30.70   852.38±30.40

Lung −710.18±47.83 −709.96±47.89 −710.37±47.71 −710.36±48.00 −710.05±47.60 −710.16±47.58

Liver    65.01±12.75    64.79±10.02    64.83±8.10    64.84±6.16    64.90±5.62    64.79±4.99

3% iodine   415.03±17.13   413.92±16.84   412.43±15.52   412.00±15.07   412.37±13.35   413.02±12.95
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Table 4. HU±SD of various materials as a function of density.

Material Density (g/cm
3
) HU±SD

Air 0.00 −993.00±5.84

Lung 0.31 −710.06±46.00

Water 1.00   −3.71±2.52

Liver 1.11    65.07±7.00

Acryl 1.19   113.41±7.11

Acetal 1.41   336.75±5.42

Bone 1.82   853.63±33.02

Fig. 4. HU of various materials as a function of density with 

error bars of standard deviation.

Table 5. HU±SD of iodine as a function of concentration.

Iodine 

concentration (%)

HU±SD at 

80 kVp

HU±SD at 

140 kVp

Relative 

difference of 

HU

1  301±11.80  200±9.31 1.51

2  514±17.31  327±11.23 1.57

3  626±25.06  362±12.12 1.73

4  845±26.72  520±15.36 1.63

6 1,267±40.16  770±19.27 1.65

8 1,672±93.72 1,008±50.71 1.66

10 2,598±152.14 1,558±79.21 1.67

20 3,061±178.53 2,409±91.65 1.27

Fig. 5. HU of iodine as a function of concentration with error 

bars of standard deviation at 80 kVp and 140 kVp.

한 것을 의미한다.

3. 도 변화에 따른 HU 변화

  물질의 도에 따른 HU 값의 변화를 평가하기 해 120 

kVp, 200 mAs의 일정한 조건에서 0.00 g/cm3에서 1.82 

g/cm3까지 다양한 도를 갖는 물질에 해 CT 상을 획

득하고 이들에 한 HU 값을 측정하 다(Table 4).

  물질의 도는 감쇠계수에 향을 미치기 때문에 도가 

증가함에 따라 HU 값은   × (선형도 R= 

0.99)의 계식에 의해 거의 선형 으로 증가하 다(Fig. 4).

4. 압 변화에 따른 요오드 농도별 HU 변화

  Table 5는 80, 140 kVp에서 iodine 농도 변화에 따른 HU 

값의 변화를 나타내는 값이다.

  요오드의 농도가 증가함에 따라 HU 값이 80 kVp에서는 

  × (선형도 R=0.98)과 140 kVp에서는 

  × (선형도 R=0.98)의 계식에 의해 선

형 으로 증가하 다. 그리고 압이 80 kVp에서 140 

kVp로 증가함에 따라 iodine의 HU값은 감소하 다(Table 5, 

Fig. 5). 감소 정도는 농도에 따라 차이가 발생하며, 3%의 

농도에서 80 kVp일 때 HU 값이 140 kVp일 때 HU 값보다 

상 으로 가장 큰 값인 1.73배의 차이를 획득하 다. 이

는 이  에 지를 이용한 CT 촬 의 응용 가능성을 

제시하 다.

5. 압에 따른 HU 변화를 이용한 bone removed 3D 

상 재구성

  류량의 변화에는 상 없이 압이 증가함에 따라 

HU 값은 감소한다. 이 실험 결과를 응용하여, 요오드가 주

입된 상태에서 요오드와 를 각각 80 kVp, 140 kVp로 두 

번 촬  한 다음 압 변화에 따른 HU 값 차이를 이용하

여 각 CT 상에서 가 제거된 상을 얻었다. 그런 후 

Rapidia 3D 로그램을 이용하여 bone removed 3D 상을 
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Fig. 6. (a) Conventional CTA (CT angiography), (b) CTA (CT angiography) using dual energy.

획득하 다.

  의 두 상을 비교해 보면 고식 인 방법으로 얻어진 

상의 경우(Fig. 6a) 두개골과 을 분리하기 어려

워 두개 나 두개골에 한 부 는 의 제거가 완벽하지 

못하며, 요오드와 가 인 한 부분에서 요오드의 결손상

을 확인 할 수 있다. 반면 Fig. 6(b)에서 보듯이 dual energy 

subtraction 기법을 이용하면 고식 인 방법으로 얻어진 

상에 비해 향상된  제거 상을 얻을 수 있다.

고찰  결론

  본 연구에서 물리  인자에 따른 다양한 물질의 HU 값

을 측정하고 평가하 다. 각각의 물질은 다양한 HU 값을 

가지며 HU 값은 감쇠계수와 상 계를 갖는다. 그리고 

감쇠계수는 X-ray 에 지에 의존하기 때문에 압이 증

가할수록 각 물질의 감쇠계수는 감소한다. 이러한 이유로 

압의 변화에 해 HU 값은 차이를 보이며, 본 연구에

서 사용한 물질  물, , 요오드에 해서는 압이 증

가함에 따라 HU 값이 상 으로 크게 감소하 다. 그러

나 류량은 X-ray 에 지에 향을 미치지 않기 때문에 

그 값이 변하여도 HU 값에는 향을 주지 않았다. 그리고 

변동계수 계산 결과 압과 류량이 증가할수록 각 

물질의 HU 값 분포가 감소하고 균일해진다. 물질의 도 

역시 감쇠계수에 향을 미치기 때문에 물질의 도가 증

가함에 따라 HU 값은 선형 으로 증가한다. 용액의 경우 

농도가 증가할수록 도가 증가하기 때문에 물과 혼합된 

요오드의 경우 농도가 증가함에 따라 HU 값이 선형 으로 

증가하 고 압이 증가함에 따라 HU 값이 감소하 다. 

80 kVp와 140 kVp의 조건에서 요오드 농도가 3%까지는 상

인 HU 값의 차이가 증가하 으나 그 이상의 농도에서

는 차 감소하는 경향을 보 다. 그 이유는 식 (2)에서 찾

아 볼 수 있듯이 일정 이상 농도(3%)의 요오드 감쇠계수는 

물의 감쇠계수 보다 차 커지기 때문에 상 인 HU 값

의 차이는 감소함을 확인 할 수 있었다. 

  이 결과를 통해 물리  인자와 HU 값의 상 계를 확

인하 고, 이는 CT number와 련한 CT 상의 정량화  

성능 리에의 용용 가능성을 제시하 다.

  한 dual energy 기법을 이용하여 조  후 상만으로 

조 제와 를 분리함으로써 두개골과 을 분리하는 고

식 인 CTA (CT angiography) 상과 비슷하거나 더 우수

한 가 제거된 3D 상을 얻을 수 있었다. 따라서 

single source CT에서 조 제와 에 한 압에 따른 

HU 차이를 이용하여 물질분리 효과를 구 해 냄으로써 

재 사용되고 있는 CT 장비의 효율성을 증가시키고 응용분

야를 확장할 수 있을 것으로 기 된다. 
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This study aims to evaluate CT (Computed Tomography) characteristics through the estimation of HU (Hounsfield 

Unit) and the corresponding variations using coefficient of variation values for various materials as a function 

of physical factor. HU values for various materials with varying densities as a function of physical factor were 

measured using MDCT (Siemens SOMATOM Sensation 4, Germany). The results showed that the HU values were 

decreased and increased as a function of kVp and material density, respectively. Especially, the HU values for 

bone and iodine at 140 kVp were 32% and 42% smaller than those at 80 kVp, respectively. In case of iodine, 

the HU values also decreased and increased as a function of kVp and concentration, respectively. While the 

HU values were fixed as a function of mAs. The decreased ratio of HU values between 80 keV and 140 keV 

was different at various concentration and maximum difference was shown as 1.73 at 3% concentration. These 

results indicated that it may be possible to separate composition of materials, e.g. iodine and bone, using single 

source CT. The results showed that dual energy techniques using single source CT can be applied to material 

separation and expand CT imaging techniques to other practical applications.
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