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Abstract : Actuators using shape memory alloys use the one-way shape recovery stress. But when external load is 
applied the accumulated plastic strain induced by repeated deformation is the factor of generation of uncorrect recovery 
stress and unreliability. To solve this problem, two-way shape memory effect (TWSME) is considered. TWSME 
induced by plastic deformation have advantages including simple heating cycle without external force and enough 
recovery force for using actuators. but there is no research on cylinder-type or tube-type shape memory alloy actuators 
using two-way shape memory effect until now. Therefore in this study, characteristics of two-way shape memory effect 
is verified through the compression experiments using cylinder-type and tube-type specimens 

Key words : Shape memory alloy(형상기억합 ), Two-way strain(양방향 변형률), Two-way shape memory effect
(양방향 형상기억효과), Two-way recovery stress(양방향 회복력)

1. 서 론1)

형상기억합 에 한 연구는 1960년 에 NiTi합
의 형상기억효과(shape memory effect:SME)가 발
견된 이래로 활발히 진행되어 왔다. 여기서 형상기
억효과란 변형이 어느 정도 이상으로 커졌을 때 가

열을 하게 되면 변형 의 형상으로 되돌아오는 성

질을 말한다. 이와 같은 특성으로 인하여 지능형 구
조물에 많이 용되었으며, 복합재료의 보강재나 
센서로 사용되면서 연구가 활발히 진행되었다.1,2) 
한 단  부피당 많은 힘을 낼 수 있고, 내부식성과 
생화학  합성이 뛰어날 뿐만 아니라

3) 100,000사
이클 이상의 긴 사용수명을 갖기 때문에 작동기

*Corresponding author,  E-mail: leejungju@kaist.ac.kr

(actuator)로서 우수한 특성을 갖는다.4,5) 이러한 특
징으로 인하여 1969년 미국의 이  사(Raychem 
corp.)가 형상기억효과를 이용한 이  커 링을 

실용화한 이후 군사  항공 우주 분야의 유도 미사

일, 발사체 , 인공 성 등의 비폭발식 분리장치나 가

정에서 사용하는 온수 밸 , 구조물의 진동특성 
감장치, 그리고 자동차 트랜스미션 냉각장치 등 여
러 분야에서 작동기로 이용되고 있으며, 재 자동
차 조향계의 진동특성을 감시키기 한 장치와 

구조가 간단한 주유구 개폐장치 등 형상기억합 을 

이용한 연구가 진행 에 있다.
재까지 형상기억합 을 작동기로서 사용하게 

될 때 모두 일방향 형상 회복력만을 사용하 다. 이
것은 형상기억합  작동기에 큰 변형을 일으킨 다
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음 열을 가하여 회복력을 발생시키는 것이다. 그러
나 형상기억합 은 하 을 가할 때 마다 소성변형

이 발생하게 되고 이러한 소성변형이 반복 으로 

쌓이게 되어 정확한 회복력을 발생시킬 수가 없게 

되어 신뢰성이 떨어지며 매번 압축하 을 가해주어

야만 하는 단 을 갖고 있다. 하지만 소성변형에 의
해 발생되는 양방향 형상기억효과(Two-way Shape 
Memory Effect)를 이용한다면 하 을 가해야 하는 

과정이 없고 간단한 열 사이클만을 통해 작동기를 

운 할 수 있는 장 을 가지고 있으나 양방향 형상

기억효과를 이용한 부피가 큰 실린더나 튜  형상

의 작동기 연구는 무한 실정이다. 
본 연구에서는 표  시편으로 압축 반복하 에 

한 형상기억합 의 양방향 형상기억효과 특성을 

악하고, 실제 작동기 형상의 튜 형 형상기억합

을 제작하여 양방향 형상기억효과에 의한 양방향 

변형률(Two-way strain)과 양방향 회복력(Two-way 
Shape Recovery Stress)을 정량 으로 측정하 다.

2. 형상기억합

형상기억합 은 온도와 응력에 따라 크게 2가지 
상으로 존재한다. 높은 온도에서는 오스테나이트
(austenite)상으로 존재하며, 낮은 온도에서는 마르
테사이트(martensite)상으로 존재한다. 한 마르텐
사이트 상은 응력에 따라 정(twinned)구조와 역
정(detwinned)구조로 나뉘며, 이러한 결정학 인 구

조변화는 형상기억합 의 거시 인 변형을 가져온

다. 응력이 없는 경우 형상기억합 은 네 개의 상변

태 온도가 존재하며, 다음과 같이 정의된다.
  : 마르텐사이트 상변태 시작온도

 : 마르텐사이트 상변태 끝온도

  : 오스테나이트 상변태 시작온도

 : 오스테나이트 상변태 끝온도

거시 인 측면에서 형상기억합 의 특성은 크게 

형상기억효과와 탄성효과(Superelasticty:SE) 2가
지로 나  수 있다. 첫째로 형상기억효과는 잔류변
형이 남아있는 상태에서 한 온도이상으로 가열

하 을 때 변형 의 상태로 되돌아가는 상을 말

하며 일방향 형상기억효과라고도 한다. 만약 잔류
변형이 남아있는 상태에서 시편이 변형을 일으키지 

못하도록 구속한 후에 이상으로 가열할 경우 변

형 의 형상으로 돌아가고자 하는 형상회복력이 발

생한다. 이것을 형상기억효과에 의한 일방향 형상
회복력이라 한다.
둘째로 탄성효과는 높은 온도 환경에서 최 의 

오스테나이트 상에서 응력을 증가시켰을 경우 역

정구조 마르텐사이트 상으로 상변이하게 되고 재 

환경이 고온이므로 응력을 제거시키는 과정에서 후

방향 상변이가 발생하여 원래의 형상으로 되돌아가

는 상이다. 이때 응력-변형률 선도에서 이력 상

(hysteresis)이 발생한다.
그 외에 기타 특성으로 양방향 형상기억효과란 

과도한 변형이나 반복 인 변형이 형상기억합 에 

가해져 합  내에 (dislocation) 도가 높아지게 
되고 이로 인해 잔류응력장이 형성되어 온도에 따

른 가역 이고 자발 인 변형을 가져오는 상을 

말한다.6,7) 이것은 일방향 형상기억효과와는 다르게 
Fig. 1(a)와 같이 고온의 모상의 형태뿐만이 아니라 
온에서의 변형된 형태 모두를 기억시킬 수 있다. 
이 때 무하  상태에서 온과 고온에서의 변형 

차이를 양방향 변형률이라고 하며(Fig. 1(b)), 양방
향 형상기억효과를 갖는 형상기억합 이 구속된 상

태에서 이상으로 가열될 경우 고온의 모상의 형

상으로 돌아가고자 하는 양방향 형상회복력이 발생

한다. 양방향 형상기억효과는 고유한 형상기억합

(a) Macroscopic viewpoint

(b) Strain-Temperature curve
Fig. 1 Behavior of two-way shape memory effect
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의 물성치가 아니기 때문에 양방향 형상기억효과를 

생성시키기 해 재까지 약 20가지 정도의 방법
이 연구되어왔다.8)

3. 양방향 형상기억효과 특성 실험

3.1 실험 방법

본 실험에서는 사용한 재료는 Nitinol Devices and 
Components사의 SM495 형상기억합 을 사용하

다. SM495는 Ni(54.5 wt%)-Ti 합 이며 상온에서 형

상기억 효과를 보인다. 제조사에서 제공하는 재료
의 기본 인 물성은 Table 1에 나타내었다. 압축에
서의 양방향 특성을 얻기 해 ASTM E9 규격의 원
통형 시편을 사용하 으며 압축실험을 통해 양방향 

형상기억효과를 유도하 다. 압축실험은 최  변형

률에 따라 5번의 부하, 제하, 가열, 냉각을 반복하는 
사이클을 수행하여 양방향 변형률의 생성정도를 확

인하 다. 시편의 지름은 20mm, gage length는 60 
mm이다. 한 실제 작동기에 용하기 해 작동기 
형상을 갖는 외경 20mm, 내경 10mm, 길이 60mm 튜
형 시편을 제작하여 압축실험을 수행하여 양방향 

형상기억효과를 유도한 후 양방향 변형률을 측정하

여 비교하 다. Fig. 2는 각각의 시편의 형상을 나타
낸다. 두 시편 모두 600°C에서 30분 동안 풀림(Anne-
aling)처리를 하 으며 그 후에 퀜칭(quenching)을 
하 다. 변형률을 측정하기 하여 strain gage를 사
용하 으며 시편을 가열하기 해 유연하고 구부릴 

수 있는 히터 2개를 원 공  장치에 연결하여 시

편 둘 에 부착하 고 열 손실을 방지하기 해 히

터 둘 에 다시 연 물질인 stretch tape을 감 다. 
이 tape은 히터와 시편을 착시킬 뿐만 아니라 시
편과 외부 공기를 단열시켜서 가열 효율을 높여

다. 온도는 K type thermocouple을 spot welding 방식
으로 부착하여 측정하 다. 압축실험은 MTS (Ma-
terial Test System)를 사용하 으며 이 장비의 축 방

향 최 하 은 250kN이다. 체 실험 구성은 Fig. 3
과 같다. 본 실험에서는 변  제어 방식으로 변  변

화율을 0.125mm/min로 설정하여 수행하 다. 실험
에 앞서 시차주사열량계(Differential Scanning Calo-
rimetry : DSC)를 통하여 무응력 하에서의 상변이 온
도를 측정하 으며 결과는 Table 2와 같다.

Table 1 Material data of NiTi(SM495)
Properties SM495

Melting point 1310°C
Density 6.5g/cm3

Electrical resistivity 76ohm-cm
Elastic modulus 28-41GPa

Coefficient of thermal expansion 6.6×10-6 / °C
Ultimate tensile strength 1100MPa

Total elongation 10%
Transformation temperature 60°C

Fig. 2 Cylinder-type and Tube-type specimens

Fig. 3 Experimental setup for compression test

Table 2 Transformation Temperatures from DSC
   

35.7°C 52.3°C 66.2°C 87.5°C

3.2 실험 결과  고찰

3.2.1 압축하  사이클에 의해 유도된 양방향 
형상기억효과 특성

두 시편 모두 최  압축 변형률을 1%에서 6%까
지 1%간격으로 변화시켰으며, Fig. 4는 원통형 시편
의 각각의 최  변형률에 따라 5번의 부하, 제하, 가
열, 냉각 사이클을 수행한 후 무하  상태에서 가열

과 냉각에 의한 열 사이클을 통해 얻은 변형률과 온
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         (a) Maximum strain = 1%           (b) Maximum strain = 2%

 

          (c) Maximum strain = 3%          (d) Maximum strain = 4%

        (e) Maximum strain = 5%             (f) Maximum strain = 6%
Fig. 4 Two-way strain-temperature curves obtained by 

compression test (Cylinder-type)

도 그래 이다. 각각의 양방향 변형률을 살펴보면, 
최  변형률 1% 후에는 0.33%, 최  변형률 2%, 3%, 
4%, 5%, 6% 후에는 각각 0.65%, 0.99%, 1.35%, 1.7%, 
1.7%로 나타났다.
최  변형률이 증가할수록 양방향 변형률이 비례

으로 증가하는 것을 볼 수 있다(Fig. 5). 그러나 최
 변형률 6%에서는 양방향 변형률이 더 이상 증가
하지 않고 5%에서와 같은 결과를 나타내어 양방향 
변형률이 수렴하는 것을 확인하 다. 그리고 양방
향 변형률 생성에 의한 양방향 회복력을 측정하기 

해 시편에 약 5MPa의 작은 압축응력을 주어 양 끝 
변 를 구속시킨 후 열 사이클을 실행하 다. Fig. 6
은 각각의 최  변형률에 따른 양방향 회복력을 측

정한 결과이다. 
최  변형률이 증가함에 따라 양방향 회복력도 

증가함을 알 수 있으며 최  -210MPa로 측정되었다.
한 실제 작동기 형상의 외경 20mm, 내경 10mm, 

길이 60mm 형상기억합 을 제작하여 원통형 시편

Fig. 5 Two-way strain and maximum strain relation (Cylinder- 
type)

Fig. 6 Recovery stress-temperature curves obtained by com-
pression test (Cylinder-type)

과 같은 방법으로 양방향 형상기억효과를 유도하여 

양방향 변형률과 회복력을 측정하 다.
최  변형률 1%부터 각각의 양방향 변형률은 

0.3%, 0.75%, 1.20%, 1.50%, 2.30%, 2.30%로 측정되
었다. Fig. 7과 같이 원통형 시편과 마찬가지로 최
 변형률에 따라 비례 으로 양방향 변형률이 증

가하며 최  변형률 5%에서 수렴하는 것을 확인하
다. 그러나 원통형 시편보다 최  양방향 변형률

이 더 크게 생성되는 것을 볼 수 있으며, 이것은 튜
형 시편이 원통형 시편보다 균질하게 열처리되

었음을 나타낸다. 양방향 회복력은 최  -330MPa
로 측정되었다.
두 시편을 통하여 형상기억합 은 압축 하 에 

의해 최  변형률 5%까지는 비례 으로 양방향 변

형률이 증가하고 있으며 그 이후는 수렴하는 것을 

알 수 있다.
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        (a) Maximum strain = 1%            (b) Maximum strain = 2%

         (c) Maximum strain = 3%          (d) Maximum strain = 4%

        (e) Maximum strain = 5%           (f) Maximum strain = 6%
Fig. 7 Two-way strain-temperature curves obtained by com-

pression test(Tube1)

Fig. 8 Two-way strain and maximum strain relation(Tube1)

3.2.2 시편 두께에 따른 양방향 형상기억효과 
특성

시편 두께에 따른 양방향 형상기억효과 특성을 

알아보기 해 외경 10mm, 내경 6.5mm, 길이 60mm
시편과 외경 9mm, 내경 6.5mm, 길이 60mm 시편을 
이용하여 압축 실험을 통해 양방향 형상기억효과를 

유도하 다. 외경 20mm는 Tube1, 외경 10mm는 
Tube2, 외경 9mm는 Tube3라 하고 각각의 두께는 
5mm, 1.75mm, 1.25mm가 된다. Fig. 6과 Fig. 7에서

Fig. 9 Recovery stress-temperature curves obtained by com-
pression test(Tube1)

(a) Maximum strain = 4.0%

(b) Maximum strain = 6.0%
Fig. 10 Recovery strain-temperature curves obtained by 

compression test(Tube2)

양방향 변형률이 최  변형률 5%에서 수렴하는 것
을 확인하 으므로 Tube2는 최  변형률을 4%와 
6%로 압축 실험을 수행하 으며 Tube3은 최  변

형률 5%로 수행하 다. Fig. 11은 두 시편의 각 최  

변형률에서 압축실험을 수행할 때 하 을 부하하고



유 익․김 철․이정주․이우용

한국자동차공학회논문집 제17권 제4호, 2009106

Fig. 11 Recovery strain-temperature curves obtained by 
compression test(Tube3)

Fig. 12 Recovery stress-temperature curves obtained by 
compression test(Tube2)

Fig. 13 Recovery strain-temperature curves obtained by 
compression test(Tube3)

제하한 후 잔류변형이 남아있는 상태에서 열 사이

클을 실행하여 얻은 변형률과 온도 그래 이다. 
이상에서 이하로 냉각될 때 발생하는 변형을 양

Fig. 14 Maximum two-way recovery stress of the specimens

방향 변형률이라 하고, 양방향 변형률이 수렴할 때
까지 압축실험을 반복하 다. Tube2의 양방향 변형
률은 각 최  변형률에서 1.73%와 2.22%로 측정되
었으며, Tube3은 2.2%로 측정되었다. 한 각각의 

시편에서 측정된 최  양방향 회복력은 -500MPa과 
-493MPa로 나타났다(Fig. 12, 13). 지 까지의 실험 

결과로 보아 튜 형 형상기억합 의 경우 시편 두

께가 작아지더라도 최  변형률 5%와 6%에서 양방
향 변형률이 거의 변하지 않고 일정하게 나타났다.
그러나 양방향 변형률은 거의 같지만 회복력에서 

차이가 발생하는 것을 찰하 다(Fig. 14). 이것은 
열처리에 의한 형상기억합  단면 의 불균질을 원

인으로 들 수 있다. 형상기억합 의 부피가 클 경우 

열처리를 할 때 외부와 내부에 균일하게 열처리를 

할 수 없는 단 을 갖고 있어 일반 으로 인장 시험

에서는 와이어나 얇은 박  형태를 사용하고 있다.9) 
본 연구에서 사용한 Tube2와 Tube3의 최  양방향 

회복력은 와이어를 이용한 기존 인장 시험에서 얻

을 수 있는 최  일방향 회복력과 거의 비슷한 수

이므로10) 두 시편은 균질하게 열처리 되었다고 볼 
수 있다. 

4. 결 론

본 연구에서는 압축에서의 형상기억합  양방향 

형상기억특성을 얻기 한 기  실험을 수행하

다. 표  원통형 시편과 작동기 형상의 튜 형 시편

으로 최  압축 변형률에 따른 양방향 변형률과 양

방향 회복력을 측정하 다. 실험 결과 형상기억합
은 압축 최 변형률 5%에서 양방향 변형률이 수
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렴하는 것을 확인 하 고, 튜 형 시편의 경우 두께

에 따라 최  양방향 변형률은 거의 일정하게 나타

나지만 양방향 형상회복력은 두께가 작을 때 커진 

것을 확인하 다. 이것은 시편의 두께가 작을수록 
단면 이 균질하게 열처리됨을 나타내며 Tube2와 
Tube3에서는 균질한 와이어를 이용한 인장시험에
서 얻을 수 있는 큰 회복력을 측정할 수 있었다. 
향후 계획으로는 양방향 형상기억효과에 직

으로 향을 주는 소성변형량과 양방향 변형률과 

회복력의 계를 고찰하고, 형상기억합 의 두께에 

따라 단면 의 균질성을 높일 수 있는 열처리 방법

을 연구하고자 한다.
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