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요약 : 본 연구에서는 TiO2 입자를 얻을 수 있는 침전법을 이용하여 TiO2 입자를 제조하였다.

TiO2 입자 제조시 사용되는 알콜 용매의 종류와 온도 변화 등의 매개변수가 TiO2 입자의 결정 구

조, 입자의 크기 및 형태에 미치는 영향을 조사하였다. TiO2 입자제조시 용매로 사용한 알콜 종류

인 methyl alcohol, iso–propylalcohol, 그리고 tert–butylalcohol를 scanning electron

microscope(SEM) 분석한 결과 iso–propylalcohol이 가장 좋은 결과를 가져왔다. 그리고 온도 변화

를 열분석법을 사용한 결과 200 ℃에서 500 ℃까지는 아나타제 구조를 유지하였으나, 800 ℃에서는

루틸 구조로 전환되었다.

주제어 : 침전법. 이산화티탄, SEM, 열분석, 아나타제 구조, 루틸 구조.

Abstract : Using the Sedimentation method it's possible to get TiO2 particle from which by

this research, TiO2 particle was produced. The parameter in the kind of the temperature and

the alcohol solvent used TiO2 particle production investigated crystal structure of TiO2 particle

and the influence exerted on the size of the particle and the form. After scanning electron

microscope (SEM) analyzed methyl alcohol, iso-propylalcohol and tert-butylalcohol used by a

solvent at the TiO2 particle production, iso-propylalcohol was most effective. And after an

thermogravimetric analyzer method was used, the anatase structure was maintained 500 ℃ by

200 ℃, but it was converted by the rutile structure by 800 ℃.

Keywords : Sedimentation method, TiO2, thermogravimetric analyzer, scanning

electron microscope(SEM), anatase structure, rutile structure.
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1. 서 론

이산화티탄(이하 TiO2)은 대표적인 백색안료

로서 도료, 제지, 플라스틱, 고무 등에 사용되면

서 실생활에 널리 적용되는 아주 중요한 무기

화합물로써, 한 국가의 경제발전도를 1인당

TiO2 사용량으로 비교하기도 한다. TiO2는 백

색안료중 가장 높은 굴절률을 가지고 있으므로

은폐력, 착색력이 아주 우수하고 물리적으로 아

주 안정하며 또 화학적으로 무독성이기 때문에

화장품, 의약품 등에 널리 사용되고 있다[1-3].

그리고 전자적 특성을 이용하여 전자재료, 용접

봉 피복재 등 그 쓰임새가 광범위하여 실생활

중에서 항상 접할 수 있는 제품이다.

최근에는 TiO2의 특성을 이용한 새로운 제품

들이 개발되어 적용되는 추세가 급속도로 진행

되며, 국가간의 경쟁이 치열하다. 이러한 TiO2

는 결정구조에 따라 루틸형(Rutile), 아나타제형

(Anatase) 및 브루카이드형(Brookite)으로 구분

되는데 저온상인 아나타제형과 고온상인 루틸

형이 보편적으로 관찰된다. 보통 루틸형은 빛의

산란효과가 우수하여 백색안료, 전자장치등의

유전체 재료로 사용되며, 또 화학적 안정성의

이점으로 광학렌즈의 코팅재료로의 응용연구

[4-5]가 활발하게 이루어지고 있으며, 아나타제

형은 광촉매반응과 광전기 화학적 적용을 위해

많은 연구가 이루어지고 있다[6-7]. 그러나 브

루카이트형은 아나타제상이나 루틸상의 혼합없

이 순수한 브루카이트형의 제조는 매우 어려운

것으로 알려져 있으며[8], 이와 같은 제조상의

어려움이 광촉매와 촉매지지체로의 응용이 제

한되는 원인중의 하나가 되고 있다.

그리고 TiO2는 입자크기, 형태 및 결정구조

에 따라 그 응용분야가 달라지기 때문에 다양

한 제조방법에 관하여 많은 연구가 이루어지고

있다. 현재까지 알려진 TiO2 제조방법은 수열합

성법[9], CVD법[10], 침전법[11-12], 졸겔법[13],

황산법과 염산법등이 있다. 주로 분체 원료를

얻을 수 있는 수열합성법은 장치가 복잡하고

연속적인 작업이 어려우며, 그리고 출발물질을

기상으로 공급하여 화학반응에 의해 박막을 증

착시키는 화학증착법(Chemical Vapor

Thposition, CVD)이 있다. 졸겔법은 현재 TiO2

를 얻는 방법으로 많이 이용되고 있지만, 불순

물의 잔존에 의해 순순한 TiO2를 얻기 힘들고

생성된 TiO2는 결정결함이 많아 촉매활성을 저

하시키는 문제점을 가지고 있다. 그리고 황산

법과 염산법은 입자크기가 100-200nm로 조밀

하고 공정 중 유기가스가 발생하는 단점을 가

지고 있다.

본 연구에서는 사용되는 용매의 종류에 따라

다양한 결정 형태의 TiO2 입자를 얻을 수 있는

침전법을 이용하여 TiO2 입자를 제조하였다.

TiO2 입자 제조시 사용되는 알콜 용매의 종류

와 소성온도 변화 등의 매개변수가 TiO2 입자

의 결정 구조, 입자의 크기 및 형태에 미치는

영향을 조사하였다.

2. 실 험 

2.1. 시약

TiO2 입자 제조에 사용된 원료로는 먼저

Titanium isopropoxide(이하 TTIP :

Ti(OC3H7)4, 97%)는 Aldrich사의 제품을 정제

하지 않고 사용하였다. 그리고 용매로 사용한

알콜 종류인 methyl alcohol (MeOH),

iso-propylalcohol(i-PrOH), 그리고 tert-

butylalcohol(t-BuOH)는 모두 Aldrich사 특급시

약을, 증류수는 Water Deionizer (DF-500,

Crystalab. Inc., U.S.A)를 이용하여 만든 3차

증류수를 사용하였다. 상업용 TiO2는(Anatase

형, Rutile형) 대정화금(주)에서 판매하는 것을

이용하였다.

2.2. 실험방법

일정량의 용매[14]가 들어있는 250mL,

three-neck flask에 TTIP를 첨가한 후 교반기

로 충분히 교반을 시킨 후에 상온건조를 시킨

다음 소성온도를 각각 200℃, 500℃, 그리고

800℃에서 3시간동안 시켜 TiO2 입자를 얻을

수 있었다. 자세한 합성방법은 Fig.1에 나타내

었다.

2.3. 분석

상업용인 TiO2입자와 합성된 TiO2 입자의 열

적 안정성을 확인하기 위해 열분석 시스템

(Thermal Analysis System; TAS, SSC5200,

Seiko, Japan)을 사용하였다. TiO2의 결정성은

X선 회절장치(X-ray Diffractometer; XRD,
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Model X PERT, Philips, Netherland)로 측정하

였으며 그 측정 조건은 scan mode :

Continuous Scan, scan range : 10-70, scan

speed : 2.0 (deg/min), sampling pitch :

0.05(deg), preset time : 1.50(sec), X-ray tube

target Cu, voltage : 30.0 (kV),

current:30.0(mA) 이다. 또한 TiO2의 입자 크기

및 균일성은 주사전자현미경(Scanning Electron

Microscope; SEM, Model S-4200, Hitachi,

Japan)으로 확인하였다. TiO2를 소성하기 위하

여 관형 전기로(Tube furnace, 고려전기로,

Korea)를 사용하였다.

Titanium

tetraisopropoxide(TTIP)

↓

Alcoholic Solvents

(MeOH, i-PrOH, t-BuOH)

↓

Distilled water(pH=2)

8 hours ↓ Heating(80℃)

Collidal suspension

Evaporating solvent

↓

Calcination(200℃~800℃)

Crytalline TiO2

Fig. 1. Preparation scheme for TiO2

particles by Ti(OC3H7)4.

3. 결과 및 고찰 

3.1. TiO2 입자의 열적 안정성

사용되는 알콜 용매 종류와 소성온도 변화에

따라 제조된 TiO2 입자내의 유기물의 함량과

열적 안정성을 알아보기 위해 열분석법을 사용

하였다. 시판되고 있는 TiO2(아나타제형과 루틸

형)입자의 열분석 결과는 Fig. 2에 나타내었다.

아래와 같이 상온에서 약 500°C 까지의 온도변

화부분에서 무게의 감소는 거의 보이지 않음을

알 수 있었다. 이는 시판용 TiO2 입자내 에는

유기물등의 불순물이 거의 없음으로 열적인 안

정성을 보이는 것으로 보여진다.
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Fig. 2. TGA curves of commercial TiO2
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Fig. 3. The XRD patterns of commercial

TiO2 particles.

Fig. 3. 에서는 일반적으로 나타나는 TiO2의
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XRD 패튼이다. 대부분의 화학적인 방법으로

제조된 이산화티탄은 준 안정한 아나타제의 결

정구조를 가지며 열처리를 하면 루틸 상으로

변한다[15].

3.2. TiO2 입자의 결정구조

TiO2의 결정구조 및 미세 결정크기를 알아보

기 위해 X-선 회절분석기(X-ray

Diffractometer; XRD, Model X PERT, Philips,

Netherland)를 사용하였다.

이산화티탄 입자의 아나타제에서 루틸로의

전환 온도는 450 ℃에서 1200 ℃까지인데, 전구

체의 성질과 구조 및 입자제조조건에 의존하는

것으로 알려져 있다[16].

Fig 4. (TTIP/MeOH), Fig. 5. (TTIP/BuOH)

와 Fig. 6. (TTIP/Propyl) 까지 보는 바와 같

이 소성온도(200 – 800℃)에 따른 이산화티탄

입자의 X-선 회절분석 결과를 나타내었다.

일반적으로 소성은 TiO2 입자의 결정성을 개

선하는데 사용되고, 소성온도가 증가하면서

TiO2 입자는 비결정성 구조에서 아나타제 구조

로, 아나타제 구조에서 루틸 구조로 점차 변환

된다. 위에 보인Fig 4. - Fig. 6. 나타난 것처

럼 아나타제의 결정구조는 200 ℃에서 500 ℃

까지 유지 하였으나, 800 ℃에서는 완전한 루

틸 구조로 전환되었다.

Fig. 4. The XRD patterns of TiO2 particles

(TTIP/MeOH), calcined at various

temperatures.

Fig. 5. The XRD patterns of TiO2 particles

(TTIP/BuOH), calcined at various

temperatures.

Fig. 6. The XRD patterns of TiO2 particles

(TTIP/Propyl), calcined at various

temperatures.

3.3. TiO2 입자 형태와 크기 

Fig. 7.에서 나타나는 것같이 (a)에서는 200

℃에서 소성된 이산화티탄 입자는 크고 각이진

형태를 보여주었으나 (b)의 800 ℃에서 소성시

킨 경우에는 완전한 구형에 가까운 것을 관찰

할 수 있었다. 또한, 소성온도가 증가할수록 입

자의 크기가 커지는 것을 볼 수 있었다.
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(a) Anatase type TiO2

(b) Rutile type TiO2

Fig. 7. SEM images of commercial TiO2

particles.

3개의 알콜을 첨가하여 실험한 결과 그림을

Fig 8. (TTIP/MeOH), Fig. 9. (TTIP/BuOH)와

Fig. 10. (TTIP/Propyl) 에서 보는 바와 같이

소성온도 (200℃, 500℃와 800℃)에 따른 이산

화티탄 입자의 SEM의 결과를 나타내었다.

TTIP/MeOH, (a) 200℃

TTIP/MeOH, (b) 500℃

TTIP/MeOH, (c) 800℃
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Fig. 8. SEM images of TiO2 particles

prepared by TTIP/MeOH (25℃),

calcined at (a) 200℃, (b) 500℃ and

(c) 800℃.

그림을 확대(약 600 nm)하여 본 결과 Fig. 9.

(TTIP/BuOH)이 가장 일정한 크기의 구형을

나타내었다. 이것은 (a)의 200 ℃에서 소성된

이산화티탄 입자는 크고 각이진 형태를 보여주

었으나 (b)의 500 ℃에서 소성시킨 경우에는 각

이 많이 진 불균일한 표면을 가진 구형을 나타

내었다.

TTIP/i-PrOH, (a) 200℃

TTIP/i-PrOH, (b) 500℃

TTIP/i-PrOH, (c) 800℃

Fig. 9. SEM images of TiO2 particles prepared

by TTIP/i-PrOH (25℃), calcined at (a)

200℃, (b) 500℃ and (c) 800℃.
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TTIP/t-BuOH, (a) 200℃

TTIP/t-BuOH, (b) 500℃

TTIP/t-BuOH, (c) 800℃

Fig. 10. SEM images of TiO2 particles

prepared by TTIP/t-BuOH (25℃),

calcined at (a) 200℃, (b) 500℃ and

(c) 800℃.

또한 (c)의 200 ℃에서 소성시킨경우에는 완

만한 형태의 구형과 한쪽 지름이 긴 타원형을

두 가지 형태를 동시에 가지며, 결과적으로 (a)

의 200 ℃입자그림은 소성온도가 높아질수록

(c)의 800 ℃입자그림의 구형에 가까워지는 것

을 관찰할 수 있었다.

4. 결 론

침전법을 이용하여 TiO2 입자 제조시 사용되

는 알콜 용매의 종류와 소성온도 변화 등의 매

개변수가 TiO2 입자의 결정 구조, 입자의 크기

및 형태에 미치는 영향을 조사한 결과 다음과

같은 결론을 얻었다.

1. TiO2 입자제조시 용매로 사용한 알콜 종류인

methyl alcohol (MeOH), iso –

propylalcohol (i-PrOH), 그리고 tert –

butylalcohol (t-BuOH)를 사용한 결과 iso

– propylalcohol (i-PrOH)이 가장 좋은 결

과를 가져왔다.

2. TiO2 입자제조시 소성온도를 변화시킨 경우

200 ℃에서 500 ℃까지는 아나타제의 결정

구조를 유지하였으나, 800 ℃에서는 완전한

루틸 구조로 전환되었다.
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3. TiO2 입자제조과정에서 알콜을 첨가하고 소

성온도가 증가해도 TiO2 입자는 아나타제

구조에서 루틸 구조로 점차 변환되었다.
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