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1. 서 론

폴리프로필렌 섬유는 많은 우수한 특성에도 불구

하고 염색이 불가능한 단점으로 인해 용도의 확대

가 제한되고 특히 의류용으로는 전개가 크게 이루

어지지 못했다 이를 극복하기 위해 원착사를 제조.
하거나 염색이 가능한 다른 고분자 성분을 혼합하

여 어느 정도 염색성을 부여한 사례가 있으나 상용

화에 있어서 많은 단점이 있다는 것은 이미 잘 알

려진 사실이다1-3) 염색이 되지 않은 백색 그대로의.
원사를 사용하기는 하나 이중직의 안쪽 면에만 사

용되는 등 극히 활용성이 떨어진다.
일련의 본 연구에서는 이러한 순수 폴리프로필렌

섬유를 염색하기 위하여 섬유와 고도의 친화성을

가지는 알킬치환기가 도입된 초소수성의 삼원색 염

료를 합성하여 이의 염색성을 검토해 왔다4-12) 이.
들 삼원색 염료중 적색의 염료는 모노아조계의 염

료로서 색농도가 깊은 장점은 있으나 일광견뢰도가
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급으로 상대적으로 낮은 문제점이 있었다 이와는3 .
별도로 컬러매칭 시 보다 폭넓은 색상 구현을 위해

서는 자주빛을 가지는 마젠타 계열의 색상이 유리

한데 기존에 합성된 원색의 적색계는 순수한 적색

계로서 이런 점에서 다소 부족한 점이 있었다.
본 연구에서는 기존에 합성된 삼원색 염료 중 적

색계를 일부 보완하는 염료를 합성하기 위해 안트

라퀴논 색소모체에 길이가 다른 알킬페놀이 치환된

마젠타 염료를 합성하고 이들 염료의 순수 폴리프

로필렌 섬유에 대한 염색성과 견뢰도 그리고 색상,
특성을 조사하였다.

실 험2.

시료 및 시약2.1

실험에 사용된 소재는 개질하지 않은 순수 폴리

프로필렌 섬유로서 편직물(130g/m2 의 형태로 사용)
하였으며 염색전 아세톤으로 회 세척하였다 염료, 3 .
의 합성 그리고 기타 실험에 사용된 시약은 모두

순도 이상의 급 시약을 사용하였다 염료95% 1 . 분산

Abstract: A new series of anthraquinoid magenta dyes having alkylphenyl substituents was synthesized and applied
toward pure polypropylene fibers. The affinity of the dyes toward polypropylene fibers was increased gradually with the
increase of the length of alkyl substituents. The optimum length of alkyl group was determined as heptyl substituents
from the practical point of view. The color values of the dyes on polypropylene fabrics displayed slight bluish red,
namely magenta which is more practical than primary red in color matching. The good fastness ratings to washing,
rubbing and light were obtained for the dyes having longer alkyl groups than hexyl substituents. Expecially they
exhibited ratings 4 of light fastness, which is higher than primary red dyes previously reported.
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에는 Didodecyldimethyl ammoniumbromide(DDDMAB)
를 사용하였다.

염료합성2.2
13)

염료는 안트라퀴논계 색소모체에 메틸페닐기에서

부터 노닐페닐기까지 길이별 알킬치환기가 도입된

종이 에 따라 합성되었다 탄산칼륨9 Figure 1 . (0.01mole)
을 알킬페놀 에 첨가하고 에서(2, 0.1mole) 80~85 2℃
시간 동안 교반한다 이어서. 1-amino-2-bromo-4-hydrox-
yanthraquinone(1, 0.01mole)을 다시 첨가하여 150℃에
서 반응시킨다 이때 적정 반응시간은 알킬페놀의.
종류에 따라 시간에서 시간으로 달라진다 반응2 14 .
이 종료된 후 합성된 염료 를 침전시키고 동시에(3)
과량으로 사용된 알킬페놀과 기타 불순물을 제거하

기 위해 일정비율의 물에탄올 혼합용매 를 추/ 500ml
가한다 이때 물과 에탄올의 비율은 알킬페놀의 종류.
에 따라 로 달라진다 침전된 염료는 흡인여과4:6~6:4 .
로 분리되고 건조한 후 사용한다 이때 염료의 합성.
수율은 알킬치환기의 길이에 따라 다소 차이가 있

으나 약 였다60~80% .

염료의 분석2.3
13)

합성된 염료의 구조를 분석하기 위하여 질량분석

핵자기공명(GC/MS, Agilent 7890A-5975C GC/MS),
분석(1 및 원소분석H-NMR, Bruker WIN-NMR) (EA,

을 이용하였다 핵자기공Thermo- Fisher Flash 2000) .
명분석에는 가 포함된TMS 0.03% CDCl3를 용매로
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Figure 1. Synthesis scheme of alkylphenly-substituted anthraquinoid magenta dyes.

사용하였다 분광흡수스펙트럼분석을 위해서는. UV-
가 사용되었다Visible spectrophotometer .

염료의 분산2.4

염료를 염색에 사용하기 위해 염료를 분산시키는

과정이 필요하며 그 과정은 아래와 같이 간이분산,
법을 사용하였다 일정량의 염료를 의. 50ml tetrahydro-

에 완전히 용해시킨다 또한 일정량의furan (THF) .
를 별도의 의 에 완전히 용해시DDDMAB 50ml THF

킨 후 두 용액을 혼합한다 혼압액을 회전증발농축.
기를 사용하여 를 제거한 후에 추가로 시간THF 24
동안 진공건조시켜 용매로 사용된 를 완전히THF
제거시킨다 이 과정에서 염료와 분산제. DDDMAB
의 균일한 복합체가 형성된다 이때 일반적으로 염.
료와 는 가 가장 적절함을DDDMAB 1:2 weight ratio
선행연구들을 통해 확인하였으며 본 실험에, 서도

이와 같은 비율로 분산되었다 이 염료분산제 복합. -
체에 일정량의 물을 첨가한 후 초음파 조사장치를

사용하여 시간 조사하면 의 분산작용1~2 DDDMAB
에 의한 염료의 균일하고 안정한 염료분산액이 형

성된다 이 염료분산액을 염색에 사용하. 였으며 욕,
비에 따라 필요한 양의 물이 첨가되었다.

염색2.5

기본적으로 미개질 순수 폴리프로필렌 섬유 1.0g
을 앞서 제조한 염료 분산액을 사용하여 순수 염료

를 기준으로 욕비 의 조건으로 에서5% owf 1:50 130℃
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시간 동안 염색하였다 필요에 따라 염색조건은1 .
변화되었으며 염색이 끝난 후, sodium hydrosulfite

와 그리고 비이온계면활2g/l sodium hydroxide 2g/l,
성제 를 사용하여 에서 분간 환원 세정5g/l 70 10℃
하였다.

염색물의 색상강도 측정2.6

측색기를 이용하여 가시광선 파장범위(400~700nm)
에서 간격의 단파장 표면반사율을 측정한 후10nm

식 식 을 이용하여 겉보기 농도 값을Kubelka-Munk ( 1)
나타내는 값을 산출하고 이 값에 시감분포K/S , K/S
에 따른 색상별 자극치를 각 파장별로 적용하여 합

산한 fk 식 를 본 연구에서는 색상강도로 나value( 2)
타내었다14-16) 염색물의 반사율을 얻기 위해 측색기.

를 사용Konica-Minolta CM-3600d spectrophotometer
하여 광원 관찰자 시야각의 조건으로 측D65 10°
정하였다.

 
 

···················································· (1)

K : Absorption coefficient
S : Scattering coefficient
R : Reflectance

  
  



 
 
 
 ························ (2)

 : Tristimulus value of blue

 : Tristimulus value of green

 : Tristimulus value of red

 : Wavelength

견뢰도 조사2.7

최적 알킬기를 가지는 염료를 선정하기 위한 간

이 세탁견뢰도는 수용Sodium Lauryl Sulfate 0.1%
액에서 욕비 의 조건으로 에서 약 분간1:100 40 30℃
다섬교직포와 함께 테스트되었다 최종적으로 얻어.
진 견뢰도는 합성된 염료 종 전체에 대하여 염료9
농도 염색시간 시간 염색온도 의5% owf, 1 , 130℃
염색조건으로 염색 및 환원세정한 후 염색된 시료,
에 대해 표준화된 방법으로 세탁(KS K ISO 105-

마찰 일광C06 A1S), (KS K 0650), (KS K ISO 105-
견뢰도 테스트를 실시하였다B02) .

결과 및 고찰3.

염료의 합성 및 분석3.1

염료는 과 길1-amino-2-bromo-4-hydroxyanthraquinone
이별 알킬페놀을 사용하여 메틸페닐기에서부터 노

닐페닐기까지 알킬치환기가 도입된 종이 합성되었9
다 또한 합성된 염료들은 질량분석. (GC/MS, Agilent

핵자기공명분석7890A-5975C GC/MS), (1H-NMR, Bruker
그리고WIN-NMR), UV-Visible spectrophotometer에

의한 분광흡수스펙트럼분석을 통해 합성이 정상적

으로 이루어졌음과 이들 염료의 광학적 특성을 이

미 확인하였다13).
추가로 원소분석(EA, Thermo- 이Fisher Flash 2000)

시행되었으며 그 결과는 과 같다Table 1 .

Substituents
Elemental analysis

Calculated Found

methylphenly
C 73.03
H 4.38
N 4.06

C 72.42
H 4.34
N 3.89

ethylphenly
C 73.53
H 4.77
N 3.90

C 73.06
H 4.71
N 3.81

propylphenly
C 73.98
H 5.13
N 3.75

C 73.48
H 5.07
N 3.60

butylphenly
C 74.40
H 5.46
N 3.62

C 73.07
H 5.32
N 3.48

pentylphenly
C 74.79
H 5.77
N 3.49

C 73.65
H 5.67
N 3.39

hexylphenly
C 75.16
H 6.06
N 3.37

C 73.63
H 5.93
N 3.29

heptylphenly
C 75.50
H 6.34
N 3.26

C 75.75
H 6.40
N 3.27

octylphenly
C 75.82
H 6.59
N 3.16

C 75.71
H 6.79
N 2.88

nonylphenly
C 76.12
H 6.83
N 3.06

C 75.75
H 6.99
N 2.95

Table 1. Elemental analysis of the synthesized dyes
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알킬치환기의 길이에 따른 염착성3.2

메틸페닐에서 노닐페닐까지 길이별 알킬치환기를

가지는 종의 염료들의 순수 폴리프로필렌 섬유에9
대한 염착성을 조사하여 에 나타내었으며Figure 2 ,
알킬치환기의 길이가 길어짐에 따라 실험의 구간

내에서는 지속적으로 염착성이 증가하는 경향을 보

임을 알 수 있다 수차례의 선행연구에서도 밝힌.
바와 같이 폴리프로필렌 섬유는 전기음성도가 거의

유사한 탄소와 수소로만 이루어져 있어서 극성을

전혀 띠지 않는 구조를 가지고 있어서 섬유자체가

고도의 소수성을 나타내고 있는데 이러한 극소수성

의 섬유에 염료가 친화력을 가지기 위해서는 염료

또한 고도의 소수성 즉 초소수성을 가져야 한다, . 9
종의 염료들은 동일한 색소모체에 알킬체인의 길이

만이 다른 구조를 가지고 있으며 따라서 알킬 길이

가 길어짐에 따라 염료의 소수성이 단계적으로 그리

고 지속적으로 증가하는 경향을 보이게 된다 이러한.
염료의 소수성의 증가는 결국 극소수성인 폴리프로

필렌 섬유와의 친화력의 증가를 가져오게 되므로 염

료의 염착성이 높아지게 되는 것으로 이해할 수 있

다 그러나 선행연구 결과의 일부에서 보고한 바에.
따르면 알킬 길이가 너무 길어져서 염료의 분자크기

가 너무 커지게 되면 오히려 결성성이 큰 섬유내부

로의 침투가 어려워져서 염착량이 다시 감소하는 경

향을 보이는 사례도 있었으나12) 본 실험의 알킬 길

이 구간 내에서는 그러한 경향은 나타나지 않았다.
염료에 치환된 알킬치환기의 최적의 길이를 결정

하는데 있어서는 몇가지 요소가 고려될 수 있다.
섬유에 대한 친화력 견뢰도 그리고 염료의 상용화, ,
가능성 등이 그것이다.

Figure 3. Wash fastness of the synthesized dyes on pure polypropylene fabrics.

섬유에 대한 친화력과 견뢰도 측면에서만 본다면

알킬 길이가 길어지는 것이 대부분의 경우 유리하

다고 볼 수 있으나 염료의 상용화 가능성 측면에서

는 그렇지 못한 경우가 일반적이다 그 이유는 알.
킬 길이가 긴 치환기일수록 염료중간체의 가격이

비싸지고 합성과 정제가 까다로워지기 때문이다.
따라서 본 연구에서는 친화력 견뢰도 경제성 등을, ,
총제적으로 고려하고자 하였다 따라서 친화력에.
이어 견뢰도 특성을 조사하고 이를 근거로 최적의

알킬치환기를 결정하였다 우선 가장 기본이 되는.
세탁견뢰도를 조사하였다 최적알킬기를 선정하기.
위한 세탁견뢰도는 표준화된 방법은 아니며 우선

간이세탁견뢰도로 조사하였다 종의 염료 각. 9 5%
를 사용하여 에서 시간 동안 염색된 후owf 130 1℃

환원세정한 폴리프로필렌 섬유를 대상으로 조사하

였으며 그 결과는 에 나타내었다Figure 3 .

Legnth of alkyl substituents
1 2 3 4 5 6 7 8 9

C
ol

or
 s

tre
ng

th
 (f
k v

al
ue

)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Figure 2. Effect of length of alkyl substituents of dyes on
color strength of pure polypropylene fabrics at 130 for℃
1 hours.
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메틸페닐에서 헥실페닐기까지는 다섬 교직포에

대한 오염이 상당히 발생하였으나 헵틸페닐기 이상

에서는 거의 오염이 일어나지 않음을 확인할 수 있

다 이러한 현상은 헵틸페닐기 이상의 알킬치환기.
에서는 염료의 소수성이 극도로 높아져 폴리프로필

렌 섬유와의 친화력이 향상되었을 뿐 아니라 염료

의 물에서의 용해성도 더욱 낮아져 세탁 시 세탁액

으로 빠져나오지 않기 때문으로 이해할 수 있다.
섬유에 대한 친화성이나 염착성의 측면에서만 본

다면 가장 긴 알킬기를 가지는 노닐페닐(Figure 2)
기가 최적의 염료로 볼 수도 있으나 견뢰도와 상용

화 가능성의 측면에서 본다면 약간의 색상감소가

발생하더라도 헵틸페닐기의 사용이 보다 유리할 것

으로 판단하여 본 연구에서는 최적의 알킬길이로서

헵틸페닐기를 선정하였으며 이후의 염색조건별 실

험에서는 헵틸페닐기만을 사용하여 조사하였다.

염색조건별 염색특성3.3

앞서의 실험에서 선정된 헵틸페닐기 치환염료를

사용하여 염색온도 염료농도 및 염색시간에 따른,
염색특성을 조사하였다 는 온도별 염착성. Figure 4
변화를 나타낸 것으로 의 범위에서 조사100~130℃
하였다 온도가 상승함에 따라 색상강도가 일정하.
게 증가하는 경향을 확인할 수 있었고 온도가 더,
욱 상승하면 색상강도의 증가가 예상되지만 융점이

낮은 폴리프로필렌 섬유의 물성저하를 고려하여

이상의 고온은 적용하지 않았다130 .℃
는 염료의 특성을 조사한 것으로Figure 5 build-up

염료농도에 따른 색상강도로 나타내었다 최대 색.
상강도가 순수염료기준 약 정도에서 얻3~5% owf
어졌으며 이는 분산제가 다량 포함되어 있는 분산,
염료와 비교한다면 약 정도까지 염착성5~10% owf
이 증가하는 것으로서 양호한 특성을 보이build-up
는 것으로 생각된다 에서의 염색속도를 나타. 130℃
내는 의 경우 로 승온 과정 중에 이Figure 6 , 130℃
미 상당한 양의 염료가 염착됨으로써 에 도달130℃
한 후에는 사실상 거의 최대 염착에 도달하였으며,
이후의 시간은 균염에 필요한 시간으로 볼 수 있다.

염색물의 색채값3.4

본 연구의 목적 중의 하나는 기존의 삼원색 중의

적색계를 보완하기 위한 마젠타 색상의 염료를 합

성하는 것이었다.
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Figure 4. Effect of dyeing temperature on color strength
of pure polypropylene fabrics dyed with 5% owf of
heptylphenly-substituted anthraquinoid magenta dye for 1
hours.
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Figure 5. Build-up property of heptylphenly-substituted
anthraquinoid magenta dye onto pure polypropylene fabrics
at 130 for 1 hours.℃
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Figure 6. Dyeing rate of 5% owf of heptylphenyl-
substituted anthraquinoid magenta dye onto pure poly-
propylene fabrics at 130 .℃
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따라서 합성된 종의 염료들의 폴리프로필렌 섬9
유상에서의 색상을 측정하여 에 나타내었다Table 2 .
측색값은 L*a*b*와 로 표시하였다 또한Yxy . Figure 7
과 같이 Yxy 좌표계를 이용하여 기존에 보고된 삼

원색황색 적색 청색과 함께 본 연구에서 합성된( , , ) 9
종의 염료들의 색좌표 범위를 나타내었다 그 결과.
기존의 삼원색 중 적색염료는 전형적인 원색 적색인

것에 비해 본 연구에서 합성된 종의9 염료들은 모두

자주빛을 띠는 마젠타 계열임을 확인할 수 있다.

Figure 7. Color coordinationoordination of pure polypropylene
fabrics dyed with 5% owf of alkylphenyl-substituted
anthraquinoid magenta dyes at 130 for 1 hour.℃
pY, pR, pB : primary yellow, red and blue dye

(from previous studies)
M : magenta dyes of this study

Substituents L* a* b* Y x y

methylphenyl 63.04 21.44 -11.97 31.64 0.3235 0.2841

ethlyphenyl 47.21 37.55 -20.25 16.18 0.3337 0.2389

propylphenyl 48.19 42.97 -16.87 16.95 0.3562 0.2436

butylphenyl 50.76 38.32 -14.20 19.06 0.3537 0.2564

pentylphenyl 46.38 45.98 -12.32 15.55 0.3799 0.2495

hexylphenyl 44.74 44.41 -11.04 14.35 0.3825 0.2521

heptylphenyl 44.43 49.44 -8.46 14.14 0.4040 0.2530

octylphenyl 44.68 48.87 -8.40 14.31 0.4025 0.2539

nonylphenyl 44.27 53.86 -4.04 14.02 0.4310 0.2583

Table 2. Color values of pure polypropylene fabrics dyed with 5% owf of alkylphenyl-substituted anthraquinoid magenta
dyes at 130 for 1 hour℃

견뢰도 분석3.5

합성된 종의 염료들로 염색된 순수 폴리프로필9
렌 섬유의 견뢰도를 표준화된 방법으로 조사하였

다 순수한 염료기준 로 염색된 폴리프로필. 5% owf
렌 섬유를 대상으로 세탁 마찰 일광 견뢰도 조사, ,
를 실시하였으며 그 결과를 에 나타내었다, Table 3 .
앞서 간이 세탁견뢰도에서 본 결과와 유사하게 메

틸페닐에서 헥실페닐기까지는 섬유에 대한 오염이

일부 일어나고 있으나 최적염료로 선정된 헵틸페닐

기 이상의 염료에서는 거의 완벽한 세탁견뢰도를

나타내고 있다 마찰견뢰도도 최하 급 이상으로. 4
우수한 결과를 나타내고 있다 서론부분에서 언급.
한 바에 의하면 선행연구에서 합성된 삼원색 중 적

색염료의 경우 일광견뢰도가 급으로 상대적으로3
낮았으나 본 연구의 마젠타 염료는 일광견뢰도에

있어서도 급으로 더욱 향상된 특성을 보이고 있음4
을 알 수 있다.

결 론4.

순수 폴리프로필렌 섬유용의 삼원색 염료중 적색

계를 보완하기 위해 안트라퀴논계 색소모체에 길이

별 알킬페닐기가 치환된 종의 마젠타 염료를 합성9
하였으며 이들 염료의 염착성과 견뢰도 특성을 조

사하였다.
실험에 사용된 종의 염료 범위 내에서는 알킬치9

환기의 길이가 길어짐에 따라 폴리프로필렌 섬유에

대한 염착성이 지속적으로 증가하는 것으로 나타났

다 그러나 섬유에 대한 친화력과 견뢰도 그리고 상. ,
용화 가능성 등을 전체적으로 고려하여 최적의 염료
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Color fastness
Alkyl substituents

methyl ethyl propyl butyl pentyl hexyl heptyl octyl nonyl

Washing

Change in color 4~5 4~5 4~5 4~5 4~5 4~5 4~5 4~5 4~5

Staining

Acetate 4 3 3 2~3 3~4 3 4~5 4~5 4

Cotton 4~5 4~5 4~5 4~5 4~5 4 4~5 4~5 4~5

Nylon 4 2~3 2~3 2 3 2~3 4~5 4~5 4

PET 4~5 3~4 3 3 3~4 3~4 4~5 4~5 4

Acrylic 5 4~5 4~5 4~5 4~5 4~5 5 5 4~5

Wool 4~5 4 4~5 4~5 3~4 3~4 4~5 4~5 4

Rubbing Staining
Dry 5 4~5 4~5 4~5 4~5 4~5 4~5 4~5 4

Wet 5 4~5 4~5 4~5 5 4~5 4~5 4~5 4~5

Light Change in color 2~3 3~4 3~4 3~4 4 4 4 4 4

Table 3. Color fastness of pure polypropylene fabrics dyed with 5% owf of heptylphenly-substituted anthraquinoid magenta
dyes at 130 for 1 hour℃

는 헵틸페닐기를 가지는 염료로 결정하였다.
염색물의 색채값 분석을 통해 삼원색의 적색계에

비해 자주빛이 가미된 전형적인 마젠타 색상을 가

지는 것도 확인하였다.
견뢰도의 경우에도 마찬가지로 알킬치환기의 길

이가 길어질수록 모든 견뢰도가 향상되는 것으로

나타났으며 최적의 염료로 결정된 헵틸페닐기 치환

염료의 경우 세탁 마찰견뢰도는 모두 급 이상, 4~5
이었으며 일광견뢰도의 경우에도 급을 나타내어, 4
견뢰도 전반에 걸쳐 우수한 특성을 보이는 것으로

나타났다.

감사의 글

이 논문은 학년도 경북대학교 학술연구비에2013
의하여 연구되었음.

References

1. I. S. Cho, D. S. Jang, B. Y. Seo, S. J. Park, K.
M. Cho, and Y. B. Shim, “Practical Dyeing”,
Hyungseul Publish Co., Seoul, pp.397-399, 2000.

2. M. Ahmed, “Polypropylene Fibers - Science and
Technology”, Elsevier Scientific Publishing Co.,
New York, pp.462-501, 1982.

3. E. R. Trotman, “Dyeing and Chemical Technology
of Textile Fibres”, Wiley-Interscience, New York,
pp.497-498, 1984.

4. T. K. Kim, S. H. Yoon, J. P. Hong, H. J. Kim,
and J. S. Bae, Coloration of Pure Polypropylene
Fiber with Super Hydrophobic Dyes, Textile Colo-
ration and Finishing, 18(5), 30(2006).

5. T. K. Kim, J. S. Jung, S. H. Yoon, M. K. Kim,
and Y. A. Son, The Coloration Properties of
Alkyl-substituted Anthraquinoid Dyes for Pure
Polypropylene Fiber, Textile Coloration and Fini-
shing, 19(6), 28(2007).

6. T. K. Kim, J. S. Jung, S. I. Son, S. H. Yoon,
M. Kim, and J. S. Bae, Synthesis and Appli-
cation of Alkyl-substituted Diazo Yellow Dyes
for Unmodified Polypropylene Fiber, Fibers and
Polymers, 9(5), 538(2008).

7. T. K. Kim, J. S. Jung, K. J. Jang, S. H. Yoon,
and M. K. Kim, Synthesis and Application of
Alkyl-substituted High Chroma Yellow Dyes for
Unmodified Polypropylene Fiber, Fibers and
Polymers, 10(2), 148(2009).

8. T. K. Kim, K. J. Jang, and S. H. Jeon, Cal-
culation and Analysis of Hydrophobicity of the
Dyes Synthesized for Unmodified Polypropylene
Fibers Using Molecular Descriptors, Textile Colo-
ration and Finishing, 21(5), 21(2009).

9. T. K. Kim, K. J. Jang, and S. H. Jeon, Syn-
thesis of Red Disperse Dyes with Various Diazo



순수 폴리프로필렌 섬유용 안트라퀴논계 마젠타 염료의 합성과 응용 109

Textile Coloration and Finishing(J. Korean Soc. Dye. and Finish.), Vol. 25, No. 2

Components and Coloration of Unmodified Pure
Polypropylene Fibers, Textile Coloration and Fini-
shing, 22(1), 1(2010).

10. T. K. Kim, K. J. Jang, and S. H. Jeon, Synthesis
and Application of Alkyl-substituted Red Dyes
for Unmodified Polypropylene Fiber, Fibers and
Polymers, 12(2), 174(2011).

11. D. S. Kwak and T. K. Kim, Synthesis of Diamino
-anthraquinoid Blue Disperse Dyes Having Alkyl
Substituents Longer Than Pentyl Group and Their
Dyeability Toward Pure Polypropylene Fibers,
Textile Coloration and Finishing, 24(2), 106(2012).

12. D. S. Kwak and T. K. Kim, Dyeing of Ultra
High Molecular Weight Polyethylene Fibers with
Diamino-anthraquinoid Blue Disperse Dyes Having

Linear Alkyl Substituents, Textile Coloration and
Finishing, 24(3), 180(2012).

13. T. K. Kim and Y. R. Chae, Synthesis and Appli-
cation of High Light Fastness Red Dyes for
Ultra High Molecular Weight Polyethylene Fibers,
Fibers and Polymers, under Review.

14. H. G. Völz, “Industrial Color Testing, Fundamentals
and Techniques” VCH, New York, pp.93-98, 1995.

15. E. R. Trotman, “Dyeing and Chemical Technology
of Textile Fibres”, Wiley-Interscience, New York,
pp.566-569, 1984.

16. W. Baumann, B. T. Groebel, M. Krayer, H. P.
Oesch, R. Brossman, N. Kleinmeier, and A. T.
Leaver, Determination of Relative Colour Strength
and Residual Colour Difference by Means of
Reflectance Measurements, JSDC., 103, 100(1987).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


