
서론

치과 임상에서 상실된 치아를 체하는 방법으로 임플란트

의 사용은 이제 많은 환자들에게 흔하게 적용되고 있는 방법

이다.1 그동안다양한임플란트재료및임상적인기법에 한

많은연구및논의가이루어져왔고, 그중에서상부보철물을

임플란트에 고정하는 방법에 한 논의가 중요하게 다루어지

고 있다.2-6 임플란트 보철물을 임플란트에 고정하는 방법으로

는 시멘트를 이용하는 방법과 나사를 이용하는 방법이 있으

며, 이러한 고정 방법의 선택은 임상가의 판단과 선호도에 따

라선택되어사용되고있다. 

Bra�nemark 임플란트시스템초기에는 부분나사유지형고

정 방법이 많이 사용되었고, 이 방법은 현재까지도 많이 사용

되고 있으나, 고정 나사의 풀림과 파절, 전치부에서의 비심미

성, 제작의복잡성과고비용등의단점이제기되고있다.2-6 반면

에 시멘트 유지형 수복 방법은 기존의 치아 수복 방법과 동일

하기때문에치과의사가사용하는데보다간편할뿐만아니라

심미성, 경제성등의장점으로인해최근에많이쓰이고있다.2-6

시멘트유지형보철물의합착에는임시시멘트혹은 구시

멘트가 사용되고 있다. 여러 임상가들이 임플란트 보철물의

가철성을 위해 임시 시멘트의 사용을 권유하고 있고, 반면에

임시시멘트자체의장기적인불안정성을이유로 구시멘트
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Purpose: This study was aimed to compare the radiopacity of four kinds of currently available resin based implant cements using digital radiography. Materials and Methods:
Four resin-based implant cements((Estemp ImplantTM (Spident, Incheon, Korea), Premier�Implant (Premier, Pennsylvania, USA), Cem-ImplantTM (B.J.M lab, Or-yehuda, Israel),
InterCemTM (SCI-PHARM, California, USA)) and control group (Elite Cement 100TM (GC, Tokyo, Japan) ) were mixed and cured according to the manufacturer's instructions
on the custom made split-type metal mold. A total of 150 specimens of each cement were prepared and each specimen (purity over 99%) was placed side-by-side with an alu-
minum step wedge for image taking with Intraoral X-ray unit (Esx, Vatech, Korea) and digital X-ray sensor (EzSensor, Vatech, Korea). For the evaluation of aluminum wedge
equivalent thickness (mm Al), ImageJ 1.47 m (Wayne Rasband, National Institutes of Health, USA) and Color inspector 3D ver 2.0 (Interaktive Visualisierung von Farbräumen,
Berlin, Germany) programs were used. Result: Among the 5 cements, Elite cement 100TM (control group) showed the highest radio-opacity in all thickness. In the experimental
group, InterCemTM had the highest radio-opacity followed by Premier� Implant CementTM, Cem-ImplantTMand Estemp ImplantTM. In addition, InterCemTM showed radio-opac-
ity that met the ISO No. 4049 standard in all the tested specimen thickness. Cem-Implant on 0.5 mm thickness showed radiopacity that met the ISO No. 4049 standard. Conclusion:
Among the implant resin-based cements tested in the study, Premier� Implant Cement and Estemp ImplantTM did not show appropriate radio-opacity. Only InterCemTM and
Cem-ImplantTM 0.5 mm specimen had the proper radiopacity and met the experiment standard.(J Korean Acad Prosthodont 2014;52:97-104)
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의 사용을 주장하는 임상가들도 있다.5,7-11 또한 임시시멘트의

일종인레진계임플란트전용시멘트가개발되어사용되고있

다. 하지만 임플란트 수복물의 합착에 어떤 시멘트가 가장 적

합한가라는 문제는 아직 논란이 계속되고 있다.5,7-11 이상적인

임플란트 보철물 합착용 시멘트는 일정 기간 이상의 장기간

유지할 수 있는 성질이 필요하며 치은열구에 남아있는 잔류

시멘트의 제거가 쉬워야 한다. 또한 탈부착(retrievability)이 가

능하며 보철물 철거시에 임플란트 보철물과 지 주에 손상을

최소화해야 한다.9 이런 필요조건 중에서 임플란트 보철물의

유지와관리의측면에서탈부착(retrievability) 여부에 한성질

은 임상에서 중요하게 고려되어야 될 사항이다. 이는 임플란

트 구조물의 파절이나 치아 이동으로 인한 보철물 접촉 소실

(contact loosening) 등의문제가발생했을때보철물이쉽게철거

해야 하기 때문이다. 따라서 적절한 유지력을 가지면서도 동

시에문제가발생했을경우제거가가능하여탈부착이가능한

임시시멘트가많이선호되고있는실정이다. 
임플란트 합착 후 시멘트가 완전히 제거 되지 않고 잔류 시

멘트가남아있을경우임플란트주위염(Peri-implantitis)의원인

요소로작용한다는임상보고가많이있다.12-14 심미적으로중요

한 부위에서 상부 보철물 변연이 치은 연하에 위치하게 되면,
접착 시 여분의 시멘트를 발견하고 제거하기 어렵기 때문에

시멘트가잔존할가능성이높아진다. 또한시멘트를제거하는

과정에서보철물이 히게되면표면이거칠어져서치태침착

이 용이해 지게 된다. Wilson 등14은 임플란트 주위염의 원인의

80%가잔류시멘트의존재라고보고하 다.
여러새로운방법들이잔류시멘트의확인및제거방법으로

제시되고 있다.15-17 그러나 심미적 목적에 의해 치은 연하로 보

철물의 변연이 깊게 위치한 경우 육안적 확인이나 제거가 용

이하지않다.18 이에임플란트수복물주위에남아있는잔존시

멘트를 치과용 현미경을 사용하거나 침습적인 방법으로 치주

판막을열은상태로직접적인시야접근이확보된상태에서제

거하는 방법이 제시되었다.14,19,20 또한 비침습적인 방법으로 방

사선학적 검사방법이 일반적으로 사용되고 있으며 최근에는

전통적인 방법에 비해 방사선 노출량 및 작업시간 등의 장점

을 가진 디지털 방사선 촬 방법으로 잔류 시멘트의 방사선

불투과성을평가하고있다.21-23

지금까지의 임플란트와 연관된 시멘트에 관한 기존의 연구

들은 주로 유지력과 관련된 기계적인 성질의 범주 안에서 평

가되어왔다. 임플란트에사용된시멘트의방사선불투과성에

한 연구는 많지 않은 실정이며, 방사선 불투과성에 한 실

험도 임플란트 전용 시멘트끼리의 비교는 이루어 지지 않았

다.18,24 따라서임플란트전용으로임상에적용되고있는레진계

임시임플란트 시멘트간의 방사선 불투과도의 비교가 필요하

다고사료된다.
이에 본 연구에서는 현재 시판되는 4종의 레진계 임플란트

전용임시시멘트를디지털방사선촬 방법을사용하여임플

란트전용시멘트간의방사선불투과성을비교평가하고자하

다. 

연구 재료 및 방법

1. 시편 제작

시편제작을위하여내경 10 mm로원형의모양을가진두께

0.5 mm, 1 mm, 2 mm 각각3가지의두께를가지는분할형금속몰

드를제작하 다(Fig. 1). 
이연구에사용된시멘트는 Table 1에정리되어있으며, 조

군으로인산아연시멘트인Elite Cement 100TM를사용하 고, 실험

군으로레진계임플란트시멘트인 InterCemTM, Premier� Implant
CementTM, Cem-ImplantTM, Estemp ImplantTM을 사용하 다. 깨끗

한유리판위에제작한분할형금속몰드를놓고총5종의각각
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Fig. 1. Metal mold for specimens.

Table 1. Experimental cements used in this study
Brand Manufacturer Type of cement Lot No

EsTemp ImplantTM Spident (Incheon, Korea) Resin Cement E11001
Premier�ImplantCementTM Premier �(Pennsylvania, USA) Resin Cement 4187CI
Cem-ImplantTM B.J.M lab, (Or-Yehuda, Israel) Resin Cement 4180CIKR
InterCemTM SCI-PHARM (California, USA) Resin Cement DF-1/081111
Elite Cement 100TM GC (Tokyo, Japan) ZPC 1207021



의 시멘트를 제조사의 지시에 따라 혼합하여 즉시 채워 넣었

다. 그리고바로그위에또다른유리판을올려놓고여분의시

멘트를제거하 다. 실온에서24시간동안방치하 다. 24시간

후 시편이 완전히 경화된 후 유리판을 분리하 다. 이번 연구

에서5종의시멘트를3가지두께(0.5 mm, 1.0 mm, 2.0 mm)로분류

하여각군당각각 10개의시편을제작하 고, 총 150개의시편

이이번연구에사용되었다. 

2. 방사선 불투과성 검사

상 적인방사선불투과성을검사하기위해 ISO Standard No.
404925의 기준을 만족시키는 순수(99%이상) 알루미늄 step
wedge를 제작하 다(Fig. 2). 제작된 각 시편을 알루미늄 step
wedge (1-10 mm두께)와나란히위치시켰다. 구강내디지털방사

선장치인 Intraoral X-ray unit (Esx, Vatech, Korea)과디지털 X-ray
sensor (EzSensor, Vatech, Korea)를사용하여60 KV, 7 mA의관전압

과 0.8초노출시간의촬 조건으로시편에서 10 cm 떨어진곳

에서수직으로X선을조사하여촬 하 다. 

3. 방사선 불투과성 정도 분석

채득된 디지털 X선 이미지(Fig. 3)를 Image J 1.47m (Wayne
Rasband, National Institutes of Health, USA)과 Color Inspector 3D
Ver 2.0 (Interaktive Visualisierung von Farbräumen, Berlin, Germany)의
프로그램을이용하여방사선불투과성정도를분석하 다. 동
일시편내에서의편차를보상하기위해시편당5부위(모서리4
부위, 중앙1부위)를 기준으로 잡아 측정하여 이들의 평균치를

택하여알루미늄상응치(mm Al)를평가하 다. 

4. 통계분석

본연구는SPSS (IBM SPSS Ver.20, Chicago, IL, USA)를사용하

여통계처리하 다. 5개종류의각각의시멘트별두께에따른

방사선 불과성 상관관계를 알아보기 위하여 일원배치분산분

석(One way ANOVA)을통해분석하 고, Tukey test 방법을통하

여사후검정을실시하 다(α=0.05). 또한각두께에따른5개종

류의시멘트간의방사선불투과성정도를확인하기위해 One
way ANOVA, Welch test를통해비교분석하 고사후검정으로

Dunnett test를사용하 다(α=0.05). 

결과

각실험군에 한두께별알루미늄상응치(mm Al)의평균값

과표준편차는Table 2, Fig. 4와같다. 방사선불투과성의측정은

알루미늄상응치(mm Al)로나타내었다. 두께에상관없이 조

군으로사용된Elite Cement100TM은전반적으로높은알루미늄상

응치를보 고실험군인임플란트용전용레진시멘트는상

적으로낮은알루미늄상응치를보 다. 5개의시멘트중알루
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Fig. 3. Radiographic image of specimen and Aluminum step wedge. (A) 0.5 mm thickness, (B) 1.0 mm thickness, (C) 2.0 mm thickness.

A B C

Fig. 2. 99% Aluminum step wedge.



미늄상응치(mm Al)은 조군인Elite Cement 100TM이모든두께

에서 가장 높았으며, 레진계 임플란트 전용 시멘트 중에서는

InterCemTM이 모든 두께에서 가장 높았고 Premier� Implant
CementTM, Cem-ImplantTM, Estemp ImplantTM 순으로측정되었다. 

이번연구에서 ISO Standard No. 404925에적합한방사선불투과

성을가진시멘트의알루미늄상응치(mm Al)는 조군인 Elite
cement100TM가0.5 mm, 1.0 mm, 2.0 mm 두께에서각각4.77 mm Al,
6.45 mm Al, 10.19 mm Al값을기록하 다. 레진계임플란트시멘

트로는Cem-implantTM가0.5mm 두께에서0.52 mm Al, InterCemTM

이0.5 mm, 1.0 mm, 2.0 mm 두께에서는각각0.71 mm Al, 1.14 mm
Al, 2.21 mm Al로 ISO Standard No. 404925를만족하는방사선불

투과성을나타냈다(Table 2).
각 시멘트의 두께에 따른 방사선 불투과성은 통계학적으로

유의한차이를보 다(P<.05). 또한두께별로시멘트간의방사

선불투과성은 0.5 mm 두께에서는각시멘트간의유의한차이

가있었으나, 1.0 mm 두께에서는Estemp ImplantTM와Cem-ImplantTM

간, Cem-implantTM와Premier� ImplantCementTM간유의한차이가없

었으며, 2.0 mm 두께에서는Estemp ImplantTM와Cem-ImplantTM간,
Cem-ImplantTM와Premier� implantCementTM 간의유의한차이가없

었다(P>.05). 이그룹간의상간관계를제외한 1.0 mm와 2.0 mm
두께에서의시멘트간에는유의한차이가있었다(P<.05) (Table 2,
Fig. 4).

고찰

임플란트 치은연하에 잔류 시멘트가 존재한다면 임플란트

주위염(peri-implantitis)이나 임플란트 주위 점막염(peri-implant
mucositis)의원인이될수있다. 자연치와임플란트주위조직은

치주인 의 유무, 치은섬유의 방향 및 부착 여부와 혈관 분포

의차이등으로인해감염시의조직반응이서로다르며, 임플

란트의 경우 감염에 해 저항성이 상 적으로 더 적다고 보

고 되었다.12-14 임플란트 보철물의 변연이 치은연하에 위치할

경우보철물장착과정에서임플란트지 주계면으로여분의

시멘트가 려나가는양상을보여준다. 여분의시멘트가잔류

함으로써 거친 시멘트 표면이 같이 남게 되어 미생물의 서식

군락(microbial colonization)을 형성하게 되고 이것이 자정능력

을제한하여임플란트주위염을일으키는원인요소로작용하

게된다.14 Pauletto 등19과Wilson 등14은임플란트주위질환이임플
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Table 2. Aluminum wedge equivalent thickness(mm Al) of cements
Thickness Cement 0.5 mm 1.0 mm 2.0 mm

Elite Cement 100TM 4.77 ± 0.641 6.45 ± 0.61a 10.19 ± 0.54*
Cem-implantTM 0.52 ± 0.042 0.76 ± 0.23bc 1.48 ± 0.17��

Estemp ImplantTM 0.37 ± 0.073 0.97 ± 0.05b 1.35 ± 0.08�

IntercemTM 0.71 ± 0.074 1.14 ± 0.08d 2.21 ± 0.26#

PremierI�implantCementTM 0.11 ± 0.065 0.88 ± 0.05c 1.50 ± 0.06�

1, 2, 3, 4, 5: Groups with different letters represent statically difference (P<.05 significant difference).
a, b, c, d: Groups with different letters represent statically difference (P<.05 significant difference).
*,�,�,#: Groups with different letters represent statically difference (P<.05 significant difference).

Fig. 4. Aluminum wedge equivalent thickness values of experimental groups. * : No significant difference.
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란트의 보철물 장착 후 수주에서 수년 후 발생한다고 보고하

다. Wadhwani 등26은임플란트주위조직에남을수있는시멘

트의 양과 빈도에 한 평가는 아직까지 없으나 임플란트 주

위조직의 깊이, 보철물 내부의 시멘트의 양, 시멘트의 점조도,
치은열구내로의 흐름에 한 저항성, 시멘트 혼합 방법 등의

많은 요소에 향을 받는다고 보고 하 다.14 이처럼 자연치아

주위 치주조직 시스템과 비교해 더 취약한 환경을 이루고 있

는임플란트지 주와임플란트주위치주조직시스템은미생

물이 더 쉽게 치은열구 내에 남아있는 잔존 시멘트와 반응하

게 한다. 그러므로 이런 구강위생에 한 악 향을 방지하기

위해잔존시멘트를감별해내는노력이필요하다. 
임플란트보철물의깊은치은연하변연의위치는잔존시멘

트를타진이나시각적인방법으로감별해내기어렵게하며완

전한 시멘트 제거 여부를 판단하기 힘들게 한다.19,27 이런 한계

에도 불구하고 임플란트 보철물 주위에 잔존 시멘트 양을 줄

이기 위한 많은 방법들이 제시되었다. Wilson 등14은 치과용 현

미경을사용하여남아있는잔존시멘트를제거하는방법을제

시하 고, Pauletto 등19과Gapski 등20은치주판막을열은상태로

직접적인 시야접근이 확보된 상태에서 완전히 잔존 시멘트를

제거하는증례를보고하 다. 또한Wadhwani17는보철물을임플

란트에 장착하기 전에폴리비닐실록산으로 만든 기성 아날로

그나맞춤형아날로그를사용하여과량의시멘트를미리제거

함으로써 잔존시멘트 양을 줄이는 방법을 제시하 다. 이런

방법들은추가적인기구나장비또는침습적인술식이필요로

한다. 따라서일반적으로잔존시멘트가완전히제거되어있는

지여부를판단하는데방사선학적검사가주로사용되고있다.
임플란트 보철물에 사용되는 시멘트는 적절한 유지력 및

retrievability 등의기계적인성질과생체적합성을가지며인체및

임플란트 구조물에 부작용을 일으키지 않아야 하는 생물학적

인성질이요구된다. 또한방사선불투과성(radiopacity)은임플란

트보철물합착과정에사용되는시멘트에요구되는중요한특

성중의하나이다.14.15 방사선불투과성을통해수복물의적합도

및 해부학적 구조물과의 경계 및 장기적인 안정성 여부를 검

사할수있고, 임플란트뿐만아니라치과 역전반에걸쳐사

용되고 있는 매우 중요한 성질이다.18,23,25,28 방사선 불투과성은

여러요인에 향을받으며, 그중에재료의조성이가장큰

향을 주며 추가적으로 재료의 두께, X선의 각도, X선 노출조

건, 시멘트의 혼수비 등의 향을 받는다.18,28 이번 실험에서는

수복재, 접착제 등의 치과재료를 상으로 치아 우식 등의 확

인을 위해 사용되고 있는 방사선 불투과성에 해 국제 표준

기구(International Standards Organization, ISO)에서감별기준으로제

시한 ISO Standards No. 404925 기준에맞추어X선의노출조건과

관전압을통일하 다. 이기준은자연치아에접착하는시멘트

의방사선학적불투과성정도의기준으로제시된방법으로, 시
멘트의 방사선 불투과도가 상아질 보다 더 높은 것이 기준으

로 추천되어 왔다. 그러나 이는 자연치아에 적용되는 기준일

뿐, 임플란트에 적용되는 것은 아니며 아직까지 임플란트의

방사선학적 성질에 한 명확한 기준은 없는 실정이다.
Wadhwani 등26은평행한방법으로촬 된이미지를가지고임플

란트 인접면에 남아있는 시멘트에 의해 형성되는“Eggshell
effect (Tangential thickness)”를설명하 다. 이것은남아있는시멘

트의 향으로임플란트주위가실제크기보다과장되게보이

기 때문에 잔류 시멘트 존재 여부를 판단할 수 있고 인접면의

잔존시멘트의두께를계산하고측정하는법을제시하 고, 그
렇기 때문에 임플란트에 적용되는 시멘트의 방사선 불투과도

가 증가되어야 한다고 주장하 다. 이 연구는 임플란트 접착

에 사용되는 시멘트의 방사선 불투과성에 한 검사 기준을

처음으로제시하 다는점에서의의가있다고사료된다.
치근단방사선사진을촬 시, 임플란트를이미지판과평행

하게위치시켜수직의조사각도로촬 하는평행촬 방법이

임플란트의정기검진시방사선학적기준방법으로주로사용

되고있다. 이번실험에서도X선조사방향과평행하게시편과

이미지판을 위치시켜 평행촬 방법으로 X선 각도를 설정하

다. Begoñ̃a 등29은방사선조사각이방사선분석하는데 향

을줄수있다고하 고반드시5도이내의범위에서조사각을

형성해야 된다고 하 다. 이것은 방사선 필름과 임플란트와

방사선조사기와악골간의평행관계가형성되어있을때만인

접면에서 여분의 시멘트가 가장 잘 관찰되기 때문이다. 따라

서 이러한 점을 임상에서 적절히 활용한다면 방사선학적인

방법으로임플란트주위의치은연하잔존시멘트여부를확인

하는데도움이될수있을것이다.
최근 몇 년간 다른 시멘트 재료에 비해 레진 시멘트의 사용

이많이증가하 다.30 그럼에도불구하고, 그동안임플란트합

착 시멘트 분야에서 다른 여러 종류의 시멘트의 비교만 주로

이루어져 왔고, 레진 계열의 시멘트끼리 비교한 실험이 거의

없었다. 이전의임플란트보철물에사용되는시멘트의방사선

불투과성에 한연구들에서아연(zinc)을포함한재료가상

적으로 방사선 불투과성이 높게 나타났고, 레진 기반의 시멘

트는상 적으로방사선투과성(radiolucency)를나타내는결과

를보 다. Wadhwani 등26의실험에서는아연을포함한재료는

0.5에서2.0까지의두께에서방사선불투과성을보인반면에레

진 계열의 시멘트들은 2 mm 이하에서는 상 적으로 방사선

불투과성이낮게측정되었다. Pette 등24은임플란트합착을위해

사용하는여러종류의시멘트가방사선투과성(radiolucncy)를보

인다고 하 다. 이번 연구에서도 이전의 연구와 마찬가지로

조군으로사용한아연이함유된Elite Cement 100TM이상 적으

로 높은 방사선 불투과도를 보 고 나머지 레진 계열의 임플

란트전용임시시멘트들은상 적으로낮은방사선불투과도

를보 다. 이번실험에서Cem-implantTM과 InterCemTM만이 ISO stan-
dadrd No. 404925에적합한방사선불투과성을갖는시멘트로관

찰되었으며, InterCemTM은0.5 mm, 1.0 mm, 2.0 mm의모든두께에

서만족하 고Cem-implantTM은0.5 mm 두께에서만이기준을만

족하 다.
이번 연구에서 시멘트 두께를 측정하는데 0.5 mm에서 2.0
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mm의두께가사용되었다. 그러나실제임상에서임플란트주

위에 염증을 일으키는 잔존 시멘트의 양은 이보다 더 적을 것

이다. Gapski 등20과Callan과Cobb31, Wilson32에따르면임플란트주

위염과염증을일으키는잔존시멘트의양은매우미세하다고

주장하 다. Wadhwani 등26은0.5 mm 보다5배에서10배적은정

도의 적은 두께로 실험하는 것이 좀더 임상적인 의미가 있을

것이라고주장하 다. 따라서향후실험에서는 0.5 mm보다적

은단위의수치에서비교하는실험이필요하다고사료된다. 또
한 이번 실험에서 시편들을 습윤한 구강환경이 아닌 건조한

상태에서 절 방사선 수치를 측정하 다. 이는 시멘트의 양

이 구강환경에 의해 손실되거나 습기 흡수로 인한 향을 받

을 수 있는 조건들로 인한 제한점이 있다고 본다. 임상적으로

도유의한효과들을평가하기위해서는이런한계점들을고려

하여향후추가적인연구가필요할것으로사료된다.

결론

레진계 임플란트용 시멘트의 방사선 불투과성은 InterCemTM

이가장높았고, Premier� Implant CementTM, Cem-ImplantTM, Estemp
ImplantTM순으로 나타났다. 레진계 임플란트용 시멘트 중

InterCemTM은모든두께에서 ISO Standard No. 404925에맞는방사

선불투과성을보 고, Cem-implantTM는0.5 mm 두께에서만 ISO
Standard No. 404925에 적합한 방사선 불투과도를 나타냈다.
Premier� Implant CementTM, Estemp ImplantTM는모든두께에서기준

을 만족하지 못했다. 이번 연구결과로부터 이 연구에 사용된

레진계 임플란트용 임시 시멘트가 전반적으로 방사선 불투과

도가비교적높지않음을알수있었고, 이레진계임플란트용

임시시멘트중에서방사선불투과도측면에서잔존시멘트를

확인할 수 있는 시멘트로는 InterCemTM이 적절한 시멘트라고

판단된다. 제조사들이이런방사선학적성질들을고려하여좀

더 높은 방사선 불투과도를 갖는 재료를 개발해야 될 필요가

있다고사료된다. 
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연구 목적:본연구의목적은현재시판되는4종의레진계임플란트전용임시시멘트를디지털방사선사진을분석하여방사선불투과성을비교평가하는것이다. 
연구 재료 및 방법:주문 제작한 분할형 금속몰드에 4종의 레진계 임플란트 시멘트(Estemp ImplantTM (Spident, Incheon, Korea), Premier�Implant (Premier, Pennsylvania, USA),
Cem-ImplantTM (B.J.M lab, Or-yehuda, Israel), InterCemTM (SCI-PHARM, California, USA))와 조군인Elite Cement100TM (GC, Tokyo, Japan)를각각의제조사의지시에따라혼합하여

경화시킨다. 시멘트당두께에따라각10개씩총150개의시편을제작하고각시편을순수(99%이상) aluminum으로제작한 step wedge와나란히위치시켜 Intraoral X-ray unit (Esx,
Vatech, Korea)와디지털X-ray sensor (EzSensor, Vatec. Korea)를사용하여촬 하 다. 디지털방사선이미지를 Image J 1.47m (Wayne Rasband, National Institutes of Health, USA)과
Color inspector 3D Ver 2.0 (Interaktive Visualisierung von Farbräumen, Berlin, Germany)의프로그램을이용하여 aluminum wedge equivalent thickness (mm Al)를평가하 다.
결과:본연구에서사용된 5종의시멘트중방사선불투과성은 Elite Cement100TM이모든두께에서가장높았으며레진계임플란트용시멘트중에서

InterCemTM이가장높았고, Premier� Implant CementTM, Cem-ImplantTM, Estemp ImplantTM순으로나타났다. 레진계임플란트용시멘트중 InterCemTM은모

든두께에서 ISO Standard No. 4049에맞는방사선불투과성을보 고, Cem-implantTM는 0.5 mm 두께에서만 ISO Standard No. 4049에적합한방사선불

투과도를나타냈다. 
결론:이번연구에사용된레진계임플란트시멘트중방사선불투과도는전반적으로높지않았고, InterCemTM 만이연구조건및기준에만족하는방사선불

투과도를보 다.( 한치과보철학회지 2014;52:97-104)

주요단어:방사선불투과성; 임플란트시멘트; 시멘트유지형; 임플란트주위염
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