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요 약
본 에너지 분산 형 미세열량측정에 관한 자료는 에너지 분산 형의 우수한 조작 성을 유지하면서 파장 

분산 형과 비슷한 정도의 에너지 분해능을 가질 수 있도록 개선한 것으로 광범위한 에너지의 선을 X

검출을 할 수 있다 선을 검출하기 위해서 이용되는 파장 분산 형은 에너지 분해능이 우수하지만 . X

선의 파장에 대해 검출 각도를 변화시켜야 하고 검출하고자 하는 특정 선 종류에 따라 몇 가지의 X X

검출기를 필요로 하고 있다 그러나 에너지 분산 형의 검출기는 한  개의 검출기로 광범위한 선을 . X

동시에 검출할 수 있으며 조작 방법도 비교적 용이하다 그러나 에너지 분산 형은 에너지 분해능이 . 

우수하지 못 하고 또한 인접한 에너지를 갖는 선은 그 피크가 중첩되어 구별하기가 어려운 경우도 X

있다 에너지 분해능은 파장분산 형이 이고 에너지 분산 형은 로 상당한 차이가 .  2~20 eV 140~180 eV

있다. 

주요어 주요어 주요어 주요어 : 미세열량측정 에너지분산형 파장분산형 선검출 에너지분해능, , , X , 

Abstract - We have surveyed on microcalorimetry which we can treat with energy dispersive spectrometer(EDS) 

as wavelength dispersive spectrometer(WDS), to be developed in order to make higher energy resolution as 

to detect X-ray peak as high as wavelength dispersive spectrometer(WDS). When we take into consideration 

about energy resolution, Wavelength dispersive spectrometer is 2~20eV and energy dispersive spectrometer is 

140~180eV. 

 Key words : microcalorimetry, energy dispersive spectrometer(EDS), wavelength dispersive spectrometer(WDS), 
X-ray peak, energy resolution. 

1. 서  론
선을 검출하기 위해서는 일반적으로 파장분산형 X

과 에(WDS : Wavelength Dispersive Spectrometer)

너지분산형 (EDS : Energy Dispersive Spectrometer)

의 검출기를 사용한다 전자의 는 에너지분해능. WDS

이 우수하지만 선의 파장에 대하여 검출각도를 변, X

화시켜야 하는 점과 검출대상의 특성 선 종류에 대X

응하는 몇 가지의 검출기를 필요로 하는 등 조작성, 

에 열악하다 그러나 후자인 는 개의 검출기로 . EDS 1

광범위한 에너지를 갖는 선을 동시에 검출할 수 있X

으며 조작방법도 비교적 용이하다 하지만 에너지분, . , 

해능이 우수하지 못하며 인접한 에너지를 갖는 특성 , 

선은 피크가 중첩되어 식별할 수 없게 되는 경우가 X

있다 에너지분해능은 와 에서 각각 . WDS EDS 2~20 
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로 상당한 차이가 있다eV, 140~180 eV .

본 기술해설에서 소개하는 마이크로 칼로리메트
리 는 에너지분산형의 EDS (Microcalorimetry EDS)

우수한 조작성을 유지하고 파장분산형에 필적할 정, 

도의 에너지분해능을 개선한 것이다 즉 광범위한 에. , 

너지의 선을 약 의 고에너지분해능으로 동시X 10 eV

에 검출을 할 수 있다 이와 같은 마이크로 칼로리메. 

트리 의 개발을 미국의 EDS NIST (National Institute 

의 연구그룹이 정열적of Standards and Technology)

으로 진행하고 있다 그 밖에도 일본 이[1-11]. [12,13]

나 독일 의 연구그룹이 초고에너지분해능의 선 [14] X

검출기의 개발을 진행하고 있지만 여기에서는 미국 , 

의 그룹이 지금까지 학회 나 논문 에 NIST [1-7] [8-11]

발표된 개발결과를 중심으로 기술한다.

검출기 개요2. 

그림 은 검출기 전체의 개략도이다 반도체를 이1 . 

용한 일반적인 와 유사한 구조를 나타내고 있지EDS

만 마이크로 칼로리메트리 는 혹은 그 , EDS 100 mK 

이하인 극저온에서의 조작을 필요로 하기 때문에 액
체질소나 액체수소로 냉각시키는 것과 함께 단열소자
냉각장치 (ADR : Adiabatic Demagnetization 

를 사용한다 검출기는 이와 같은 냉각Refrigerator) . 

시스템을 포함하여 주사전자현미경 (SEM : Scanning 

에 장착할 수 있게 개량되었다Electron Microscope) . 

그림 에 검출기 선단부와 시료와의 상대적인 위치관2

계를 모식적으로 나타내었다 일반적인 반도체 . EDS

검출기와 유사하며 시료에서 발생한 선은 검출기 , X

창을 통하여 내부로 유도된다 그림 은 선 검출부. 3 X

의 구조를 모식적으로 확대한 것으로 는 선 진, (a) X

행방향에 평행한 면에서 는 선 진행방향에 수직, (b) X

한 면에서 본 경우이다. 

Fig. 1. 의 개략도Microcalorimetry EDS

Fig. 2. 검출기 선단부와 시료와의 상대적 위치 
관계.

Fig. 3. 검출부 구조의 모식도
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3. 선 검출기구X

그림 에 나타낸 의 를 통과한 선은 3(a) Pt aperture X

에서 흡수되며 선 Ag absorber (250×250×2 m3) , X

광자 에너지는 열로 변환된다 이 흡수체 아래에. Ag 

는 막과 막의 층으로 구성된 초전도 전위단 센Al Ag 2

서 라고 하는 박막이 (TES : Transition-Edge Sensor)

있다 이 의 초전도 전이온도는 막의 두께를 . TES Al

막의 두께를 로 하는 것에 의해 105 nm, Ag 45 nm

정도로 조정된다 선을 흡수하는 것에 따100 mK . X

라 온도가 상승된 흡수체는 의 온도를 전이Ag TES

온도 이상으로 상승시켜 전기저항을 증가시킨다. 

에는 바이어스 전압이 걸려 있기 때문에 의 TES TES

전기저항 증가에 따라서 전류값이 감소한다 이 전류. 

값의 변화를 초전도양자간섭장치 (SQUID : 

로 Superconducting Quantum Interference Device)

증폭하여 측정한다 선 에너지에 대하여 온도상승. X

량 즉 전기저항 증가량 이 다르기 때문에 선 에너( , ) , X

지 종류 를 식별할 수 있다 또 온도변화에 따른 전( ) . , 

기저항변화의 회수로 선 광자수 강도 를 알 수 있X ( )

다 최근에는 이와 같은 계 이외에 계도 . Al-Ag , Mo-Cu

이용되고 있다. 

4. 검출기 특성
응답속도와 측정속도4.1. 

에서의 전기저항 증가에 따라 자동적으로 주TES

울 발열량이 억제되기 때문에 선에 대한 응(Joule) , X

답속도는 빠르다 더구나 단열소자냉각장치. , ADR ( )

에서 초전도 전이온도보다 낮은 온도 정도(70 mK )

로 유지시키면 전이온도 부근에 유지시킨 경우보다도 
배 이상 빠르게 된다 그림 에 나타낸 것과 같이10 . 4 , 

인 선에 대한 펄스신호는 지수함수적5.9 keV MnK

으로 감소하며 의 감쇄량에 대한 응답속도는 , 1/e 215 

로 된다s .

그러나 이 마이크로 칼로리메트리 의 응답속, EDS

도는 나 반도체 에 비해서 빠르지는 않다WDS EDS . 

단위 시간당 읽어내는 선 광자수 즉 읽는 속도 X , , 

를 서로 비교해 보면 에서는 (Count Rate) , WDS

이며 반도체 에서는 50,000 s-1 , EDS 3,000~10,000 

인 것에 대하여 마이크로 칼로리메트리 에서s-1 , EDS

는 겨우 로 매우 작다 이와 같은 읽는 속도가 500 s-1 . 

느린 문제를 해결하기 위하여 최근에는 그림 에 나, 3

타낸 검출 을 여러 개 연결하여 사용하는 시도가 unit

진행되고 있다.

에너지 분해능4.2. 

그림 는 에너지분해능을 선 에너지의 함수로서 5 X

나타낸 것이다 비교를 하기 위하여 의 반. Li dope Si 

도체 를 이용한 에너지분산형 선 검출(Si(Li)EDS) X

기나 여러 종류의 결정 (LiF : Lithium Fluoride, PET 

: Pentaerythritol, TAP : Thallium Acid Phthalate, 

PbSt : Lead Stearate, LSMs : Layered Synthetic 

을 사용한 파장분산형 검출기의 에너지분Materials)

해능이 나타나 있다 마이크로 칼로리메트리 는 . EDS

반도체 보다도 배 이상이나 우수한 에너지분EDS 10

해능을 가지고 있으며 에 필적한다는 것을 알 , WDS

수 있다 또 는 파장분산에 이용하는 각 결정마. , WDS

Fig. 4. 선에 응답한 펄스 신호5.9 keV MnK Fig. 5. 에너지분해능과 선 에너지와의 관계X .
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다 에너지분해능이 선 에너지에 대하여 강하게 의 X

존하는 것에 반하여 마이크로 칼로리메트리 에, EDS

서는 완만하기는 하지만 만큼 강하지는 않다, WDS .

검출효율4.3. 

마이크로 칼로리메트리 에서 선 검출효율 EDS X

을 올리기 위해서는 선이 가능한한 검출기 창을 통X

과하여 흡수되지 말아야 할 것 또 그림 에 나타낸 , , 3

흡수체에서 가능한한 흡수되어 효율 좋게 열로 Ag 

변환될 것 등이다, . 

그림 은 마이크로 칼로리메트리 의 검출효율6 EDS

을 선 에너지에 대해서 나타낸 것이다 파선은 검출X . 

기 창을 통과하는 효율 점선은 흡수체에서의 흡, Ag 

수효율을 나타내며 마이크로 칼로리메트리 에 , EDS

의한 검출효율은 실선으로 나타낸 것과 같이 양쪽의 
값을 더한 값으로 나타난다 이 검출효율은 흡수. Ag 

체 대신에 두꺼운 흡수체를 사용하면 더욱 개선Au 

될 것이라고 사료된다.

검출입체각4.4. 

선 검출의 입체각 은 선을 검출 X (Solid Angle) , X

기 내부로 들어가게 하는 면적과 시료 검출기 사이의 -

거리로서 결정된다 큰 입체각일수록 대량의 선이 . X

들어가게 되어 검출속도가 빨라지게 된다 에서. WDS

는 이며 반도체 에서는 인 8~25 msr , EDS 25~150 msr

것에 비하여 마이크로 칼로리메트리 에서는 , EDS

로 매우 작다 검출기 내의 선 흡수체의 크0.05 msr . X

기를 크게 하던지 그림 에 나타낸 것과 같이 시료, 7

와 검출기 사이에 선 렌즈 를 장착하X (Polvcapillary)

여 보다 많은 선이 검출기 내부로 집속되게 하는 시X

도가 행해져 입체각을 까지 크게 할 수 있게 되4 msr

었다.

응용 예5. 

그림 는 마이크로 칼로리메트리 를 이용하8(a) EDS

여 구한 의 선 스펙트럼 실선 이며AlGaAs X ( ) , Si(Li) 

를 이용하여 구한 선 스펙트럼 파선 과 중첩EDS X ( )

시켜 비교한 것이다 그림 의 선 스펙트럼은 동. 8(b) X

일 시료를 를 사용한 로 검출한 것이다 마TAP WDS . 

이크로 칼로리메트리 에서는 와 동일하게 EDS WDS

선의 피크가 선이나 선의 차Al-K, As-L, Ga-L L L

이도 포함하여 명확하게 식별할 수 있는 것을 알 수 
있다.

그림 는 시료로부터 구한 선 스펙트럼이다9 TiN X . 

Fig. 6. 검출효율과 선 에너지와의 관계X . Fig. 7. 시료와 검출기 사이에 선 렌즈 를 X (Polycapillary)

장착하였을 때의 모식도.

Fig. 8. 반도체 와 (a) EDS microcalorimetry EDS, 

에 의한 의 선 스펙트럼       (b) WDS AlGaAs X .
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Si(Li) 반도체 에서는 식별이 불가능 하였던  EDS N-K

선과 선의 피크가 정확하게 확인되었다 또 측정 Ti-L . , 

중에 생성되었다고 생각되는 으로부터contamination

의 선 피크도 다른 선과 중첩되지 않고 확인할 C-K X

수 있다.

그림 는 각각 마이크로 칼로리메트리 10(a), (b)

와 를 이용하여 구한 및 EDS TAP-WDS Fe FeO-OH

의 선과 선의 피크이다 와 에Fe-L Fe-L . Fe FeO-OH

서는 결합상태가 다르기 때문에 피크의 위치가 이동
하게 된다 와 동일하게 마이크로 칼로리. TAP-WDS , 

메트리 에서도 이와 같은 변화가 충분히 관찰되EDS

는 것이 확인되었다.

결  론6. 

표 은 각 선 검출기의 특성을 비교한 것이다 표1 X . 

에서의 수집효율 은 검출기의 (Collection Efficiency)

입체각에 선 에서의 검출효율로 정의Si K (1.7 keV)

된다.

선 렌즈를 조합시킨 마이크로 칼로리메트리 X EDS

의 수집효율은 와 거의 동일한 정도라는 것을 WDS

나타내고 있다 마이크로 칼로리메트리 의 읽는 . EDS

속도 는 다른 검출기에 비해서 느리기 (Count Rate)

때문에 금후 개선이 요망되는 부분이며 에너지분해, 

능은 종래의 반도체 에 비해서 배 이상 높아 EDS 10

와 동일한 정도라는 것은 경이적인 것이며 그 WDS , 

에너지분해능은 전자손실 에너지 분광법 (EELS : 

의 에너지분해능 Electron Energy Loss Spectrometry)

에 육박하는 상황이다 현재까지 피크위치의 (~2 eV) . 

중첩에 의해 식별이 불가능 하였던 원소분석이 일거
에 해결되었으며 또한 원소분석뿐만 아니라 화학결, 

합상태도 알 수 있게 된다면 에 의한 선 분석, EDS X

의 응용도 크게 확대될 것이라고 예상된다 현재 마. , 

이크로 칼로리메트리 는 모두 을 대상으로 EDS SEM

Table 1.  반도체 의 특성 비교EDS, WDS, Microcalorimetry EDS .

Spectrometer Type
Energy Resolution 

(eV)

Maximum Count 

Rate (s-1)
Solid Angle (msr)

Collection 

Efficiency (msr)

EDS (large-area)
175 (at 6keV)

145 (at 6keV)

30,000

5,000

150

150

115

115

EDS (high-resolution) 130 (at 6keV) 3,000 25 19

WDS 2 to 20 50,000 8 to 25 0.8 to 2.5

TES microcalorimeter 7 to 8 150 0.05 0.03

TES microcalorimeter with 

polycapillary optics
7 to 8 150 4 2

Fig. 9. 를 이용하여 구한 의 Microcalorimetry EDS TiN

선 스펙트럼X .

Fig. 10. 의 선 스펙트럼Fe, Fe-OH X . 

       (a) Microcalorimetry EDS, (b) WDS.
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개발되고 있지만 투과전자현미경 , (TEM : 

에서도 이용할 수 Transmission Electron Microscope)

있도록 개발되어야 할 것으로 사료된다.
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