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1. 서    론
1)

피부 표피층의 최외각에는 각질층(stratum corneum)이 존재하여 외

부 물질의 피부 투과침투를 막는 큰 장벽으로 작용하고 있다. 각질층

은 죽은 각질세포와 이들 각질세포 사이의 지질층으로 구성되었는데, 

일반적으로 외부 물질의 피부투과는 죽은 각질세포를 직접 투과

(transcellular route)하기보다는 각질세포 사이의 지질층을 통한 투과

(intercellular route)가 더욱 효과적인 것으로 알려져 있다. 이때, 분자

의 사이즈, 친유성 정도 및 구성요소, 피부침투 증가제에 따라 피부 

깊은 층까지 활성물질들이 도달할 수 있는 정도가 달라진다[1]. 따라

서 지질을 주성분으로 하는 베시클에 어떤 효능물질을 포집시켜 피부
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투과시킬 경우, 베시클과 피부 지질층과의 친화성으로 인해 효능 물

질의 피부 침투가 더욱 잘 이루어지기 때문에 지질 소재 기반의 경피 

투과용 베시클이 주목을 받고 있다. 

지질 소재 기반의 경피 투과용 베시클의 대표적인 예로 리포좀을 

들 수 있다. 리포좀은 인지질(phospholipid) 이중층(bilayer)이 내부에 

물을 포함하는 구조의 구형 베시클로 피부 투과 증진 외에도 산화가 

쉬운 불안정한 물질의 안정화, 포집된 물질의 방출속도 조절 등의 기

능으로 오래전부터 의약, 식품 및 화장품에 널리 활용되어 왔다. 하지

만 리포좀은 막 자체의 물리적 안정성이 낮고, 포집되는 물질이 제한

적이면서 포집 효율도 낮고, 또한 피부 속 깊이 침투하지 못하고 피부 

각질층에 남는 경우도 많아 이를 해결하기 위해 많은 연구와 다양한 

방법들이 시도되어 왔다[2-3]. 

피부 각질층의 각질세포 사이의 지질층 간격은 대략 수십 나노미터

이기 때문에 리포좀과 같이 수백 나노미터 이상의 크기를 갖는 베시

클은 지질층 통과가 쉽지 않다. 따라서 베시클의 지질층 통과가 쉽게 
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초    록

베시클 막을 유연하게 만드는 edge activator를 혼합하여 수화 액정형 베시클을 제조하고 niacinamide를 베시클 안에 
포집시켰다. 제조 과정 중 액정 상 형성 및 액정의 열적 상전이 현상을 편광현미경과 시차주사 열량계(DSC)를 통해 
살펴보았다. Sodium deoxycholate, lysolecithin, polysorbate 80 등의 edge activator를 첨가하면 수화 액정형 베시클 입자가 
수십 나노 사이즈로 줄어들었다. 수화 액정형 베시클을 활용하여 niacinamide를 피부 침투시키면 수용액 상태로 도포
했을 때보다 피부 침투된 niacinamide의 양이 크게 증가하는데, 10% sodium deoxycholate를 혼합한 베시클에서는 niaci-
namide 침투량이 4배 가까이 증가하였다. 이러한 결과로부터 edge activator를 베시클에 혼합하면 베시클의 피부 침투
력이 향상됨을 알 수 있었다.

Abstract
Hydrated liquid crystalline vesicles incorporating a edge activator, which confers flexibility to the vesicle membranes, were 
prepared and niacinamide was encapsulated in them. The formation of liquid crystalline phases and their thermal phase tran-
sitions were investigated by polarized optical microscopy and differential scanning calorimetry (DSC), respectively. Droplet 
sizes of the vesicles were reduced to several tens of nanometers by incorporating edge activators, such as sodium deoxy-
cholate, lysolecithin, or polysorbate 80. The amount of niacinamide permeated into a pig skin increased greatly using the 
hydrated liquid crystalline vesicles compared to the case where niacinamide was applied in an aqueous solution state. The 
vesicles incorporating 10% sodium deoxycholate increased the amount of niacinamide permeated nearly four times. These re-
sults suggest that edge activators are effective in improving the skin permeability of vesicles.

Keywords: edge activator, hydrated liquid crystalline vesicle, niacinamide, skin permeation
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이루어지기 위해서는 베시클 자체가 좀 더 유연하면서 탄력적으로 변

형이 가능해야 하는데 이러한 원리를 적용하여 transfersome, etho-

some이 개발되었다. Transfersome은 edge activator라고 일컫는 단일

사슬의 계면활성제를 인지질에 혼합하여 만들어진 베시클로 G. Cevc

에 의해 제안되었다. Edge activator는 인지질과 함께 구형 베시클 막

의 곡면을 함께 구성하는데 인지질과 다른 곡률 반경을 갖는 edge ac-

tivator는 베시클의 지질 이중층 막을 약화시켜 베시클 막의 변형이 쉽

게 일어날 수 있도록 유도하고 있다[4]. 

Touitou[5]가 개발한 ethosome은 에탄올에 인지질을 녹인 후 이를 

물에 분산시켜 만든 지질 베시클로 ethosome에 함유된 에탄올이 각질 

세포의 지질층에 접근하여 지질의 Tm을 낮추면서 지질층의 유동성을 

증가시키고 견고한 구조의 장벽 막을 느슨하게 만들어 결국에는 etho-

some의 투과 효능을 높이게 된다. 에탄올은 피부조직 구조에 영향을 

주면서 동시에 ethosome 자체 막도 아주 유연하게 쉽게 변형되도록 

하여 피부 각질세포 사이의 좁은 간격을 뚫고 피부 내부로 ethosome 

침투가 용이하도록 돕는다[6]. 이밖에도 에탄올은 여러 효능물질의 용

해도를 높여 ethosome의 포집효율을 높이는 역할도 한다. 

Transfersome과 ethosome의 뛰어난 피부투과 침투 효능에 대해서 여

러 논문 발표에서 입증이 되고 있고 있지만[7-9], transfersome은 효능 

성분의 포집효율이 그리 만족스럽지 못하고 제조 과정 중에 유기 용매

사용, 높은 제조 단가의 문제를 지니고 있다. 그리고 ethosome의 경우

에는 물리적 안정성이 낮고 에탄올 성분을 비교적 많이 함유(20-45%)

하기 때문에 피부에 적용하기 어려운 한계를 지니고 있다[10]. 

본 연구진은 기존 ethosome 제조와 다른 방법으로, 수화과정을 통

하여 lyotropic 라멜라 액정 배열을 유도한 후, 이 액정을 rotational 

isomerization 상태에서 물 속에 분산시키는 비교적 간단한 2단계 공

정으로 수화 액정형 베시클(hydrated liquid crystalline vesicle)을 개발

하였다. 이 공정을 통해 에탄올 양을 최소화(5% 이내)하고 리포좀 대

비 상당히 높은 포집 효율로 수용성 또는 지용성 여러 효능 성분의 

포집을 시도하였다[11-13]. 

본 연구에서는 수화 액정형 베시클에 여러 edge activator를 혼합하

면서 edge activator의 종류, 혼합 비율에 따라 수화 액정상의 결정성, 

베시클 표면전하, 입자크기 변화 등을 살펴보았다. 베시클에는 수용성

의 niacinamide (NA)을 포집시키는데, 비타민 B3의 아마이드 형태인 

NA는 모발이나 피부 컨디셔닝제로 쓰이고, 미백기능도 있어 화장품

에 2% 이상 배합될 경우 미백개선 기능성화장품으로 표기된다. 또한 

NA는 불용성이나 난용성 물질의 용해도를 높이는 hydrotrope특성이 

있어 물에 잘 녹지 않는 기능성 원료들의 용해를 돕는 보조 물질로 

제약이나 화장품에 널리 사용되고 있다. EA종류별 수화 액정형 베시

클을 피부에 적용했을 때 베시클에 의한 NA의 피부 침투 증진효과를 

살펴보면서 edge activator가 베시클의 피부침투력에 미치는 영향을 

비교 분석하였다.  

2. 실    험

2.1. 사용 재료

베시클의 주성분으로 사용된 인지질은 soybean에서 추출한 지질을 

수소 첨가시켜 불포화 성분을 제거한 레시틴으로 phosphatidyl choline 

성분이 95% 이상인 Emulmetik 950 (Lucas Meyer사)을 사용하였다. 

편의상 명칭을 HPC (hydrogenated phosphatidyl choline)로 표기하였

다. edge activator (EA)로 사용되는 sodium deoxycholate (SD), Tween 

80 (polysorbate80, TW), cholesterol (CH), lysolecithin (LY)과 베시클 

내로 포집되는 효능 물질인 niacinamide (NA) 모두 Sigma-Aldrich사

의 제품을 사용하였다. 

2.2. 사용기기

베시클 제조 시 사용하는 초음파 분쇄기는 Sonics & Materials Inc.

의 VC505 모델(probe type)을 사용하였고, 베시클 입자 크기와 표면 

전하를 확인하기 위해 레이저 광산란 측정 장치인 Brookhaven사의 

Zeta Plus 모델을 사용하였다. 입자 형성과정을 관찰하기 위해 사용한 

편광 현미경은 Nikon사의 ECLIPSE E400 POL 모델이고 Cryo-TEM

은 FEI Tecnai F20 모델을 사용하였다. 이온 전도도는 Orion 150 모델

의 conductivity meter를 사용하였다. 베시클 막의 결정성은 TA의 시

차주사 열량계(DSC) Q-10 모델을 사용하고 질소가스 주입속도는 50 

mL/min, 승온 속도는 10 ℃/min, 온도범위는 0~100 ℃로 설정하여 

측정하였다. 돼지 피부에 침투한 NA의 정량분석을 위해 사용한 

HPLC는 Young-Lin Acme 모델을 사용하였다. 펌프는 SP930D, 검출

기는 UV-730D, 컬럼 오븐은 CTS30 모델을 사용하였다. NA 측정을 

위한 컬럼은 Synergi의 4 µm Hydro-RP을 사용하였다. NA 이동상은 

0.1% sodium 1-hexanesulfonate를 함유한 인산용액(pH 3)과 acetoni-

trile의 97 : 3 (v/v) 혼합용액을 사용하였고, 유속은 1.5 mL/min으로 

흘려보내면서 파장 210 nm에서 측정하였다. 

2.3. 수화 액정형 베시클 제조

HPC에 EA를 5, 10, 15 wt%씩 섞은 혼합물 1 g과 에탄올 0.8 g (1 

mL)을 둥근 바닥 플라스크에 넣은 후, 입구를 마개로 막고 60 ℃ 항

온조에서 완전히 용해시켜 투명한 졸 용액을 만들었다. 이를 상온에 

굳힌 후 다시 60 ℃ 항온조에 가져가 투명한 졸 용액이 되면 NA 수용

액 1 mL (농도 500 mg/mL)를 넣고 2 min 이상 자석 교반시켰다. 그

러면 졸 용액은 겔 상태로 변하면서 유백색의 수화 액정상이 형성된

다. 교반기를 계속 돌려 전단력을 가하는 상태에서 정량송액 펌프를 

이용해 증류수 47 mL를 약 4 mL/min의 속도로 서서히 첨가하면 수화 

액정상은 베시클 형태의 입자로 물속에 분산된다. 베시클 입자가 분

산된 현탁액에 초음파를 가하여 베시클을 더 작고 균일한 입자 사이

즈로 만들고 이를 상온까지 냉각시켜 수화 액정형 베시클을 최종적으

로 완성한다. 

2.4. in vitro 피부 침투 실험

피부 침투 실험에 사용된 피부는 피하지방이 깨끗하게 제거된 등심 

부위의 돼지 피부로 경기도 광주 축산시장에서 특별히 주문 구입하여 

사용하였다. 돼지 피부 표면에 묻은 기름을 제거하고, 5 cm × 5 cm의 

일정한 크기로 자른 후, 돼지 피부 표면에 0.25 mL의 시료를 골고루 

도포하였다. 피부 및 시료가 건조되지 않도록 페트리 디쉬에 돼지 피

부를 놓고 뚜껑을 닫아 상온에서 보관하였다. 5 h이 지난 후, 돼지 피

부를 꺼내서 피부 표면을 흐르는 물에 충분히 씻고 흡습지로 돼지 피

부 표면의 물기를 닦아내며 피부표면을 건조시켰다. 돼지 피부 표면

에 강력 접착테이프를 붙인 후 떼어내는 방식으로 3회를 반복하여 피

부의 각질층을 제거시켰다. 각질층이 제거된 돼지 피부를 작은 조각

으로 잘게 자른 후, 삼각플라스크에 넣고 에탄올과 함께 24 h 동안 자

석 교반시켰다. 삼각 플라스크에서 에탄올을 걸러서 필터링 과정을 

거친 후, 에탄올에 추출된 NA의 농도를 HPLC로 정량 분석하였다.
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3. 결과 및 고찰

액정은 온도에 따른 열방성(thermotropic)액정과 용매 농도에 따른 

유방성(lyotropic) 액정으로 나뉘게 되는데, 소량의 용매에 HPC와 EA

를 용해시켜 만든 액정은 위 두 가지 특성을 모두 지닌다. HPC에 EA

인 SD를 혼합한 후, 소량의 에탄올을 첨가하여 60 ℃ 이상으로 온도

를 올려주면 투명한 등방성(isotropic) 상태가 된다. 이러한 등방성 상

태에서 온도를 상온으로 낮추면 HPC, SD 분자가 배열을 하면서 액정

이 형성되는 열방성 특성을 보이게 된다. 편광현미경으로 등방성 상

태를 관측하면 투과 빛의 복굴절이 없기 때문에 아무 모습이 관측되

지 않다가 온도를 내려 비등방성(anisotropic) 상태가 되면 Figure 1(a)

과 같은 미세한 모자이크 구조(fine mosaic texture)의 모습이 관측된

다. 60 ℃ 이상 온도의 등방성 상태에서 온도를 내리는 대신에 물(또

는 수용액)을 첨가해도 액정이 만들어진다. 이는 비용매(non-solvent)

로 작용하는 물을 첨가하면 에탄올이 희석되면서 용해력이 떨어지고 

HPC, SD 분자 배열이 일어나기 때문이다. 이 액정은 용매의 농도에 

의존하는 유방성 특성의 액정이기도 하지만, 또한 물의 첨가에 의하

여 액정이 형성되었기 때문에 수화 액정으로도 볼 수 있다. 편광 현미

경으로 Figure 1(b)와 같은 수화 액정 모습을 확인할 수 있었다. 

수화 액정은 지질 이중층(bilayer)과 물 층이 교대로 배열된 라멜라

(lamella)형 구조의 액정 상으로 젤(gel)과 같은 특성의 외관을 보인다. 

이러한 액정 상에 물을 계속적으로 서서히 첨가하면서 전단력을 가하

게 되면, 라멜라 형 구조가 깨지면서 지질 이중층은 구형의 베시클 입

자 형태로 물속에 분산이 이루어진다[14]. 베시클 분산용액을 다시 초

음파 처리하여 최종적으로 완성된 베시클 입자를 TEM으로 확인하면 

Figure 2와 같이 아주 작은 수십 나노 크기 입자로 나타난다. 

HPC, EA를 고온에서 용해시킨 후 NA 수용액을 첨가하면, NA 수

용액의 첨가되는 양에 따라 용액 전체의 전도도(conductivity) 값의 변

화가 나타나는데, 이를 통해 혼합 용액의 조성 비율에 따라 상(phase)

의 변화를 예측할 수 있다. 코니칼 튜브에 HPC 0.9 g, SD 0.1 g 에탄

올 0.8 g을 혼합하여 넣고 60 ℃의 항온조에서 이들을 완전히 용해시

킨 후, NA 수용액을 조금씩 첨가해 가면서 전도도를 측정한 결과를 

Figure 3에 나타내었다. HPC, SD를 에탄올에 완전히 용해시킨 후 전

도도를 측정하면 그 수치 값은 거의 0에 가까운 유상이 된다. 여기에 

NA 수용액을 소량 첨가해 가면, 유상 속에 수상이 분산된 W/O 상태

를 유지하면서 첨가량에 비례하여 전도도 값이 조금씩 증가하게 된다. 

하지만 NA 수용액 첨가량이 약 1 g을 넘으면서 W/O 구조로부터 유

상과 수상이 교대로 층을 형성하면서 배열되는 bi-continuous 라멜라 

형 액정 구조로 상 전환이 일어난다. 이 라멜라 형 액정 구조는 지질 

층 사이에 수용액 층이 갇힌 젤(gel) 상태이기 때문에 전도도 값이 다

시 감소하게 된다. NA 수용액을 5 g까지 첨가하면 라멜라 형 액정구

조가 계속 유지되어 전도도 변화가 거의 없지만 6 g 이상으로 늘리면 

전도도가 수백 µS 이상으로 급격히 증가하는 것을 볼 수 있다. 6 g 

이상으로 수용액이 증가하면 라멜라 형 액정 구조가 파괴되고 베시클 

형태의 분산이 일어나면서 NA 수용액이 연속상이 되기 때문에 전도

도가 크게 증가하는 것이다. 

(a)

 

(b)

Figure 1. Polarized optical micrographs of (a) thermotropic liquid 
crystalline phase for HPC 0.9 g/SD 0.1 g/ethanol 0.8 g at R. T. (b) 
hydrated liquid crystalline phase for HPC 0.9 g/SD 0.1 g/ethanol 0.8 
g/NA solution 1 g at R. T. 

Figure 2. TEM image of hydrated liquid crystalline vesicles
incorporating edge activator (SD). 

Figure 3. Conductivity change with addition of NA solution into 
ethanol-dissolved HPC/SD mixture (0.9/0.1) g. 

Figure 4. DSC thermograms of (a) thermotropic liquid crystalline 
phase for HPC 1 g/ethanol 0.8 g (b) hydrated liquid crystalline phase 
for HPC 1 g/ethanol 0.8 g/NA solution 1 g.
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HPC에 혼합되는 성분의 조성에 따라 액정의 결정성 변화를 살피기 

위해 DSC를 사용하여 상전이 온도와 엔탈피 값을 측정하였다(Figure 

4). HPC 1 g과 에탄올 0.8 g을 혼합하여 고온에서 용융시킨 후 상온에 

두면 액정을 형성한다. 다시 온도를 51.7 ℃ 이상으로 높이면 액정이 

서서히 녹으면서 투명한 상태가 되고, 이러한 열방성 특성의 액정이 

용융되는 과정에서 측정된 엔탈피 값은 대략 43.6 J/g로 나타났다. 

HPC 1 g, 에탄올 0.8 g, NA solution 1 g을 혼합하여 만든 수화 액정

은 54.4 ℃에서 상전이 피크가 나타났다. 앞서 열방성 액정과는 달리 

수화 액정은 100 ℃ 가까이 온도를 크게 높여도 액정이 투명하게 변

하지 않고, 다만 액정이 좀 더 유동성 있는 상태로 변하게 된다. 이는 

수화 액정이 배열 정연한 상태의 겔(highly ordered gel state, Lβ)에서, 

라멜라 구조는 그대로 유지하면서 지질의 acyl chain만이 무질서해지

는 trans/gauche rotational isomerization 상태(Lα)로 상전이가 일어나

는 것이다[15]. 

HPC에 여러 종류의 EA를 혼합한 수화 액정을 만들고, 이들 수화 

액정의 Lβ-Lα 상전이 피크를 비교하여 Figure 5에 나타내었다. 상전

이 피크의 모양이나 전이 엔탈피 값으로부터 액정의 결정성에 대한 

상대적인 비교가 가능하다. 4종류의 EA 중 TW, LY, SD는 HPC와 혼

합하였을 때, 액정의 상전이 피크도 단일 피크로 나타나고 상전이 엔

탈피 값도 HPC 단독일 때 36.6 J/g에 비하여 크게 감소하지 않았다. 

하지만 CH를 혼합하였을 때는 Figure 5(d)와 같이 더블 피크로 넓은 

온도 영역에서 상전이가 일어나고 엔탈피 값도 큰 폭으로 감소하였다. 

이러한 결과로부터 CH가 다른 EA에 비해 HPC의 액정 배열을 방해

하고 액정의 결정성을 떨어트리는 물질임을 알 수 있다. 

HPC에 EA를 혼합하여 베시클을 만들었을 때, EA의 종류와 비율에 

따른 베시클 입자 크기의 변화를 Figure 6에 비교하여 나타내었다. 

EA없이 HPC로만 만든 베시클의 입자는 180 nm가 넘는 크기로 나타

났지만 EA로 LY나 SD를 5 wt% 이상 혼합하면 베시클 입자 크기가 

크게 감소하면서 100 nm보다 작은 수십 나노 크기로 나타났다. LY, 

SD와 마찬가지로 TW를 혼합하면 HPC 단독일 때보다 베시클 입자 

크기가 작아지지만 100 nm 이하로 입자 크기가 작아지기 위해서는 

TW 함량을 15 wt% 이상 혼합하여야 한다. 이런 현상은 계면활성제

의 분자 크기 및 집합체를 형성했을 때의 곡률로부터 설명이 가능해

진다[16]. 계면활성제는 친수성 소수성 분자 간 상대적 크기에 따라 

서로 다른 packing parameter 값을 가지는데, 이 값으로부터 어떤 집합

체 구조를 형성하는지 예상할 수 있다. Packing parameter 값이 작을수

록 구에 가까운 형태로 나타나고, 비교적 더 작은 입자를 만들게 된다. 

베시클 막 주성분인 HPC는 1에 가까운 packing parameter 값을 가져 

planar bilayer를 구성하기가 쉽다[17]. Packing parameter 값이 작은 

EA를 HPC에 적절히 혼합하여 베시클을 만들게 되면, 베시클의 곡률

이 커지면서 더 작은 크기의 베시클 형성이 가능해진다. TW으로만 

이루어진 입자는 구 모양(sphere shape)을 이루고, SD로만 이루어진 

입자는 더 넓어진 타원체 모양(prolate ellipsoidal shape)을 이룬다. 하

지만, TW의 긴 polyoxyethylene구조에 의해 유체역학적 반지름(hyd-

rodynamic radius)이 크기 때문에 TW 보다는 SD나 LY가 베시클의 입

자를 줄이는데 더 효과적이다[18]. CH는 다른 EA와 달리 HPC에 혼

합할수록 입자 크기가 더욱 커지는 결과가 나타났다. 앞서 DSC 결과

에서도 CH는 HPC의 액정 배열에 영향을 크게 미치는 것으로 나타났

는데, CH는 소수성이 강한 4개의 링 구조가 HPC의 두 지방산 사슬과 

서로 얽혀진 이중층(interdigited bilayer)을 구성하기 때문에 액정 배열

이 조밀하게 이루어지지 못하고 베시클 입자가 크게 형성된다.

HPC에 EA를 혼합했을 때 베시클 현탁액의 외관 변화를 Figure 7에 

나타내었다. HPC로 베시클을 만든 경우 일반적인 유백색의 불투명한 

현탁액이 되지만, EA를 혼합한 베시클의 현탁액은 블루밍 효과가 나

타나는 반투명 용액에 가까워진다. 앞서 Figure 6에서 확인한대로 EA

를 혼합한 베시클들은 입자 크기가 가시광선의 1/4인 100 nm 이하로 

작아지기 때문에 이들이 분산된 현탁 용액의 투명도가 높아진다. 

베시클 입자의 표면 전하는 현탁 용액의 안정성에 영향을 주는 중

요한 변수가 되는데[6], EA의 혼합이 베시클의 표면전하에 미치는 영

Figure 5. DSC thermograms of various hydrated liquid crystalline 
phases with different edge activators.

Figure 6. Change in the droplet size of hydrated liquid crystalline 
vesicles with different edge activators.

Figure 7. Change in the appearance of hydrated liquid crystalline 
vesicle solutions with different edge activators.
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향을 살펴보기 위해 zeta potential을 측정하였다(Figure 8). HPC 단독

으로 베시클을 만들었을 때보다 EA를 혼합하면 zeta potential 값이 더 

큰 음전하 값으로 나타났다. HPC의 극성머리 부분은 phosphatidyl기

와 choline기에 의해 -와 + 전하 모두를 지니고 있지만 물속에서 극성

머리 부분은 지방산 꼬리 쪽을 향해 굽어지고 이때 choline기의 + 전

하는 지방산에 가려지므로 베시클의 입자 표면은 상대적으로 약한 음

전하를 띠게 된다[19]. 음이온 계면 활성제인 SD가 베시클에 첨가되

거나 또는 지방산이 하나여서 HPC에 비해 강한 극성을 띠는 LY를 혼

합하면 베시클 입자는 더욱 큰 음의 표면전하를 띠게 되어 입자끼리

의 반발력이 더욱 크게 작용하고 응집현상을 방지해 분산 안정성이 

높아지게 된다.

NA을 베시클에 포집시켰을 때 피부 침투가 얼마큼 향상되는지 확

인하기 위해 돼지 피부를 사용하여 피부침투 실험을 진행하였고 그 

결과를 Figure 9에 나타내었다. NA 수용액으로 직접 도포했을 때에 

비하여 NA를 베시클에 포집시켜 도포한 경우에 피부 침투량이 크게 

증가하였다. EA가 혼합된 베시클은 피부 침투 효율이 더욱 높아지는

데 특히 SD를 10% 혼합하여 만든 베시클은 NA 수용액보다는 4배, 

HPC 단독 베시클에 비해서는 2배 가까이 NA의 피부 침투량이 높아

지는 결과가 나타났다. 일반적으로 어떤 효능 물질의 피부 투과는 주

로 피부 각질세포 사이 지질층을 통해 이루어진다. 친수성의 NA가 지

질을 주성분으로 만들어진 베시클에 포집되면, 베시클 자체가 피부 

지질층과의 친화성이 우수하여 투과가 잘 이루지고 따라서 베시클에 

포집된 NA의 피부침투가 증가하게 된다. 또한 베시클은 피부 세포 지

질층의 유동성을 증가시키며 외부물질에 대한 방어기능을 약화시키

는 역할이 가능하기 때문에 NA의 피부 침투를 도울 수 있다[20,21]. 

베시클에 EA가 혼합되면 입자크기가 수십 나노로 더욱 작게 형성되

어 피부 각질세포 상의 좁은 지질층 통로를 더욱 효율적으로 침투할 

수 있기 때문에 더 많은 함량의 NA 피부 침투가 이루어질 수 있다. 

4. 결    론

EA가 혼합된 수화 액정형 베시클의 상전이 현상을 살펴보고 EA가 

수화 액정형 베시클의 입자크기, 표면전하, 피부 침투력에 미치는 효

과를 비교 분석하였다. 수화 액정상은 54.4 ℃에서 Lβ-Lα 상전이가 

일어나는데 EA가 혼합되면 상전이 온도와 상전이 엔탈피 값이 다소 

감소했다. EA로 TW, LY, SD을 혼합한 경우와 달리 CH를 첨가하면 

수화액정의 결정성을 크게 떨어트리는 결과가 나타났다. 수화 액정형 

베시클의 입자는 180 nm가 넘는 크기로 나타났지만 TW, LY, SD를 

혼합하면 베시클 입자 크기가 크게 감소하면서 수십 나노 크기로 나

타났다. 베시클 막의 표면 전하는 모두 음의 값으로 나타나지만, SD를 

혼합한 베시클 막은 더 큰 음전하 값으로 나타나면서 안정성이 가장 

뛰어남을 확인하였다. 수화 액정형 베시클에 EA가 혼합되면 NA의 피

부 침투량이 더욱 높아지는데 특히 SD를 10 wt% 혼합하여 만든 베시

클은 NA 수용액보다는 4배, HPC 단독 베시클에 비해서는 2배 가까

이 NA의 피부 침투량이 높아지는 결과가 나타났다.
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