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1. 서 론
1)

최근 세계적으로 물부족 현상을 해결하기 위해 해

수담수화에 대한 관심이 높아지고 있으며 특히 역삼

투(Reverse Osmosis, RO) 공정에 대한 연구가 활발히 

진행되고 있다. 역삼투 공정은 기존 해수담수화 공정
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인 다단 증발법(Multi Stage Flash, MSF) 보다는 적은 

에너지가 소모된다는 장점에 의해 전 세계적으로 상

용화가 활발히 진행되고 있다. 하지만 시장요구에 따

른 가격경쟁 및 에너지 소모의 최소화 그리고 역삼투 

공정에서 배출되는 해수농축수 처리 등 환경적인 문

제를 해결해야하는 과제가 남아있다(Saito et al., 

2012).

이러한 역삼투 공정에서 발생되는 에너지 및 환경적
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ABSTRACT

Pressure retarded osmosis(PRO) has attracted much attention as potential technology to reduce the overall energy

consumption for reverse osmosis(RO) desalination. The RO/PRO hybrid process is considered as the most logical

next step for future desalination. The PRO process aims to harness the osmotic energy difference of two aqueous 

solutions separated by a semipermeable membrane. By using the concentrated water(RO brine) discharged from 

existing RO plants, the PRO process can effectively exploit a greater salinity gradient to reduce the energy cost

of processing concentrated water. However, in order to use RO brine as the draw solution, PRO membrane must

have high water flux and enough mechanical strength to withstand the high operational pressure. This study investigates

the development of a thin film composite PRO membrane and spiral wound module for high power density. Also,

the influence of membrane backing layer on the overall power density was studied using the characteristic factors

of PRO membranes.  Finally, the performance test of an 8-inch spiral wound module was carried out under various

operating conditions(i.e. hydraulic pressure, flow rate, temperature). As the flow rate and temperature increased

under the same hydraulic pressure, the PRO performance increased due to the growth of water permeability coefficient

and osmotic pressure. For a high performance PRO system, in order to optimize the operating conditions, it is 

highly recommended that the flow pressure be minimized while the flow rate is maintained at a high level. 
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인 문제를 해결하기 위해 역삼투/압력지연삼투(Pressure 

Retarded Osmosis, PRO) 공정에 대한 관심이 높아지고 

있다(Prante et al., 2014). 압력지연삼투는 반투과성막

을 경계로 존재하는 두 용액 사이의 염 농도차에 의

해 발생되는 삼투압을 이용하여 에너지를 생성하는 

방법으로서, 일반적으로 저 농도의 담수와 고 농도의 

해수 혹은 해수농축수를 각각 유입용액과 유도용액으

로 사용한다. 압력지연삼투공정은 고농도의 유도용액에 

압력이 가해지기 때문에 삼투에너지를 효과적으로 사

용하기 위해서는 고성능 분리막의 사용이 필수적이다. 

고성능의 PRO 분리막을 개발하기 위해서는 고투과

성 및 고염제거 그리고 농도분극현상에 영향을 미치

는 폴리아미드(Polyamide)의 활성층 그리고 내압성이 

우수한 다공성의 지지체가 고려되어야 한다. 

또한 압력지연삼투 공정에서 고 전력밀도를 얻기 위해서

는 내부농도분극현상(Internal Concentration Polarization, 

ICP)과 외부농도분극현상(External Concentration Polarization, 

ECP)을 최소화 시켜야 한다(Achilli et al., 2009, Yip, 

Elimelech, 2011). 압력지연삼투에서 내부농도분극현상

은 분리막 지지층에 염이 축적되는 현상을 말하며 수투과

도가 감소되어 전력밀도가 낮아질수 있다(Xu et al., 2010, 

She et al., 2012). 

이러한 농도분극현상을 최소화하기 위해서는 분리

막 뿐만 아니라 모듈 내 스페이서의 구성이 최적화 

되어야한다. 스페이서 구성은 분리막 경계면에서의 

투과된 물과 유도용액간의 혼합 및 유입용액과 유도

용액의 유동저항에 영향을 미칠 수 있기 때문이다

(She et al., 2013, Koutsou et al., 2009, Kim, Elimelech, 

2012). 또한 스페이서 구성에 따른 운전조건의 최적화

가 필요하다.

따라서 본 연구에서는 고 전력밀도의 PRO 분리막/

모듈 개발을 위해 지지체가 분리막 성능에 미치는 영

향 및 성능인자를 분석하고 모듈 구성과 운전조건에 

따른 성능변화에 대하여 논의하고자 한다.

2. 연구방법

2.1 PRO 분리막 제조

폴리설폰(Polysulfone) 지지층을 제조하기 위해 분리

막 제조방법 중 하나인 상전환침지법(Phase inversion 

precipitation)을 사용하였다. 

폴리설폰을 N,N-dimethylformamide(DMF)과 N-methyl- 

2-pyrrolidone(NMP) 용매에 녹여 폴리설폰 용액을 제

조한 후 캐스팅 전 약 24시간 동안 탈기시킨다. 제조

된 고분자 용액을 Non-woven fabric 및 Porous fabric 

위에 캐스팅 한 후 즉시 비용매 응고조에 침지시켜 

상분리를 유도한다. 상분리가 완료된 분리막은 세척

공정을 거쳐 계면중합을 실시한다. 

폴리아미드 활성층은 지지층 표면에 폴리아마이드 

구조를 가진 얇은 막을 계면중합반응으로 형성한다. 

계면중합 공정은 분리막을 1,3-phenylenediamine(MPD)

용액과 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride(TMC) 용액

에 침지시켜 폴리아마이드 활성층을 형성시킨다. 수

용층과 유기층 경계면에서 중합반응이 일어나며 아민

그룹과 acid halide 그룹의 반응 속도는 반응물질의 확

산속도에 비하여  느리기 때문에 두꺼운 필름층이 형

성된다. 형성된 필름은 지지층과의 연결 역할을 하고, 

높은 압력에서 막이 견딜 수 있게 한다. 최적의 수투

과도와 제거율을 얻기 위해서는 균일하게 밀도가 높

으면서 얇은 분리막 제조가 필요하다.

RO막과 PRO막은 물의 흐름 방향이 다른 차이점이 

있다. Fig. 1에서 볼 수 있듯이 PRO막은 삼투현상에 의해 

물이 지지체 방향에서 활성층 방향으로 흐르게 된다. 

일반적으로 분리막의 특성은 다음과 같은 특성인자들을 

고려해야 한다. A는 water permeability coefficient, B는 

Salt permeability coefficient, S는 Membrane structural 

parameter이다. 분리막의 성능을 높이기 위해서는 수투과

도 상수인 A값이 커야 하고 높은 삼투현상을 구현하기 

위해서는 염투과도 상수인 B값이 작아야 하며 막 구조적 

측면에서 지지층 구조 상수인 S 값을 줄이는 것이 유리하

다. 즉, 두께가 얇고, 굴곡도가 적으면서 기공도가 높은 

지지층이 내부 농도 분극현상을 낮추어 삼투현상에 의한 

수투과도를 높일 수 있고 전력밀도 또한 증가시킬 수 

있다(Ghosh, Hoek, 2009).

분리막의 구조상수가 PRO 분리막 성능에 미치는 

영향을 알아보기 위해 여러 종류의 지지체를 적용하

여 비교하였다. 

지지체 변경은 Table 1과 같이 다양한 부직포가 적

용되었다. Non-woven fabric A를 기준으로 하여 porous 

fabric B로 갈수록 지지체의 두께는 얇아졌으며 투기

도 또한 증가하였다. 다만 porous fabric B는 porous 

fabric A보다 두께는 얇지만 투기도는 높은 지지체를 

적용하여 분리막을 제조하였다.
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2.2 PRO 모듈 제조

상기 제조된 PRO 분리막을 이용하여 PRO 8인치 

모듈을 제조하였다. PRO 모듈 내 유도용액측과 유입

용액측 부분의 스페이서 구성은 다르게 제조되었다. 

유입용액측은 다수의 트리코트로 구성되었으며 유도

용액측은 트리코트보다 두꺼운 메쉬를 삽입하여 유로

의 흐름을 원활하게 하였다.

2.3 PRO 분리막 및 모듈 전력밀도 평가

전력밀도는 압력지연삼투에서 가장 중요한 성능지표

로서 분리막의 단위면적당 생산 가능한 전력량으로 정

의될 수 있으며, 최대전력밀도는 분리막을 투과하는 수

투과도와 수압차의 곱으로 계산된다(McCutcheon, 

Elimelech, 2006, Gray et al., 2006).

보다 자세하게는 압력지연삼투공정에서 저 농도의 

유입수는 삼투현상에 의해 고 농도의 유도용액으로 

이동하게 되며 이때 증가된 유도 용액 부분의 유량을 

이용하여 터빈을 운전시켜 전력을 생산한다. 이때 전

력밀도는 분리막을 투과하는 투과유량을 구하는 식 

(1)을 이용하여 식 (2)로 표현된다(Thorsen, Holt, 2009, 

Lee et al., 1981).

   ∆ ∆ (1)

  ∆   ∆ ∆∆ (2)

PRO 모듈은 Fig. 2의 PRO 모듈평가설비를 이용하

여 전력밀도를 측정할 수 있다. 자사에서 직접 제작한 

Fig. 2. The evaluation facilities of PRO modules.

모듈 평가설비로서 유도용액 및 유입용액 탱크가 구

비되어 있고 8인치 모듈과 4인치 모듈을 테스트할 수 

있다. 분리막 및 모듈평가 시 유도용액 농도는 해수농

축수 기준인 70,000ppm NaCl로 고정하였으며 동일 시

료를 3회 평가 후 평균치를 작성하였다.

2.4 PRO 분리막 성능인자 분석

실제 PRO 수투과량은 식 (1)에서 얻어지는 값보다는 

낮은 수투과량을 나타낸다. 이는 1) 염 투과로 인한 삼투

압 손실, 2) 지지층 내에서 염 확산의 방해로 인한 유효 

삼투압 저하 3) 활성층에서의 유도용액 희석이 작용하기 

때문이다. 이 세 가지의 영향은 각각 염투과 상수 (B), 

지지층 구조 상수(S)를 포함하는 확산 저항 값(KR=S/D, 

Fig. 1. SEM image of PRO membrane.

Table 1. Characteristics of backing layer

Non-woven fabric A Non-woven fabric B Porous fabric A Porous fabric B

Air permeability (cc/m2/sec) 7 11 355 127

Thickness (μm) 136 103 83 62



306

고성능 PRO 모듈 개발 및 운전조건이 모듈 성능에 미치는 영향

상하수도학회지 제 31 권 제 4 호 2017년 8월

D= 염확산 계수), 그리고 유도용액의 유체흐름과 수투과 

양과 관계된 Jw/k 로 표현 될 수 있다. 이 영향을 고려하여 

수투과량 Jw를 표현하면 식 (1)은 다음 식(3)으로 수정되

어 나타 낼 수 있다(Thorsen et al., 2009, Lee et al., 1981, 

Loeb et al., 1997).

  


  

      ∆  (3)

KR = 멤브레인 지지층 염확산 저항 계수 = τι/ε

D=S/D, A = 멤브레인 수투과 상수, πD,m = 멤브레인 표

면에서의 유도용액 삼투압= πDrawexp(-Jw/k), B = 염투

과 상수, R=염제거율, πfeed, πDraw = 유입수 및 유도용액 

삼투압, k = NaCl 물질 전달 계수

특성인자 A와 B 값은 RO mode에서 측정가능하다. 

동일한 PRO 측정 장비에서 유도용액 대신 1000 ppm 

NaCl 용액을 사용하여 10 bar 조건에서 염제거율 및 

플럭스 양 측정을 통해 가능하다(Phillip et al., 2010, 

Loeb et al., 1997). A, B 값은 식(1)과 식(4)를 이용하여 

측정 되었다(Mulder, 1996, Tiraferri et al., 2011).

 

   
 

  (4)

3. 결과 및 고찰

3.1 PRO 분리막 개발

이상적으로 압력지연삼투 분리막은 높은 수투과도

와 염제거율을 나타내어야 한다. 염제거율이 높은 분

리막은 유도용액의 염들이 유입용액으로 이동하는 것

을 최소화 할 수 있으며 그로 인해 더 낮은 운전에너

지가 소모될 수 있고 더 높은 전력밀도를 확보할 수 

있다(McCutcheon, Elimelech, 2006, Phillip et al., 2010). 

유도용액과 유입수의 농도가 정해져 있을 경우 이

상적으로 얻을 수 있는 삼투압차이는 결정된다. 결정

된 삼투압 차에서 더 많은 수투과량을 이끌어 내기 

위해서는 PRO막의 수투과 상수가 커져야 한다. B 값

과 S 값은 이상적인 삼투압보다 적게 삼투압을 얻을 

수 밖에 없는 손실을 나타낸다. 즉 물은 통과하고 염

은 통과하지 않는 이상적인 반투과막과 달리 염이 막

을 통해 이동하게 될 경우, 이상적인 삼투압 보다 낮

은 삼투압을 얻을 수밖에 없다. S 값이 크면 통과한 

염이 확산하지 못하여 이상적인 삼투압보다 낮은 삼

투압을 이용하게 되다. 따라서 고유량을 얻기 위해서

는 A값 최대화 및 B, S값 최소화가 이뤄져야 된다. 

지지층 구조 상수를 줄이기 위해서는 폴리머 지지

층을 개선하는 방법과 부직포 지지체를 개선하는 방

법이 있다. 폴리머 지지층의 S값을 줄이기 위해서는 

공극율 증가, 굴곡도를 감소시켜 가능하며 부직포 지

지체의 S값을 감소시키기 위해서는 두께가 얇고 다공

성이 우수한 부직포를 사용하면 가능하다. 이에 본 연

구에서는 2.1에서 기술한대로 각각 두께 및 공극률이 

상이한 non-woven fabric 2종류와 porous fabric 2종류

를 이용하여 PRO 분리막을 제조하여 전력밀도 및 각 

성능인자를 분석하였다. 

Fig. 3은 각 지지체별 PRO 분리막의 SEM 사진을 

보여주고 있다. Porous fabric B로 갈수록 분리막의 두

께가 얇아지는 것을 확인할 수 있으며 이는 지지체의 

두께에 의한 것으로 설명할 수 있다. 

상기 연구방법에서 기술된 식들을 이용하여 지지체

별 PRO 분리막의 수투과도, 전력밀도 및 성능인자를 

분석하였다. 각 지지체별 PRO 분리막의 물성 및 성능

인자 값을 Table 2에 정리하였다.

Table에서 볼 수 있듯이 non-woven fabric B는 

non-woven fabric A보다 수투과도 상수 A가 감소하였

으나 오히려 전력밀도는 3.2W/m2에서 8.6W/m2로 대폭 

증가하였다. 수투과도 상수가 감소하였음에도 불구하

고 전력밀도가 증가한 것은 지지체의 두께가 얇아짐에 

따라 분리막 구조상수인 S값이 감소하고 이에 따른 수

투과도의 증가가 원인이라고 판단된다. 또한 다공성이

Fig. 3. SEM image of PRO membrane with various backing 
layer.



307

한만재･심연주･이종화﹡

Journal of Korean Society of Water and Wastewater Vol. 31, No. 4, August 2017

우수하고 두께가 얇은 Porous fabric B를 사용한 PRO 

분리막의 S값은 non-woven fabric A와 비교하였을 시 

약 3.6배 감소한 0.710mm를 나타내었으며 수투과도는 

35.5LMH로 약 6.2배 상승하였다. 수투과도 증가에 따

라 전력밀도는 18.3W/m2으로 약 6배 증가하였으며 앞

선 결과와 마찬가지로 분리막 구조 상수가 대폭 감소

함에 따라 전력밀도가 증가한 것을 확인할 수 있었다. 

또한 porous fabric A의 경우 porous fabric B보다 A값

은 크고 B값이 작음에도 불구하고 S값이 증가함에 따

라 전력밀도가 감소하였다. 즉, PRO 분리막의 성능에

는 A, B값도 중요하지만 S 값이 보다 큰 영향을 미친

다는 것을 확인할 수 있었으며 PRO 분리막 개발 시 

코팅층도 중요하지만 지지층과 지지체의 구조와 다공

성을 필히 고려해야한다고 사료된다.

3.2 PRO 모듈 개발

일반적으로 모듈 내 스페이서는 용액의 혼합을 유

도하여 농도분극현상을 억제시켜주고 분리막 표면에

서의 물질전달을 증가시켜주는 역할을 한다(Schwinge 

et al., 2004). 스페이서로는 트리코트와 메쉬가 사용될 

수 있는데 메쉬는 트리코트와 비교하여 공극률이 높

고 단섬유가 두껍기 때문에 용액의 혼합을 증가시킬 

수 있다(Costa et al., 1994). 본 연구에서 개발된 PRO 8

인치 모듈은 상기 설명된 스페이서의 역할 뿐만 아니

라 유도용액과 유입용액의 유로를 형성시키기 위한 

역할을 부여하고자 유입용액측은 다수의 트리코트로 

유도용액측은 메쉬로 모듈의 구성을 최적화 하였다.

Fig. 4는 실제 PRO 모듈을 절단한 사진과 유로 흐

름 모식도를 보여주고 있다. PRO 모듈에서 유도용액

은 메쉬가 삽입된 분리막 활성층 부분으로 흐르며 유

입용액은 파이프 내부로 이동한다. 파이프 중앙내부

와 분리막 및 스페이서에는 본딩을 처리하여 유입용

액의 유로를 형성하였다. Fig. 3에서 볼 수 있듯이 유

입용액은 삼투압에 의해 분리막을 투과하여 유도용액

측으로 이동하게 되며 이때 흐름은 1→2→3 방향으로 

흐르게 된다. 유입용액 측 스페이서로 구성된 트리코

트는 한 방향으로 채널이 형성되어 있으며 일반적으

로 PRO 모듈에서는 트리코트를 유입용액의 1번, 3번 

흐름과 평행하게 배열을 한다. 하지만 이러한 배열에

서는 유도용액이 2번 방향으로 이동할 시 흐름에 저

항이 생겨 수투과도가 낮아지고 결과적으로 모듈의 

전력밀도가 현저히 낮아지는 현상이 나타난다. 

본 연구에서는 이러한 모듈 내 유도용액의 유동저

항을 개선하기 위해 유도용액 측 다수의 트리코트 중 

1장의 배열을 2번 방향으로 구성하여 모듈의 성능을 

테스트 하였다. 

Table 2. Effect of different backing layer on PRO perfomance

A
(L/m2/hr/bar)

B
(L/m2/hr)

S
(mm)

Power density
(W/m2)

Water flux
(LMH)

Non-woven fabric A 1.80 0.714 2.530 3.2 5.7

Non-woven fabric B 1.55 0.187 2.098 8.6 14.8

Porous fabric A 2.85 0.466 0.926 17.4 31.4

Porous fabric B 1.97 0.619 0.710 18.3 35.5

Fig. 4. Flow diagram of solution in the module.
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Fig. 5는 기존 배열의 트리코트로 구성된 모듈과 트

리코트 1장 배열을 변경한 모듈의 압력별 전력밀도 

변화를 보여주고 있다. 두 모듈 모두 차압이 증가할수

록 전력밀도는 상승하였으며 기존 배열은 15bar에서 

최대전력밀도인 6.9W/m2를 나타냈으며 변경된 모듈은 

같은 압력에서 8.2W/m2의 최대전력밀도를 보여 기존 

배열보다 전력밀도가 증가한 것을 알 수 있다. 그리고 

기존 모듈은 15bar 이후부터는 전력밀도가 급격히 감

소하였으나 변경된 모듈의 경우에는 20bar에서도 

15bar와 유사한 전력밀도인 8.4W/m2를 나타내어 보다 

내압성이 뛰어나다는 것을 확인하였다. 

또한 Fig. 6과 같이 유입용액 유입부에서의 압력을 

비교한 결과 변경된 모듈의 유입압력이 기존 모듈보다 

모든 차압조건에서 현저히 낮은 압력을 나타내었으며 

Fig. 5. Power density with different module composition.

Fig. 6. Feed inlet pressure with different module composition.

특히 차압이 상승할수록 기존모듈과 변경된 모듈의 

유입압 차이는 더욱 커졌다. 이는 변경된 모듈에서 유

입수의 유동저항이 감소하였다는 것을 간접적으로 판

단할 수 있으며 외부압력에 의해 막의 구조가 변형되

는 현상도 줄어들 것으로 사료된다.

3.3 PRO 모듈 운전조건

상기 기존 모듈과 변경모듈의 운전조건별 테스트를 

진행하였다. 유도용액과 유입용액의 유속에 따른 전

력밀도 변화를 Fig. 7에서 볼 수 있다.

유속이 증가할수록 두 모듈 모두 전력밀도는 증가하

였으며 변경된 모듈의 경우 기존 모듈보다 모든 유속에

서 전력밀도가 높았으며 15LPM에서 최대 전력밀도를 

나타내었다. 15LPM이상에서는 유입용액 펌프의 용량 

한계에 의해 측정이 불가하였다. 상기와 같이 유도용

액 및 유입용액의 속도가 증가할수록 전력밀도가 증

가하는 현상은 다른 연구에서도 나타난 현상으로서 

유속이 증가함에 따라 분리막을 통과하는 수투과도의 

향상에 의한 것으로 판단된다.(Achilli et al., 2014).

Fig. 8은 용액의 온도에 따른 두 모듈의 전력밀도 

변화를 보여주고 있다. 온도는 유입용액 및 유도용액 

모두 동일한 온도로 25, 35, 45℃로 10℃ 씩 상승시키

면서 전력밀도를 측정하였으며 용액의 유속은 15LPM

으로 고정하였다. 온도가 증가할수록 모듈의 전력밀

도는 증가하였으며 변형된 모듈의 전력밀도는 기존모

듈보다 큰 것을 확인할 수 있다. 온도상승에 따른 전

력밀도의 증가는 여러 이론으로 설명될 수 있다. 먼저

Fig. 7. Power density as flow rate of solution.
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Fig. 8. Power density as solution temperature.

Van’t Hoff 이론에 따라 온도가 상승할수록 삼투압은 

증가하게 되며 이것은 수투과도의 향상을 이끌어 결

과적으로 전력밀도가 증가하게 된다. 또한 용액 온도

의 증가는 물의 점도를 감소시켜 분리막의 통과하는 

물의 확산율을 증가시켜 전력밀도가 증가하게 된다

(McCutcheon, Elimelech, 2006). 

4. 결  론

본 연구에서는 다공성이 증가하고 두께가 감소한 

지지체를 적용한 PRO 분리막일 수록 지지층 구조 상

수인 S값이 감소되고 전력밀도가 18.3W/m2까지 상승

한다는 것을 확인하였으며 수투과도 상수인 A값이 크

고 염투과상수인 B값이 작아도 S값이 클 경우 전력밀

도가 감소하는 것을 볼 수 있었다. 이는 A, B 값도 중

요하지만 S값이 PRO 분리막 성능에 큰 영향을 미친

다는 것을 확인할 수 있었다.  또한 PRO 8인치 모듈

을 개발하고 유입용액 측 스페이서 구성에 따른 전력

밀도 변화도 관찰하였다. 모듈 내 스페이서의 구성에 

따라 유입용액의 유동저항이 감소하여 유입압이 저감

되고 전력밀도는 8.4W/m2 까지 증가하는 결과를 보여

주었다. 마지막으로 PRO 모듈 운전조건에 따른 모듈

의 성능변화를 테스트하였다. 유입용액 및 유도용액

의 유속이 증가하고 온도가 상승할수록 전력밀도는 

증가하였다. 결론적으로 고성능 PRO 모듈 개발을 위

해서는 PRO 분리막의 성능과 더불어 PRO 모듈의 구

성 그리고 운전조건 또한 최적화되어야 한다.

기호설명

 : Water flux

 : Water permeability coefficient of membrane

∆ : Transmembrane osmotic pressure difference

∆ : Transmembrane hydraulic pressure difference

 : Salt permeability constant

: The resistance to salt

 = S/D(D: Salt diffusion coefficient, S: A factor related 

to the support structure)
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