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Abstract >> To check applicability of recently developed new oxygen carrier for 
0.5 MWth chemical looping combustion system, reactivity tests were carried out
at high temperature and high pressure conditions. Pressure, temperature, gas 
velocity, CH4 flow rate, and solid height were considered as operating variables. 
The new oxygen carrier (N016-R4) showed not only high fuel conversion but also
high  CO2 selectivity within all the operating conditions in this study. The reactivity
of N016-R4 particle was compared with previous oxygen carriers. The N016-R4
particle represented outstanding reactivity among 10 oxygen carriers in terms of
fuel conversion and CO2 selectivity.  

Key words : Chemical looping combustion(케미컬루핑연소), Oxygen carrier(산소전
달입자), High temperature(고온), High pressure(고압), Fuel conversion
(연료전화율), CO2 selectivity (CO2 선택도)
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1. 서 론

발전소, 소각로, 산업용 보일러 등과 같은 대형 

이산화탄소 배출원으로부터 이산화탄소를 포집하

여 분리하기 위한 기술 중에서 연소 후 분리기술과 

연소 전 분리기술의 경우, 연소기와는 별도로 이산

화탄소를 분리하기 위한 설비가 필요한 반면, 순산

소 연소기술은 연소기 자체가 CO2 분리설비이므로 

주로 신규발전소 또는 기존 발전소의 retrofit을 위

한 설비로 활용될 수 있다. 순산소 연소기술 중 케

미컬루핑 연소기술은 공기 중의 산소를 사전에 분

리하여 연소기에 공급하는 기존의 순산소 연소기
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Fig. 1. Conceptual diagram of chemical looping combustion system

술과는 달리 금속산화물을 이용하여 하나의 반응

기에서는 공기 중의 산소를 흡수하고, 이를 다른 반

응기로 이동시켜 연료와 산소를 반응시키는 분리

연소 반응을 통하여 공기 중의 질소와 연소에 의하

여 발생하는 이산화탄소의 혼합을 막을 수 있으며 

산소를 분리하기 위한 별도의 설비가 필요 없는 차

세대 연소기술이다1-3). 

Fig. 1에는 케미컬루핑 연소 시스템의 기본적인 

개념을 나타내었다. 전체 연소 시스템은 공기반응기

와 연료반응기로 구성되며, 공기반응기에서는 식 (1)

과 같이 산소전달입자에 포함된 금속성분(M)이 공기 

중의 산소와 반응하면서 산화되어 금속산화물(MO)

을 형성하고, 산소전달입자가 연료반응기로 이송되

면 연료반응기에서는 식 (2)와 같이 금속산화물(MO)

이 연료(천연가스, 석탄, 합성가스, 바이오매스 등)와 

반응하여 다시 금속산화물이 금속성분으로 환원되면

서 CO2, H2O 만을 발생시킨다. 연료반응기에서 환원

된 산소전달입자는 공기반응기로 재순환되어 위의 

과정을 반복한다1-4). 

산화 반응:

2MxOy-1 + O2 → 2MxOy         (1)

환원 반응:

(2n+m)MxOy + CnH2m →

      (2n+m)MxOy-1+mH2O+nCO2            (2)

이와 같이 두 개의 반응기로 분리된 케미컬루핑 

연소 시스템을 사용하는 경우, 공기반응기에서는 화

염이 없는 조건에서 기체-고체 반응이 일어나므로 

thermal-NOx의 발생을 최소화할 수 있으며, 별도의 

공기분리설비가 필요하지 않으며, 연료반응기에서 

배출되는 기체는 CO2와 H2O 뿐이므로 수분을 응축

하여 분리하면 별도의 CO2 분리설비 없이도 고농도

의 CO2를 원천적으로 분리할 수 있는 장점이 있다5,6). 

한편, 천연가스 복합발전 시스템에 상압 케미컬루핑  

연소 시스템을 적용할 경우 스팀터빈을 구동하여 얻

을 수 있는 발전효율은 40-42%인 반면 고압 케미컬

루핑 연소 시스템을 적용할 경우 스팀터빈과 가스터

빈을 함께 구동할 수 있어 52-53%의 발전효율을 얻

을 수 있는 것으로 보고된 바 있다7). 

본 연구팀에서는 가압 케미컬루핑 연소 시스템을 

개발하기 위한 과정으로 0.5 MWth 케미컬루핑 연소 

시스템에서 가압 장기운전을 실증하고자 하며, 이를 

위하여 0.5 MWth 시스템과 유사한 장치규격을 갖는 

상온-상압 아크릴 실험장치를 이용하여 산소전달입

자의 고체순환 특성을 해석한 바 있으며8), 고온-고압 

고체순환 특성을 해석한 바 있다9,10). 또한, 0.5 MWth 

시스템에 적용하기 위한 산소전달입자 후보군을 선

정하기 위한 반응성 실험도 함께 수행하였다11-16). 본 

연구에서는 최종적으로 0.5 MWth 시스템에 적용하

기 위한 최적 산소전달입자를 선정하기 위하여 가압

유동층을 이용하여 고온-고압 조건에서 압력, 온도, 

기체유속, CH4 유량, 고체층 높이 등의 조업 조건 변

화에 따른 산소전달입자의 반응성을 측정 및 해석하

였으며, 기존에 개발된 산소전달입자들의 반응성과 

비교하였다. 

2. 실 험

2.1 산소전달입자

산소전달입자로는 한국전력공사 전력연구원에서 

분무건조법(spray drying method)을 사용하여 제조된 
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Fig. 2. Microscopic image of N016-R4 particle

Table 1. Properties of oxygen carrier particle

Particle 
name

Raw materials Bulk 
density
(kg/m3)

Particle 
size range

(μm)Metal oxide
Supporter/
promoter

N016-R4
NiO

(70 wt.%)
Confidential
(30 wt.%)

1,614.5 52-249

Table 2. Summary of test conditions and variables

Case
Pressure
(bar-abs)

Temperature
(oC)

Gas 
velocity

(m/s)

CH4

 flow rate 
(Nl/min)

Solid 
height

(m)

A

3
4
5
6

900 0.058 0.2 0.2

B 6

800
850
900
950

0.058 0.2 0.2

C 6 900

0.039
0.044
0.049
0.054
0.058

0.2 0.2

D 6 900 0.058

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.9
1.0

0.2

Fig. 3. Schematic of a pressurized fluidized bed reactor

N016-R4 입자를 사용하였다. Fig. 2와 Table 1에는 

산소전달입자의 광학현미경 사진과 입자 특성을 나

타내었다. Fig. 2에 나타난 바와 같이 N016-R4 입자

는 구형을 나타내었으며 Table 2에 나타난 바와 같

이, 입자의 벌크밀도는 1614.5 kg/m3, 입자크기 분포

는 52-249 μm로 측정되었다. 

2.2 실험장치

Fig. 3에는 본 연구에서 사용된 기포유동층 반응

기의 개략도를 나타내었다. 본 연구에 사용된 가압유

동층의 주 반응기는 기포유동층이며 SUS310S 재질

을 사용하여 내경 0.025 m, 높이 0.312 m가 되도록 

제작하였다. 기체는 질량유량계(MFC)를 통하여 반

응기 하부에서 0.005 m 높이에 삽입된, 0.5 mm의 구

멍이 4개 뚫려있는 기체분사관(sparger)을 통하여 주

입하였다. 반응기 상부로부터 열전대(K‐type)를 삽입

하여 반응기 하부로부터 높이 0.05, 0.10 m의 지점에

서 반응기 내부온도를 측정하였다. 반응기 내부온도
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는 반응기 내부 2곳과 히터 외부온도 중 선택하여 제

어할 수 있다. 유동층 내부의 압력은 반응기 상부에 

설치된 압력탭에 압력변환기를 연결하여 측정하였으

며 압력제어를 위하여 역압조정기(back pressure reg-

ulator)를 설치하였다. 반응기에서 배출되는 기체는 

응축기(condenser)와 필터, 역압조정기를 거친 후 일

부는 기체분석기로 유입되고 여분의 기체는 대기로 

배출되도록 하였다. 배출기체의 농도분석을 위하여 

CO, CO2, H2, CH4, O2의 농도를 실시간으로 측정 및 

기록할 수 있는 온라인 기체분석기(Hartmann & 

Braun Co., Advaned Optima)를 사용하였다. 반응기

의 온도, 기체 유량, 압력 및 기체분석기에서 분석되

는 각 기체성분의 농도 값은 PLC를 거쳐 실시간으로 

PC에 저장되었다. 

2.3 실험 조건 및 방법

산소전달입자의 반응성 확인을 위한 실험에서 환

원성 기체로는 메탄(CH4)을 사용하였고 산화성 기

체로는 공기(air)를 사용하였다. 먼저 상압 조건의 

기포유동층 반응기에 원하는 높이의 고체를 장입한 

후 공기를 흘려주면서 온도를 상승시켰다. 반응기 

내부온도가 최종 온도 부근에 도달하면 압력을 상승

시키기 위하여 유량을 증가시키면서 역압조정기를 

조절하여 반응기 내부 압력이 원하는 압력이 되도록 

하였다. 유속, 온도, 압력이 실험 조건에 도달하면 

공기를 질소로 교체하여 반응기 내부 기체가 교환되

도록 하였으며 기체분석기를 통하여 모든 기체의 농

도가 0이 되는 것을 확인함으로써 기체가 모두 질소

로 교환되었음을 확인하였다. 기체교환이 끝나면 질

소의 유량을 감소시키면서 CH4의 유량을 증가시켜 

산소전달입자와 CH4의 환원 반응이 시작되도록 하

였다. 각 실험 조건에서 환원 반응은 약 10분 이상 

수행하였으며 환원 반응이 종료되면 CH4를 질소로 

교체한 후 반응기 온도와 압력을 낮추어 실험을 종

료하였다. 본 연구에서는 매 실험 조건마다 새로운 

산소전달입자를 장입하여 사용하였다. 

Table 2에는 본 연구의 실험변수 및 실험 조건을 요

약하여 나타내었으며, 주어진 조건에서 실험변수를 굵

은 글씨로 표시하였다. 표에 표시된 바와 같이 900℃ 
조건에서 압력을 3-6 bar로 변화시켰으며(case A), 

6 bar 조건에서 온도를 800-950℃로 변화시키면서

(case B) 산소전달입자의 반응성에 미치는 압력과 

온도의 영향을 각각 측정 및 해석하였다. 또한 6 bar, 

900℃ 조건에서 기체유속을 0.039-0.054 m/s로 변화

시켰으며(case C),  6 bar, 900℃ 조건에서 CH4의 유

량을 0.3-1.0 Nl/min로 변화시키는 실험(case D)도 

수행하였다. 표에 나타난 조건 중 case A, B, C의 경

우에는 압력, 온도, 기체유속이 변화할 때 CH4의 유

량은 변화시키지 않고 질소의 유량을 변경하는 방법

을 사용하여 기체유속 조건을 만족하도록 하였으며, 

case D의 경우에는 CH4 유량이 변함에 따라 질소의 

유량을 함께 변경하여 기체유속이 동일하게 유지되

도록 하였다. 

 

2.4 환원 반응성 비교 방법

산소전달입자의 환원 반응성을 비교하기 위하여 

연료전화율(fuel conversion)과 CO2 선택도(CO2 se-

lectivity)를 측정 및 해석하였다. 연료전화율은 주입

된 연료기체 중 반응한 연료의 몰수를 의미하며 식 

(3)과 같이 계산하였다. 주입된 연료기체의 몰수는 

각 실험 조건에서 주입되는 기체의 농도를 이용하여 

결정하였고, 반응한 연료의 몰수는 배출기체 중 CO2

와 CO의 농도를 이용하여 계산하였다. 연료전화율

을 통하여 반응기에 주입된 연료기체가 산소전달입

자와 어느 정도 반응하였는지를 확인할 수 있다1,17).  

CO2 선택도는 전체 주입된 연료기체 중에서 CO2

의 형태로 배출되는 기체의 분율을 의미하며 식 (4)

와 같이 계산하였으며 CO2 선택도가 높을수록 CO2

의 원천분리가 용이함을 의미한다1,17).

Fuel conversion=
moles of reacted fuel

×100 (3)
moles of input fuel

CO2 selectivity=
CO2 in output gas

×100  (4)
Total carbon in output gas
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Fig. 4. Typical trends of temperature, pressure, and gas con-
centrations during reduction of oxygen carrier

Fig. 5. Effect of pressure on fuel conversion and CO2 se-
lectivity of N016-R4 oxygen carrier (case A)

3. 결과 및 고찰

Fig. 4에는 N016-R4 입자에 대해 대표적으로 압

력 6 bar, 온도 900oC, 유속 0.058 m/s의 조건에서 

환원 반응 동안 CH4 0.2 Nl/min을 주입할 때 환원 

반응 시간 동안 측정된 온도, 압력 및 기체분석기에

서 측정된 CO, CO2, CH4, H2의 농도변화를 나타내

었다. 그림에 나타난 바와 같이, 환원 반응 동안 온

도와 압력은 거의 유사한 값을 유지하였으며, 기체

농도의 경우 다른 기체들은 검출되지 않았으며, CO2

의 경우, 식 (2)에 나타난 바와 같은 환원 반응에 의

하여 시간이 경과함에 따라 CO2 농도가 증가한 후 

거의 일정해지는 경향을 나타내었다. 본 연구에서 

연료전화율 및 CO2 선택도는 CO2 농도가 증가한 후 

일정하게 유지되는 동안의 데이터에 대하여 평균값

을 이용하여 결정하였다. 

Fig. 5에는 온도 900oC, 기체유속 0.058 m/s, CH4 

유량 0.2 Nl/min의 조건에서 압력변화에 따라(case 

A) 측정된 연료전화율 및 CO2 선택도의 변화를 나

타내었다. 그림에 나타난 바와 같이, 모든 압력 조

건에서 연료전화율은 100%를 나타내었으며, CO2 

선택도의 경우, 압력이 증가함에 따라 다소 감소하

는 경향을 나타내었으나 감소폭은 크게 나타나지 

않았다. 

본 연구에서 사용한 N016-R4 입자와 기존에 개

발된 산소전달입자의 반응성을 비교하기 위하여 

동일한 조건에서 실험한 기존 문헌11-16)의 실험 결

과들과 비교하였으며, 이 결과를 Fig. 6에 나타내었

다. 그림에 나타난 바와 같이 10종류의 산소전달입

자들 중에서 본 연구에 사용된 N016-R4 입자의 경

우가 3-6 bar의 압력 조건에서 연료전화율과 CO2 선

택도가 가장 높게 나타났다. 결과적으로 0.5 MWth

급 케미컬루핑 연소 시스템과 같은 고온, 고압 조건

에 적용하기 위한 최적의 산소전달입자로 N016-R4 

입자를 선정하였다. 

Figs. 7-9까지에는 N016-R4 입자에 대하여 전화율 

및 CO2 선택도에 미치는 온도, CH4 유량 및 기체유

속의 영향을 측정한 결과를 나타내었다. Fig. 7에 나

타난 바와 같이, 압력 6 bar, 기체유속 0.058 m/s, 

CH4 유량 0.2 Nl/min 조건에서 온도를 800oC부터 



478    0.5 MWth 케미컬루핑 연소 시스템 적용을 위한  신규 산소전달입자의 고온・고압 반응 특성

>> 한국수소및신에너지학회 논문집 제29권 제5호 2018년 10월

Fig. 6. Comparison of fuel conversion and CO2 selectivity for 
10 kinds of oxygen carriers at high pressure conditions (at 
900oC)

Fig. 7. Effect of temperature on fuel conversion and CO2 se-
lectivity of N016-R4 oxygen carrier (case B) 

Fig. 8. Effect of temperature on fuel conversion and CO2 se-
lectivity of N016-R4 oxygen carrier (case C) 

Fig. 9. Effect of CH4 flow rate on fuel conversion and CO2 se-
lectivity of N016-R4 oxygen carrier (case D)

950oC까지 변화시켰을 때(case B) 연료전화율은 모

든 조건에서 100%를 나타내었으며, CO2 선택도의 

경우 큰 변화가 나타나지 않았다. 

Fig. 8에 나타난 바와 같이 6 bar, 900oC, CH4 유량 

0.2 Nl/min인 조건에서 기체유속을 0.039 m/s부터 

0.058 m/s까지 변화시켰을 때(case C) 연료전화율은 

모든 조건에서 100%를 나타내었으며, CO2 선택도의 

경우 큰 변화가 나타나지 않았다. 본 연구의 실험 조

건에서 기체유속이 증가하는 경우, 반응기체가 고체

층과 접촉할 수 있는 시간이 감소하는 것을 의미하

며, 본 실험의 고체층 높이(0.2 m)를 고려하면 기체

와 고체의 이론적인 접촉시간이 5.1초에서 3.5초로 

감소하는 경우에도 충분한 반응이 일어날 수 있음을 

의미한다.

Fig. 9에는 6 bar, 900oC, 기체유속 0.058 m/s 조건

에서 CH4 유량을 0.2 Nl/min부터 1.0 Nl/mi까지 변화

시켰을 때(case D) 연료전화율과 CO2 선택도의 변화

를 나타내었다. 본 실험에서 CH4 유량을 증가시키는 
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Fig. 10. Effect of solid height on fuel conversion and CO2 se-
lectivity of N016-R4 oxygen carrier (case E) 

Fig. 11. Effect of CH4 flow rate on fuel conversion and CO2 se-
lectivity of N016-R4 oxygen carrier at shallow bed condition 
(case F)

Table 3. Summary of additional test conditions and variables

Case
Pressure
(bar-abs)

Temperature
(oC)

Gas 
velocity

(m/s)

CH4

 flow rate 
(Nl/min)

Solid 
height

(m)

E 6 900 0.054 0.2
0.10
0.15
0.20

F 6 900 0.063 0.2
0.4 0.1

G 6 900 0.058
0.1
0.2

0.2
(oxygen 
carrier:

sand=2:8)

경우, 기체유속을 동일하게 유지하기 위하여 증가되

는 CH4 유량만큼 질소의 유량을 감소시켰으며, 결과

적으로 CH4 유량의 증가는 반응기체 중 CH4 농도 증

가를 의미한다. 그림에 나타난 바와 같이, 모든 실험 

조건에서 연료전화율은 100%를 나타내었으며 CO2 

선택도의 경우 CH4 유량(즉, CH4 농도)이 증가함에 

따라 다소 증가하는 경향을 나타내었다. 이는 반응물

의 농도가 증가함에 따라 평형 반응이 정반응 쪽으

로 이동되기 때문으로 사료되었다. 

Fig. 5와 Figs. 7-9에 나타난 바와 같이, Table 2에 

나타난 본 연구의 실험 조건 내에서 연료전화율은 

모든 조건에서 100%를 나타내었으며, CO2 선택도는 

99.45%에서 99.78%의 높은 값을 나타내었다. 따라

서 보다 가혹한 조건에서 N016-R4 입자의 반응성을 

확인하기 위하여, 아래의 Table 3과 같은 추가적인 

조건을 고려하였다. Table 3에 나타난 바와 같이, 주

입되는 CH4 유량 대비 산소전달입자의 양(즉 공급할 

수 있는 산소의 양)을 변화시키기 위하여 유동층 내

부의 고체층 높이를 변화시켰으며(case E), case E 대

비 높은 기체유속(0.063 m/s)에서 case E의 가장 낮

은 고체층 높이 기준으로 CH4 유량을 2배로 증가시

키는 실험도 추가적으로 수행하였고(case F), 주입되

는 CH4 유량 대비 산소전달입자의 양(즉 공급할 수 

있는 산소의 양)이 더욱 적은 조건을 고려하기 위하

여, 산소전달입자와 비활성물질인 모래를 2:8의 무게

비로 혼합한 입자를 사용한 경우(case G)에 대해서도 

추가적인 실험을 수행하였다. 

Fig. 10에는 6 bar, 900oC, 기체유속 0.054 m/s, 

CH4 유량 0.2 Nl/min인 조건에서 고체층의 높이를 

0.10, 0.15, 0.20 m로 변화시켰을 때(case E)의 결과

를 나타내었다. 연료전화율은 모든 조건에서 100%

를 나타내었으며, CO2 선택도의 경우에도 큰 변화

가 나타나지 않았다. 본 연구의 실험 조건에서 고

체층 높이의 감소는 산소전달입자의 감소(즉, 연료

에 전달할 수 있는 산소량의 감소)와 함께 고체와 

기체의 접촉시간 감소를 의미한다. 그림에 나타난 

바와 같이 산소전달입자량이 감소하고 고체와 기

체의 접촉시간이 감소한 고체층 높이 0.1 m 조건에

서도 매우 높은 CO2 선택도를 나타낸 것을 확인할 
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Fig. 12. Effect of CH4 flow rate on fuel conversion and CO2 se-
lectivity of N016-R4 oxygen carrier (case G)

Fig. 13. Fuel conversion and CO2 selectivity versus CH4 molar 
flow rate per oxygen carrier mass 

수 있었다. 

다음으로 case E에 비하여 더 가혹한 조건에서 

N016-R4 입자의 반응성을 확인하기 위하여 case E

의 가장 낮은 고체층 높이 조건인 0.1 m와 더 높은 

기체유속인 0.063 m/s에서(온도, 압력은 동일) CH4 

유량을 0.2, 0.4 Nl/min로 변화시켰을 때의 결과를 

Fig. 11에 나타내었다. 연료전화율은 두 가지 조건 

모두 100%를 나타내었으며, CO2 선택도 역시 큰 변

화 없이 높은 값을 나타내었다.

마지막으로 case F에 비하여 더 가혹한 조건을 시

험하기 위하여, 산소전달입자와 비활성물질인 모래

를 2:8의 무게비로 혼합한 입자를 사용한 경우에 대

한 결과를 Fig. 12에 나타내었다. 산소전달입자의 무

게함량이 20%임에도 불구하고 연료전화율은 두 조

건 모두 100%를 나타내었으며, CO2 선택도 역시 큰 

변화 없이 높은 값을 나타내었다. 

본 연구에서 고려된 모든 실험 조건을 종합적으

로 고려하기 위하여 산소전달입자 단위무게 당 

CH4 몰유량 변화에 따른 연료전화율과 CO2 선택

도의 측정값을 Fig. 13에 나타내었다. 그림에 나타

난 바와 같이 본 연구의 실험 범위는 산소전달입자 

단위무게 당 CH4 몰유량의 변화 범위가 0.00065부

터 0.0065 mol/kg․s 범위에 속하였으며, 이 범위 내

에서 연료전화율은 모든 조건에서 100%를 나타내었

고 CO2 선택도는 99% 이상을 나타내었다. 따라서, 

이 결과를 이용하여 본 연구에서 사용한 N016-R4 입

자의 경우에 대해 CO2 선택도 99%를 얻을 수 있는 

연료반응기 고체 충진량을 결정할 수 있다. 0.5 MWth 

케미컬루핑 연소 시스템의 경우, CH4 주입 몰유량은 

0.623 mol/s이므로 산소전달입자 단위무게 당 CH4 

몰유량 0.00065의 경우 산소전달입자 무게는 958 kg

에 해당하며 0.0065의 경우 산소전달입자 무게는 

95.8 kg에 해당한다. 따라서, 0.5 MWth급 케미컬루

핑 연소 시스템에서 99% 이상의 CO2 선택도를 얻기 

위해서는 초기 고체장입량이 95.8 kg 이상이 되어야 

함을 알 수 있다. 

4. 결 론

고온, 고압 조건에서 운전되는 0.5 MWth급 케미

컬루핑 연소 시스템에 적용하기 위하여 개발된 산소

전달입자(N016-R4)의 반응성을 확인하기 위한 실험

을 수행하였다. 본 연구에서 얻어진 결론을 요약하면 

다음과 같다.  

1) N016-R4 산소전달입자는 본 연구의 모든 실험 

조건에서 연료전화율 100%를 나타내었으며 CO2 선

택도의 경우 온도, 기체유속 변화에 따른 차이는 크

게 나타나지 않았으며 압력이 증가함에 따라 다소 

감소하고, CH4 유량이 증가함에 따라 다소 증가하는 

경향을 나타내었다. 

2) N016-R4 산소전달입자와 기존에 개발된 산소

전달입자의 연료전화율 및 CO2 선택도를 비교하였
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으며, N016-R4 입자가 다른 입자들에 비하여 우수한 

성능을 나타내어 0.5 MWth급 케미컬루핑 연소 시스

템에 적용하기 위한 최적의 산소전달입자로 선정할 

수 있었다.

3) 좀 더 가혹한 조건에서 N016-R4 입자의 반응성

을 확인하기 위하여 고체층 높이, 기체유속을 변화시

킨 조건과 산소전달입자를 모래와 혼합한 경우에 대

하여 추가적인 실험을 수행하였으며, 모든 조건에서 

높은 연료전화율과 CO2 선택도를 나타내었다.

4) 본 연구의 실험 결과를 종합적으로 고려하면, 

CO2 선택도 99% 이상을 얻기 위해서는 0.5 MWth급 

케미컬루핑 연소 시스템을 기준으로 연료반응기 초

기 고체장입량 95.8 kg 이상이 필요한 것을 알 수 있

었다.
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