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Abstract Since the COVID-19 crisis, the use of disposable packaging materials and delivery services, which raise

environmental and social issues with waste disposal, has significantly increased. Antimicrobial active packaging has

emerged as a viable solution for extending the shelf-life of foods by minimizing microbial growth and decomposition.

In this review article, we provide a comprehensive overview of current research trends in antimicrobial active film and

coating published over the last five years. First, we introduced various polymer materials such as film and coating that

are used in active packaging. Next, various types of antimicrobial (antibacterial, antifungal, and antiviral) packaging

including essential oil, extracts, biological material, metal, and nanoparticles were introduced and their activities and

mechanisms were discussed. Finally, the current challenges and prospects were discussed. Overall, this review provides

insights into the recent advancements in antimicrobial active packaging research and highlights the potential of the tech-

nology to enhance food safety and quality.
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서 론

포장은 물품 공급 과정에서 효율적인 운송을 가능하게 하

고, 물리적인 손상을 방지한다. 또한 화학적, 생물학적 변화

를 예방하여 생산부터 최종 소비까지 제품의 품질 및 안전

을 유지할 수 있도록 한다. 활성 포장(active packaging)은

유통기한을 연장하거나 포장된 식품의 상태를 유지 또는 개

선하기 위하여 포장된 식품 혹은 식품을 둘러싼 환경으로

활성 물질(active compound)을 방출하거나 흡수하도록 하

는 포장을 말한다. 그러므로 활성 포장은 포장재가 보관 및

보호 이상의 기능을 수행하여 상업적 응용 분야에서 큰 잠

재력을 가진다. 또한 유통 기한, 안전성 및 포장 상품의 품

질을 개선한다는 공통의 목표를 가지고 식품, 의약품 및 소

비재 제품의 다양한 포장에 적용된다. 

미생물 오염은 식품의 질감, 맛, 향 등 감각적 특성에 영

향을 미쳐 세계적으로 막대한 식량 손실을 일으키며3) 해로

운 미생물(세균, 곰팡이 및 바이러스)이나 독소가 포함된 음

식을 인체가 섭취하는 경우 위해한 식중독이 발생한다4). 특

히, 바이러스는 사람 간의 직접적인 전염 외에도 물, 공기,

음식 등 환경을 통한 이동으로 질병의 전파를 촉진시킨다5).

지금까지 일반적으로 미생물에 의한 위해를 제어하고 제품

의 저장성을 연장하는 방법으로 주로 화학적 처리에 기반

하여 다양한 방부제 및 오염 제거법이 사용되어 왔다. 하지

만 화학 방부제 및 처리제의 사용은 소독제 잔류물, 부산물

및 세포막의 산화 스트레스로 인해 인체에 해를 끼치고 세

포 독성 효과를 유발할 수 있다는 보고가 있어 이를 대체

할 방법이 필요한 실정이다6). 한편, 2019년 말부터 시작된

COVID-19 팬데믹으로 전 세계적으로 전염병으로 인한 두

려움이 증가하고 폐쇄 상황이 지속되었다. 이에 따라 식품

의 온라인 배송이 증가하였고 일회용 플라스틱 포장 폐기

물이 급격히 증가하였으며, 식품 및 포장을 통한 바이러스

감염의 확산이 증가하였음이 보고되었다7). 이렇듯 건강과

*Corresponding Author: Yoonjee Chang

Department of Food and Nutrition, Kookmin University, Seoul,

02707, Republic of Korea

Tel: +82-910-4775, Fax: +82-910-5249

E-mail: ychang@kookmin.ac.kr



16 박시연 · 지하니 · 최지은 · 임슬기 · 장윤지 한국포장학회지

환경 지속 가능성에 대한 소비자의 우려가 증가함에 따라

기존의 식품 포장보다 상위 기능을 갖춘 활성 포장과 같은

식품 포장에 대한 소비자의 기대가 더욱 강해지고 있다8). 

포장 형태 중 필름과 코팅은 고유한 특성과 장점으로 인

해 광범위하게 연구되었다. 필름 및 코팅 제제는 물리적 손

상에 대한 보호가 가능하며, 대기 조성을 조절하고 가스,

증기 및 물에 대한 반투과성 장벽 역할을 한다. 또한 필름

및 코팅은 항균제 등과 같은 다양한 기능성 성분을 포함할

수 있다9). 활성 포장의 형태 중 필름 제형은 접촉되는 표

면으로 방출되지 않음에도 불구하고 효과가 있기 때문에 육

류, 수산물, 유제품, 채소, 빵 등 다양한 식품 포장에 성공

적으로 적용될 수 있다10). 이러한 포장은 보통 다당류, 단

백질, 지질 등 세가지 종류의 생체고분자와 첨가제로서 유

화제, 가소제 또는 천연/합성 보존 성분을 포함한다11). 또한

미생물로 인하여 쉽게 토양으로 분해되는 식물성 생체고분

자인12) polylactic acid (PLA), polycaprolactone (PCL),

polyhydroxybutyrate (PHB) 등과 같은 생분해성 물질이 식

품 포장에 사용되며 주목받고 있다13). 예를 들어 최근에는

식물의 대사산물인 에센셜 오일을 식용 필름이나 코팅에 포

함시켜 항균성을 유지하거나14) 미생물에 의해 쉽게 분해되

는 천연고분자를 활용하여 석유 유래 플라스틱의 사용감소

에 기여하는 활성 포장 방법이 사용되고 있다15). 

이러한 활성 포장 기술은 미래 식품산업에 중요한 자산

으로 기존의 포장 기능을 뛰어넘는 혁신이라 할 수 있다2).

따라서 본 총설에서는 최근 5년간 연구되는 항균, 항진균,

항바이러스 활성을 띄는 필름 및 코팅에 대한 연구 동향을

분석하고자 하였다.

재료 및 방법

1.1. 고분자 소재

고분자 소재는 유연성, 내구성, 경량성과 같은 고유 특성

으로 인하여 다양한 응용 분야에 널리 사용된다. 식품의 저

장 기간을 늘리기 위한 주요 전략으로 활성 포장 시스템은

석유 또는 바이오 기반의 고분자 용매에 항미생물 화합물

을 혼입하여 제작한 필름 및 코팅 제제를 내세우고 있다.

석유 기반의 합성 고분자는 일반적으로 식품 응용 분야에

서 플라스틱 포장재를 생산하는 데 사용하는 소재이다. 합

성 고분자에는 polyethylene (PE), polypropylene (PP),

polystyrene, polyvinyl chloride (PVC), 그리고 polyethylene

terephthalate (PET) 등이 포함된다. 플라스틱 소재의 구조

및 특성을 결정하는 기본 요소에는 고분자의 분자 구조, 결

정, 배열과 고분자 간의 결합력 등이 있으며16), 결정된 고

분자의 특성은 필름의 밀도, 필름을 통한 가스 및 증기의

투과성, 식품으로의 첨가제 확산 메커니즘 및 활성포장 시

스템의 효율성에 영향을 미친다17). 

하지만 온라인 및 배달 서비스로 음식을 주문하는 소비

자의 행동 변화에 의해 합성 고분자의 남용이 발생했다. 플

라스틱의 생산에서 폐기 및 소각에 이르기까지 모든 단계

에서 발생하는 합성 고분자 소재의 잔류물질은 전세계적인

환경 위기로 부각되고 있다18). 따라서 친환경적 특성을 가

지며 지속가능한 생산이 가능한 바이오 기반 고분자 소재

의 개발이 최근 큰 주목을 받고 있다. 바이오 기반 고분자

소재는 다당류, 단백질, 지질 및 이들의 합성물에서 파생되

며 심지어 미생물과 같은 재생 가능한 바이오매스에서 생

산할 수 있다19). 바이오 기반 폴리머 소재는 비분해성과 분

해성 고분자 소재로 나뉜다. 비분해성 고분자 소재는 옥수

수 전분, 사탕 수수 및 식물성 기름과 같은 재생 자원에서

추출되며, 플라스틱과 유사한 특성을 지니며 기계적 성질이

우수하여 바이오 플라스틱으로도 알려져 있다. 비분해성 고

분자 소재의 예시로는 bio-polyethylene (bio-PE), bio-poly-

propylene (bio-PP), bio-polyethylene-terephthalate (bio-PET),

bio-polytrimethylene terephthalate (Bio-PTT) 및 bio-poly-

amide (bio-PA) 등이 있다20). 

분해성 고분자 소재는 효소, 열 또는 빛과 같은 생물학적

또는 화학적 과정에 의해 천연 화합물로 분해된다. 분해성

고분자 소재는 물, 이산화탄소, 바이오매스로 분해되는 생

분해성 고분자와 유기물과 부식질로 분해되는 퇴비화성 고

분자, 즉 두가지 범주로 분류할 수 있다. 생분해성 고분자

소재의 예로는 전분, 셀룰로스, 알긴산, 카라기난, 곤약 글

루코만난 등의 다당류 소재가 있으며, 젤라틴, 아르헨티나

멸치 분리 단백질 및 유청 단백질 등의 단백질 소재, 그리

고 에폭시화 식물성 오일(epoxidized vegetable oils), 피마

자유 기반 폴리올(castor oil-based polyols) 등의 지질 소

재가 포함된다. 또한 PLA, polyhydroxyalkanoates (PHA),

PHB, polybutylene succinate (PBS) 등을 들 수 있다21).

1.2. 항균 액티브 패키징의 연구 현황

항균 활성 포장은 식품 내 유해한 식중독 세균의 성장을

방지하여 식인성 질환의 위험을 줄일 수 있는 유망한 연구

개발 분야이다. 또한 오염으로 인한 식품의 품질 저하를 방

지해 저장 수명을 연장할 수 있어 식품 공급의 안전과 품

질을 크게 향상시킬 수 있는 잠재력이 있다고 평가되고 있

다. 따라서 최근 다양한 항균 활성을 가진 물질들을 포장에

적용하여 기능적 특성을 향상시키고 미생물의 오염을 방지

하는 다기능성 포장재의 연구가 활발히 진행되고 있다. 주

로 정유, 추출물과 같은 유기 화합물, 무기 화합물, 바이오

생물 소재 등이 다양하게 사용된다14,15,22).

유기 화합물은 다양한 추출원과 안전성으로 인해 전통적

인 화학 약품의 대체제로 떠오르고 있다. 에스테르, 에폭사

이드, 알데히드, 케톤, 아민 및 황화합물 등은 생물학적 항

균 활성에 영향을 미친다고 알려져 있는 주요 화합물로, 세
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균 및 진균의 세포막에 작용해 쉽게 파괴될 수 있도록 유

도하며 특히 원형질막의 파괴를 유도하고 미토콘드리아의

기능을 불활성화시키는 것으로 밝혀졌다14). Liu와 Lin23)에

서 백리향 정유를 혼입하여 개발된 정유 0.8% 필름은

Staphylococcus aureus와 Listeria monocytogenes에 대하여

제어능을 보였으며 1.2% 혼입 필름은 Escherichia coli에

대한 억제 능력을 보이는 것으로 보고되었다. 또한 포도씨

추출물을 첨가한 Baek과 Lee 24)의 연구에서는 Salmonella

Typhimurium에 대하여 0.9-log CFU 감소능을 보였으며

새우에서의 위해균 생장을 8일까지 지연시켜 저장성 연장

효과를 보였다. 그러나 Chollakup과 Kongtud25)에서는 볏짚

종이에 로딩된 용안껍질 추출물이 그람 양성균에서는 강한

항균 활성을 보였으나 그람 음성균에서는 효과가 나타나지

않았다. 이러한 차이는 그람 음성균과 그람 양성균 세포막

의 인지질 이중층 구조에서 기인한 것이며, 유기물에 대하

여 공통적으로 관찰되었다. 따라서 유기 화합물의 항균 효

과를 증진시키고 감각적 특성을 감소시켜 실제 산업에 적

용하기 용이한 포장재 개발을 위해 여러가지 항균물질과의

혼용이 활발히 진행되고 있다24,26-28). 

TiO2, ZnO, AgNPs를 포함하는 무기 화합물은 가혹한

가공 조건에 저항성을 보이며, 식중독 병원균에 강력한 살

균 효과를 보인다. 따라서 무기 화합물의 효과적인 항균 활

성에 대해 광범위하게 논의가 이루어지고 있다. He와 Li29)

의 연구에서는 silver nanoparticle 필름이 E. coli 및 S.

aureus에 대한 높은 항균 활성을 나타냈으며 딸기에 적용

하여 약 7일의 유통기한을 연장하였다. Gold nanoparticle

을 포함한 필름의 항균활성에 대하여 보고한 Chowdhury와

Teoh30)의 연구에서는 E. coli의 사멸을 유도하는 기작을 밝

혔으며 최대 5일까지 바나나의 보존 기한을 연장하였다. 또

한 Priyadarshi와 Kim31)의 연구에서는 sulfur nanoparticle

을 알긴산에 첨가한 필름이 E. coli와 L. monocytogenes에

대해 강한 항균 활성을 보였으며, 동일한 병원균에 대해

Ezati와 Riahi22)의 연구에서는 금속 산화 무기물인 TiO2와

Cu가 합성된 TiO2이 강한 억제능을 보이는 것으로 보고되

었다. 따라서 무기 화합물은 잠재력 있는 항균물로 평가되

고 있으며 활성 포장에 다양하게 사용될 수 있을 것으로

기대된다. 

박테리오파지(파지)는 식인성 병원균을 제거하기 위한 환

경 친화적인 생물 제제이다. 바이러스로 분류되며 숙주로

삼는 균을 특이적으로 감염시키므로 식품 산업의 유망한 생

물학적 방제제로 주목받고 있다. 따라서 최근 파지를 폴리

머에 고정하여 식품 포장재로 활용하려는 시도가 이어지고

있다. Choi와 Yoo32)의 연구에 따르면 E. coli를 숙주로 삼

는 파지 T4를 PCL 필름에 적용하여 120시간 후 PCL 단

일 필름보다 2.44-log CFU의 감소를 보였으며, 생고기 포

장 시 효과적으로 균을 제어하며 항균활성을 입증하였다.

Kim과 Chang33)의 연구에서는 새롭게 분리된 Salmonella

파지 PBSE191을 PVA 필름에 적용하여 30분 이내에 살균

효과를 나타낸다고 보고하였으며, 달걀 껍질에 적용하여 24

시간 후 약 2-log CFU의 감소를 관찰하였다. 

이처럼 항균 활성 포장재의 개발을 위한 연구는 다양한

물질들을 기반으로 이루어지고 있다. 그러나 연구실 단위의

포장 시스템과 실제 산업의 포장 시스템 사이에는 여전히

격차가 존재한다. 따라서 이러한 간극을 줄이기 위해 지속

적인 개발뿐만 아니라 법제화, 상용화 등 다양한 분야에서

추가적인 노력을 기울여야 본격적인 상용화가 이루어질 수

있을 것이다.

1.3. 항진균 액티브 패키징의 연구 현황

효모 및 곰팡이로 인한 식품 부패는 과일, 채소, 곡물 및

가공품 등 다양한 식품 산업에서 큰 경제적 손실을 초래한

다. 또한 일부 진균류(Fusarium, Penicillium, Aspergillus,

Alternaria)들은 마이코톡신(Mycotoxin)이라 불리는 2차 대

사산물을 생성할 수 있으며, 이는 식품 품질의 저하, 관능

적(맛, 질감) 손실, 잠재적인 건강상의 위험을 초래할 수 있

다34). 이를 제어하기 위한 항진균 활성 포장은 식품의 저장

및 운송 과정에서 진균류의 성장을 방지할 수 있는 유망한

기술로서 그 적용 방안에 대한 관심이 증가하는 추세이다. 

항진균 활성 포장은 주로 포장에 사용되는 고분자 매트

릭스에 항진균 소재를 통합하여 식품에 접촉시키는 방식으

로, 이는 진균의 성장을 지속적으로 억제하여 식품의 저장

수명을 연장하는데 유용하다35). 활성 포장에 이용되는 대표

적인 항진균 소재는 크게 천연 화합물, 합성 유기계 화합물,

비유기계(무기계) 화합물로 분류할 수 있으며, 이와 같이 다

양한 소재를 통합하여 개발된 항진균 활성 포장에 대한 연

구가 활발히 이루어지고 있다36).

특히, 식품 및 식품 포장에 화학 소재를 대체하여 천연 소

재를 이용하는 것에 대한 관심이 최근 몇 년 동안 증가하고

있다. 이와 관련하여 정유(essential oil, EO)와 같은 식물 유

래 물질 및 천연 추출물 등이 안전한 소재로 인정받고 있

으며, 특히 정유를 구성하는 테르펜/테르페노이드 성분은 포

자 형성 및 발아를 효과적으로 제어하여 진균 억제를 위

한 유망한 천연 소재로서 연구되고 있다14). Chein와 Sadiq37)

이 수행한 연구는 시나몬 정유(cinnamon EO)를 함유한 키

토산(chitosan) 코팅이 Aspergillus flavus 및 Penicillium

citrinum에 대해 각 9.8%와 13.4%의 감염 억제능을 보임

을 확인하였다. 또 다른 연구는 오레가노 정유(oregano EO)

를 함유하는 셀룰로오스 아세테이트(cellulose acetate) 필름

이 사상균(filamentous fungi)의 증식을 억제하여 햄버거 빵

의 유통기한을 12일에서 27일까지 연장하였다고 보고하였

다38). 또한, 오레가노 및 타임(thyme) 정유에서 유래된 주

요 성분의 일종인 티몰(thymol)은 광범위한 진균류에 대한
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효과적인 제어 능력을 나타내며39), 이전 연구결과에 따르면

티몰을 함유한 PLA/PBSA 필름은 Aspergillus spp. 및

Penicillium spp.에 대해 강력한 억제 능력을 보였다고 보고

하였다40).

다음으로 합성 유기계 화합물로서 무기산(염) 및 유기산

(염) 등이 이용되고 있다. 특히 유기산(염)의 일종인 락트산,

아세트산, 소르빈산(칼륨), 및 안식향산(나트륨) 등은 미국

FDA에서 지정한 안전한(GRAS) 식품 보존제이며 이의 효

과적인 항진균 활성은 식품 접촉형 액티브 패키징 소재로서

적합하다 여겨지고 있다41, 42). Kowalczyk와 Kordowska-

Wiater43) 연구에 따르면, 소르빈산칼륨(potassium sorbate)이

포함된 카복시메틸 셀룰로오스(carboxymethyl cellulose)와

칸델라 왁스(candelilla wax) 기반의 복합 코팅 용액은

Botrytis cinerea 및 Monilinia fructigena에 대한 강력한

항진균 효능을 보이며 보관 중 살구의 연화를 지연하였다.

더불어 소르브산칼륨(potassium sorbate)과 안식향산나트륨

(sodium benzoate)을 함께 함유한 PBAT/TPS 필름은 A.

niger에 의한 포자 형성 및 균사체 성장을 억제하였으며, 포

장된 생면의 총 효모/곰팡이 수를 유의미하게 감소시켰다44).

또한 무기 화합물로서 금속(metal), 나노입자(nanoparticle)

등이 사용되고 있다. 나노 입자는 곰팡이와 접촉 시 영양

수송 채널을 통해 막 지질 이중층으로 확산된 후 세포 파

열을 유도하여 곰팡이를 신속하게 사멸하기 위한 소재로서

연구되고 있다45). 그 예시로, 산화구리(CuO) 및 산화아연

(ZnO)의 단일, 복합 나노입자를 함유한 필름으로 포장된 딸

기는 억제된 곰팡이 생성을 보이며 순수 필름으로 포장된

과일보다 신선도를 오래 유지했다46). 이와 유사하게, 산화

아연과 키틴(chitin) 복합 나노입자를 포함하는 젤라틴

(gelatin) 기반 필름으로 포장된 케이크는 상업적 PE 필름에

포장된 케이크보다 진균 성장이 제어된 것으로 나타났다47).

이와 같이 다양한 항진균 소재를 함유한 활성 포장은 곰

팡이 오염을 방지하고 식품의 유통기한을 연장할 수 있는

혁신적인 해결책이다. 이는 식품 산업에 광범위하게 적용될

수 있으며, 식품 안전성 향상에 기여하는 동시에 식품 폐기

물로 인한 경제적 손실을 최소화할 수 있다. 이러한 기대를

바탕으로 최근 몇 년간 해당 분야에 대한 활발한 연구가

이루어졌으나, 항진균 활성 포장재의 기능성 유지 및 사용

의 최적화를 위해서는 추가적인 검토가 필요하다.

1.4. 항바이러스 액티브 패키징의 연구 현황

2019년 말 발생한 COVID-19 팬데믹은 약 6억 77만 명

의 감염자와 680만 명의 사망자를 기록하며 전 세계에 막

대한 경제적 손실 및 파급효과를 일으켰다7). 이후, 수억 명

의 사람들을 감염시킬 수 있는 바이러스에 대한 우려가 커

지며 바이러스 질병에 대한 관심도 또한 증가하고 있다.

SARS-CoV-2 외에도 Human influenza, enteric viruses (e.g.

hepatitis A, rotavirus) 및 norovirus 등 다양한 바이러스는

번식하기 위해 살아있는 숙주 세포 내에 침투하여 유전물

질을 방출한다5). 이러한 바이러스의 성장, 확산을 제어할

수 있는 활성 포장 기술의 필요성이 대두되며 최근 연구의

수가 증가하고 있다. 

식품 적용을 위한 항바이러스 활성 포장은 식품 표면의

교차 오염을 방지하거나 식중독 바이러스를 비활성화하여

식품 안전을 개선하는 것을 목표로 한다1). 항바이러스 활

성 포장 시스템에는 다양한 화합물이 사용되는데, 화합물은

크게 비유기계 화합물과 유기계 화합물로 분류할 수 있다.

비유기계 화합물은 금속, 금속 산화물 및 나노 입자 등을

포함하며, 특히 비유기계 물질의 항바이러스 작용 기전 연

구가 최근 활발하게 진행 중이다. Gurunathan과 Qasim48)

이 수행한 연구는 바이러스 표면의 당단백질에 결합하여 숙

주 세포와의 흡착 및 상호작용을 차단하고 reactive oxygen

species (ROS)를 발생시켜 바이러스를 비활성화하는 은 나

노 입자의 항바이러스 작용기전을 밝혔다. Melk와 El-

Hawary49)가 수행한 또 다른 연구에서는 산화아연 나노 입

자가 virus와 숙주 세포 간의 상호작용을 차단하는 사실을

알아냈다. 그리고 숙주세포에서 Zn2+ 이온을 방출해 다양한

RNA 바이러스의 복제를 방해함으로써 항바이러스 활성을

발휘한다는 사실을 밝혔다. 그 외에도 금속 혹은 금속 산화

물로 박막 코팅하였을 때의 항바이러스 효과에 관한 논문

을 다수 확인할 수 있었다50, 51). 

다음으로 유기계 화합물은 주로 자연에서 유래된 정유

(essential oil)와 식물 추출물 등을 포함한다. Alginate,

lipid, 녹차추출물 및 포도씨 추출물 기반의 식용 필름은

murine norovirus (MNV)와 hepatitis A virus (HAV)에 대한

항바이러스 활성이 관찰되었다52). MNV와 HAV에 alginate

1 g당 0.75 g의 추출물이 함유된 필름을 노출했을 때 약

2 log의 바이러스 활성 감소를 확인할 수 있었으며, 녹차추

출물을 첨가했을 때에는 포도씨 추출물을 첨가했을 때보다

효능이 우수한 것으로 확인되었다. 또 다른 연구에서는 페르

시아 검(persian gum), 젤라틴, 알릴 이소티오시아네이트

(AITC) 기반의 식용 필름이 MNV에 효과적이라는 사실을 검

증하였으며, 냉장 조건이 필름에 첨가된 allyl isothiocyanate

항바이러스 활성의 최적화 조건임을 밝혀냈다. 2018년 이

후로 식품에 적용할 수 있는 총 6개의 항바이러스 활성 식

용 필름 혹은 코팅이 조사되었으며, 전체 논문 중 5개(약

83.3%)의 논문이 식물, 채소, 차, 과일 등에서 발견되는 페

놀 화합물을 첨가한 것으로 파악되었다53). 페놀 화합물의

항바이러스 메커니즘은 바이러스 구조를 파괴하고, 바이러

스 효소를 억제하여 바이러스 복제를 방해하며, 사이토카인

생성을 유도하는 능력을 포함한다54,55). 해당 필름 및 코팅

은 바이러스의 전파 가능성을 감화하고 식품 안전성 및 품

질을 향상하는 데 유용하다. 이 외에도 표면 개질 공정, 화
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학 코팅, 펄스 전장 등과 같은 포장재의 물리 장벽 특성을

증가시키는 기술도 연구되고 있는 것으로 조사되었다56).

바이러스의 전파를 제어하기 위한 안전 장벽으로서 활성

포장 기술은 근 5년간 상당한 주목을 받으며 성장하고 있

다. 현재 항바이러스 활성물질에 대한 연구는 활발하게 진

행되고 있으나 현재까지 대다수의 연구는 활성 물질의 항

바이러스 특성을 파악하는 데 집중되어 있으므로 항바이러

스 활성을 띠는 필름 또는 식품 코팅 방안에 대한 심도 있

는 연구는 부족한 실정이다. 그러므로 운송 저장 및 시장에

서 식품을 보호할 수 있는 보다 효과적이고 내구성 있는

항바이러스 활성 포장 시스템을 개발하기 위한 추가 연구

가 필요하다. 더불어 실험실 내에서의 항바이러스 활성은 관

찰된 바 있으나, 실제 식품까지 적용한 예가 드물다. 따라서

항바이러스 활성 포장의 실제 식품 적용 연구를 차후 수행

한다면 식품 산업에 큰 반향을 일으킬 것이라 사료된다.

요 약

본 연구는 식품의 저장 수명을 연장하기 위하여 식품 포

장재로 활용되는 항미생물 활성 액티브 패키징의 최신 연구

동향을 파악하기 위하여 수행되었다. 특히, 최근 5년간 발표

된 항미생물 활성 필름 및 코팅 연구를 분석하였으며, 연구

에서 활용한 고분자 소재와 항미생물 소재를 정리하였다.

COVID-19 대유행으로 인한 플라스틱 오염 문제가 격화되면

서 식품 포장재의 고분자 소재로는 바이오 기반의 분해성 소

재가 주목받고 있으며, 분해성 소재에 항미생물 화합물을 혼

입하여 기능적 특성을 부가한 액티브 필름 및 코팅 제제에

관한 연구가 활발하게 수행되었다. 항균 액티브 패키징 개발

에 주요하게 활용된 소재는 정유, 추출물 등의 유기 화합물

, TiO2, ZnO, AgNPs 등의 무기 화합물과 박테리오파지 및

엔도라이신 등의 생물 소재로 관찰되었다. 또한 주요하게 사

용된 항진균 소재는 정유 등의 천연 화합물, 무기산(염) 및

유기산(염)을 포함하는 합성 유기계 화합물과 금속 및 나노

입자 등의 무기화합물로 분류되었다. 한편, 항바이러스 소재

로는 GTE, GSE 및 AITC 등의 유기 화합물 관련 연구만

이 주로 관찰되었다. 동향 분석 결과, 항균 및 항진균 액티

브 패키징의 효능 평가는 활발하게 수행되어 왔으나, 이들의

물리 화학적 특성 개선 연구가 미흡하여 산업화로 이어지는

것에 한계가 있어, 이에 대한 추가 연구가 필요하다고 판단

된다. 또한 분해성 항바이러스 액티브 패키징에 대한 산업체

에서의 수요가 증가할 것으로 예상되므로, 항바이러스 소재

발굴 및 패키징 적용을 위한 활발한 노력이 요구된다. 
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